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Ruutu 105 / 499,5 

Kerros 3 

211 saviastian reunapaloia 1 kpl - 3,4 g 
Koristelematon. Reuna tasapaksu ja päällys tasainen. Pinnat 
ruskeanharmaat. Sekoitteena runsaasti hiekkaa. Savimassa tiivistä, 
varsin karkeaa ja vaaleanruskeaa. Löytynyt mustasta maasta. 
Mitat 21 x 29 x 5 mm. 

212 saviastian pohjapaloia 1 kpl - 11,4 g 
Koristelematon. Molemmilla pinnoilla tasoitenaarmutusta. Pinnat 
vaaleanruskeat ja punertavat. Pohjakulma murtunut. Sekoite karkeaa 
hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta. 
Mitat 20 x 37 x 13 mm. 

213 saviastian ponttipaloia 1 kpl - 1,6 g 
Koristelematon. Ulkopinnalla tasoitenaarmutusta, sisäpinta murtunut. 
Ulkopinta ruskea. Ponttireuna kouru. Sekoite hienoa hiekkaa. Savimassa 
tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta. 

214 saviastiankylkipaloja 1 kpl - 1,4 g 
Koristeena kaksi epäselvää vaakatasossa olevaa koristetta, mahdollisesti 
nuorapainannetta. Ulkopinta vaaleanruskea, sisäpinta murtunut. Sekoite 
hienoa hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta. 
Mitat 23 x 16 x 5 mm. 
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215 saviastiankylkipaloja 36 kpl - 54,9 g 
Koristelemattomia. Osassa paloja tasoitenaarmutusta. Osa pinnoista 
murtunut. Ulkopinnat vaaleanruskeat, ruskeat ja osin punertavat. 
Sisäpinnat ruskeat, punertavat ja osin tummuneet. Sekoite hiekkaa. 
Savimassa tiivistä, harmaata ja ruskeaa. Löytynyt mustasta maasta. 

216 palanutta savea 29 kpl - 28,8 g 
Savimassa lähes oranssia, vaaleanruskeaa ja harmaata. 
Puupainanteita. Löytynyt mustasta maasta. 

217 savikuonaa  
Löytynyt mustasta maasta. 

218 palanutta luuta  
Löytynyt mustasta maasta. 

219 palamatonta luuta  
Löytynyt mustasta maasta. 

Ruutu 101 / 492 

Kerros 4 

2 kpl - 1,6 g 

1 kpl - 0,1 g 

2 kpl - 1,8 g 

220 saviastiankylkipaloja 1 kpl - 1,9 g 
Koristelematon. Sisäpinnalla tasoitenaarmutusta, ulkopinta murtunut. 
Sisäpinta tummanruskea. Sekoite karkeaa hiekkaa. Savimassa tiivistä ja 
tumman ruskeaa. Löytynyt tummasta läikästä ruudun luoteisosasta. 

221 palanutta savea 2 kpl - 4 g 
Savimassa vaaleanruskeaa ja punertavaa. Löytynyt tummasta läikästä 
ruudun luoteisosasta. 

Ruutu 101 / 493 

Kerros 4 

222 palanutta savea 2 kpl - 1,3 g 
Savimassa lähes oranssia. Löytynyt tummasta läikästä. 

223 palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g 
Löytynyt tummasta läikästä. 
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Ruutu 101 / 498 

Kerros 4 

224 saviastiankylkipalo[a 6 kpl - 18,7 g 
Koristelemattomia. Ulkopinnat vaaleanharmaat ja ruskeat, yksi 
ulkopinnoista punertava. Sisäpinnat harmaata ja osittain karstoittuneet. 
Sekoite hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta. 

225 palanutta savea 5 kpl - 2 g 
Savimassa vaalean ruskeaa. Löytynyt mustasta maasta. 

Ruutu 101 / 499 

Kerros 4 

226 saviastiankylkipaloja 3 kpl - 6,8 g 
Koristelemattomia. Ulkopinnat vaaleanruskeat, sisäpinnat 
tummanruskeat, osa pinnoista murtunut. Sekoite hiekkaa. Savimassa 
tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta. 

227 savitiivistettä 1 kpl - 5,4 g 
Savimassa vaaleanruskeaa ja harmaata. Selkeät tiivistemuodot. 
Löytynyt mustasta maasta. 

228 palanutta savea 13 kpl - 14 g 
Savimassa vaaleanruskeaa. Löytynyt mustasta maasta. 

229 savikuonaa  
Löytynyt mustasta maasta. 

230 palanutta luuta  
Löytynyt mustasta maasta. 

Ruutu 102 / 498 

Kerros 4 

4 kpl - 3,4 g 

1 kpl - 0,1 g 

231 palanutta savea 2 kpl - 3,3 g 
Savimassa vaaleanruskeaa. Löytynyt mustasta maasta. 
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Ruutu 102 / 499 

Kerros 4 

232 saviastiankylkipaloia 7 kpl - 8,6 g 
Koristelemattomia. Ulkopinnat harmaat tai vaaleanruskeat, sisäpinnat 
harmaita. Osa pinnoista murtunut. Suurimassa palassa karstaa. Sekoite 
karkeaa hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta. 

233 savitiivistettä 1 kpl - 7,6 g 
Savimassa harmaata. Puupainanne. Löytynyt mustasta maasta. 

234 palanutta savea 4 kpl - 2 g 
Savimassa vaaleanruskeaa ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta. 

Ruutu 103 / 495 

Kerros 4 

235 saviastiankylkipaloja 8 kpl - 22,1 g 
Koristelemattomia. Ulkopinnat ruskeanpunertavia, ruskeita, sisäpinnat 
harmaat ja tummuneet. Osasta paloja toinen pinnoista murtunut. Sekoite 
hiekkaa ja karkeaa hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt 
mustasta maasta ruudun pohj. osasta. 

236 savikuonaa 1 kpl - 19,8 g 
Löytynyt mustasta maasta ruudun pohj. osasta. 

237 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g 
Löytynyt mustasta maasta ruudun pohj. osasta. 

Ruutu 103 / 496 

Kerros 4 

238 saviastiankylkipaloia 4 kpl - 11,3 g 
Koristelemattomia. Osassa tasoitusnaarmutusta. Ulkopinnat 
vaaleanruskeat, sisäpinnat tummuneet. Sekoite karkeaa 
hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta 
maasta ruudun pohj. osasta. 

239 saviastiankylkipaloia 1 kpl - 1,6 g 
Koristelematon. Molemmilla pinnoilla tasoitenaarmutusta Ulkopinta 
tummanharmaa ja siloteltu, sisäpinta ruskea. Sekoite hiekkaa. 
Savimassa tiivistä ja harmaanruskeaa. Löytynyt mustasta maasta ruudun 
pohj. osasta. 
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240 palanutta savea 4 kpl - 3,7 g 
Savimassa vaaleanruskeaa ja lähes oranssia. Löytynyt mustasta maasta 
ruudun pohj. osasta. 

Ruutu 103 / 497 

Kerros 4 

241 saviastiankylkipaloja 1 kpl - 1,2 g 
Koristelematon. Molemmilla pinnoilla tasoitenaarmutusta. Ulkopinta 
tummanharmaa ja siloteltu, sisäpinta ruskea. Sekoite hiekkaa. 
Savimassa tiivistä ja harmaanruskeaa. Löytynyt mustasta maasta ruudun 
pohj. osasta. 

242 saviastiankylkipaloja 1 kpl - 0,4 g 
Koristelematon. Ulkopinta punertava, sisäpinta harmaa. Sekoite hiekkaa. 
Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta maasta ruudun pohj. 
osasta. 

243 palanutta savea 1 kpl - 2,1 g 
Savimassa vaaleanruskeaa. Löytynyt mustasta maasta ruudun pohj. osasta.  

Ruutu 104 / 499,5 

Kerros 4 

244 saviastian pohiapaloia 1 kpl - 1,1 g 
Koristelematon. Ulkopinta harmaa, sisäpinta murtunut. Pohjakulma 
säilynyt. Sekoite hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta 
löyhästä maasta. 
Mitat 17 x 10 x 4 mm. 

245 saviastiankylkipaloja 1 kpl - 8,6 g 
Koristelematon. Ulko- ja sisäpinta vaaleanruskeat. Sekoitteena runsaasti 
hiekkaa. Savimassa ruskeanharmaata ja karkeaa. Löytynyt mustasta 
löyhästä maasta. 
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Kerros 4 

246 saviastiankylkipalo'a 4 kpl - 3,3 g 
Koristelemattomia. Ulkopinnat vaaleanruskeat, sisäpinnat murtuneet. 
Sekoite hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta löyhästä 
maasta. 

247 palanutta savea 1 kpl - 0,5 g 
Savimassa ruskeaa. Löytynyt mustasta löyhästä maasta. 

Ruutu 105 / 499,5 

Kerros 4 

248 saviastian reunapaloja 1 kpl - 1,8 g 
Koristelematon. Reuna tasapaksu ja pyöristetty. Ulkopinta ruskea ja 
tummunut, sisäpinta murtunut reunaan saakka. Sekoite hiekkaa. 
Savimassa tiivistä ja ruskeaa: Löytynyt mustasta löyhästä maasta. 
Mitat 17 x 18 x 6 mm. 

249 saviastian reunapaloja 1 kpl - 3,2 g 
Koristelematon. Ulkopinta murtunut reunaan saakka, sisäpinnalla 
karstaa. Reuna kevyesti pyöristetty. Sekoite karkeaa hiekkaa. 
Savimassa tiivistä ja ruskeaa. Löytynyt mustasta löyhästä maasta. 
Mitat 17 x 28 x 7 mm. 
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Kerros 4 

250 saviastian reunapaloja 1 kpl - 1,8 g 
Koristelematon. Ulkopinta murtunut kauttaaltaan, samoin suurin osa 
reunaa. Sisäpinta harmaa ja osin karstoittunut. Sekoite hiekkaa. 
Savimassa tiivistä mutta haurasta ja harmaata. Löytynyt mustasta löyhästä 
maasta. 
Mitat 18 x 14 x 8 mm. 

251 saviastiankylkipaloia 1 kpl - 8,2 g 
Ulkopinta muuten lähes kokonaan murtunut, sisäpinnalla 
tasoitusnaarmuja. Pinnat vaaleanruskeat. Sekoite hiekkaa. Savimassa 
tiivistä, vaaleanruskeaa ja harmaata. Löytynyt mustasta löyhästä maasta. 

Mitat 30 x 27 x 10 mm. 

252 saviastiankylkipaloia 25 kpl - 38,9 g 
Koristelemattomia. Molemmilla pinnoilla osittain tasoitusnaarmutusta. 
Ulkopinnat vaaleanruskeat, ruskeat ja osin punertavia, sisäpinnat 
ruskeat ja osin tummuneet. Sekoite hiekkaa ja karkeaa hiekkaa. 
Savimassa tiivistä ja harmaata. Löytynyt mustasta löyhästä maasta. 

253 palanutta savea 10 kpl - 7,1 g 
Savimassa vaaleanruskeaa ja lähes oranssia. Löytynyt mustasta löyhästä 
maasta. 

254 savikuonaa 1 kpl - 4,8 g 
Löytynyt mustasta löyhästä maasta. 
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Kerros 4 

255 kvartsi-iskoksia  
Löytynyt mustasta löyhästä maasta. 

Ruutu 102-103 / 495 

Kerros profiili 

1 kpl - 1,6 g 

256 saviastiankylkipaloja 2 kpl - 2,8 g 
Koristelemattomia. Pinnat osittain murtuneet, säilyneet pinnat ruskea ja 
ruskeanharmaa. Sekoite hiekkaa. Savimassa tiivistä, harmaata ja 
vaaleanruskeaa. 

257 palanutta savea 1 kpl - 0,7 g 
Savimassa vaaleanruskeaa. 

Ruutu 104 / 495-497 

Kerros profiili 

258 saviastiankylkipaloja 6 kpl - 13,2 g 
Koristelemattomia. Ulkopinnat harmaat, harmaanruskeat ja 
vaaleanruskeat, sisäpinnat harmaanruskeat ja tummuneet, yksi paloista 
karstoittunut. Sekoite karkeaa hiekkaa. Savimassa tiivistä ja harmaata. 

259 palanutta savea 1 kpl - 0,6 g 
Savimassa vaaleanruskeaa. 

Koekuoppa 1 

Kerros 0-10 cm 

260 palanutta savea  
Savimassa vaaleanruskeaa. 

261 kuonaa 

1 kpl - 8,2 g 

1 kpl - 1,7 g 
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Kerros 10-20 cm 

262 pronssiesine 1 kpl - 1,4 g 
Pyöreäkantainen pronssiniitti. 
Mitat 8 x 10 x 10 mm. 

Kerros 20-30 cm 

263 saviastiankylkipaloja 1 kpl - 2,5 g 
Koristelematon. Ulkopinta vaaleanruskea, sisäpinta ruskea ja pinnalla 
tasoitenaarmutusta. Sekoite karkeaa hiekkaa. Savimassa tiivistä 
ruskeaa. 

264 saviastiankylkipaloja 7 kpl - 3,7 g 
Koristelemattomia. Ulko- ja sisäpinnat ruskeat ja tummuneet. Sekoite 
kiillettä. Savimassa ruskeaa. 

2 kpl - 1,1 g 

1 kpl - 0,05 g 

265 palanutta savea  
Savimassa lähes oranssia. 

266 palanutta luuta  

Koekuoppa 3 

Kerros 0-25 cm 

267 palanutta luuta  
Peltokerroksesta. 

4 kpl - 1,3 g 


