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2014 

ESPOO PUUSTELLINMÄKI KM 40010 

Historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä, jotka FT 
Paula Kouki kaivautti Espoon Puustellinmäen 
koekaivauksissa 8.9.-19.9.2014 ja toimitti 
Kansallismuseon kokoelmiin. 
Diar. 10.9.2014 
Luetteloinut: Ulrika Köngäs 

Alue Koekuoppa 8 
Yksikkö Pintamulta 
1 Lasipullon pala 1 Kpl 

Lasi 
Väritön suu- ja kaulapala. Massassa on ilmakuplia. 
Suun halkaisija 16 mm, kaulan pituus 48 mm 

31,0 g 

Alue Koekuoppa 8 
Yksikkö Pintamulta 
2 Lasipullon pala 1 Kpl 4,0 g 

Lasi 
Väritön suupala. 
Suun halkaisija 15-20 mm 

Alue Koekuoppa 8 
Yksikkö Pintamulta 
3 Lasipullon pala 1 Kpl 10,0 g 

Lasi 
Vihreä kylkipala. Massassa on ilmakuplia 

Alue Koekuoppa 8 
Yksikkö Tiivis multainen maa 
4 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan ulkopinnalla on rihlausta. Ulkopinta on hieman nokinen. 
Massa on oranssinruskea ja tiivis. Mahdollisesti padasta. 
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Alue Koekuoppa 8 
Yksikkö Tiivis multainen maa 
5 Palanut savi 18 Kpl 

Savi 
Osassa paloja näkyy kasvipainanteita tai sileitä pintoja. 

63,0 g 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamulta 
6 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Posliini 
Valkoinen reunapala. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamulta 
7 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Punasavi 
Kylipalan sisäpinnalla on väritön lasite, ulkopinta on nokinen. Massa 
on tiilenpunainen ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamulta 
8 Lasiastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Vihreä kylkipala mahdollisesti kulmikkaasta astiasta. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamulta 
9 Lasiastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Luulasi 
Valkoinen pieni reunapala. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamulta 
10 Lasipullon pala 1 Kpl 4,0 g 

Lasi 
Oliivinvihreä kylkipala. 
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Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamulta 
11 Tasolasin pala 1 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Väritön, irisoitunut ja säröillyt ikkunalasin reunapala. 
Paksuus 3 mm 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamullansekainen tiivis tumma maa 
12 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Piiposliini 
Pohjapalan molemmilla pinnoilla on valkoinen tinalasitus. Massa on 
kellertävänvalkoinen, hienojakoinen ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamullansekainen tiivis tumma maa 
13 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan ulkopintaa peittää vaalea saviliete. Massa on 
tiilenpunainen ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Pintamullansekainen tiivis tumma maa 
14 Saviastian pala 2 Kpl 11,0 g 

Punasavi 
Kylkipalojen massa on vaaleanruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Tiivis tumma maa 
15 Esine 1 Kpl 28,0 g 

Rauta 
Kolmihaarainen jääkenkä, jonka päädyt on taivutettu piikeiksi. 
Koko 55x76 mm, vartaiden paksuus 6x8 mm 
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Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Tiivis tumma maa 
16 Naula 1 Kpl 

Rauta 
Kanta on kulmistaan pyöreän neliön muotoinen, varren 
poikkileikkaus on neliskanttinen. 

Pituus 80 mm, kanta 17x18 mm, varsi 6x6 mm 

14,0 g 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Tiivis tumma maa 
17 Saviastian pala 1 Kpl 26,0 g 

Punasavi 
Kolmijalkapadan jalka- ja pohjapala. Sisäpinnalla on kellertävä 
lyijylasitus. Ulkopinta on nokinen. Massa on ruskea ja tiivis. 
Katkennut jalka on poikkileikkaukseltaan pyöreä. 

Jalan halkaisija 19 mm 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Tiivis tumma maa 
18 Palamaton luu 8 Kpl 50,0 g 

Luu 
Eläimen luita ja hampaita. 

Alue Koekuoppa 11 
Yksikkö Tiivis tumma maa 
19 Palanut savi 14 Kpl 

Savi 
Osassa paloja näkyy kasvipainanteita ja sileitä pintoja. 

60,0 g 
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Alue Koekuoppa 12 
Yksikkö Tumma savensekainen maa 
20 Palanut savi 6 Kpl 

Savi 
Osassa paloja näkyy kasvipainanteita ja sileitä pintoja. 

22,0 g 

Alue Koekuoppa 13 
Yksikkö Kiviensekainen multa 
21 Tasolasin pala 2 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Vihreitä ikkunalasin paloja. 
Paksuus 1 mm 

Alue Koekuoppa 13 
Yksikkö Kiviensekainen multa 
22 Palanut savi 1 Kpl 1,0 g 

Savi 

Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
23 Saviastian pala 1 Kpl 4,0 g 

Piiposliini 
Kulhon tai vadin reunapalan pinnoilla on valkoinen tinalasitus. 
Sisäpinnalla on sinisellä maalattua kukkakoristelua. Massa on 
valkoinen, tiivis ja hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
24 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Piiposliini 
Kylkipalan toisella pinnalla on ruskea tinalasitus. Toinen pinta on 
lohjennut irti. Massa on valkoinen, tiivis ja hienojakoinen. 
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Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
25 Saviastian pala 3 Kpl 2,0 g 

Piiposliini 
Kylkipaloissa on valkoinen tinalasitus. Massa on valkoinen, tiivis ja 
hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
26 Saviastian pala 2 Kpl 15,0 g 

Fajanssi 
Suorareunaisen maljakon kylkipalojen pinnoilla on valkoinen, 
kellertävä tinalasitus. Ulkopinnalla on vihreällä maalattua 
kasvi(?)aiheista koristelua ja ulkopinnalla kulkee vaakatasossa 
uraviivakoristeita.Massa on keltainen ja pehmeähkö. Palat sopivat 
yhteen. 

Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
27 Saviastian pala 12 Kpl 17,0 g 

Fajanssi 
Todennäköisesti hyvin palaneita fajanssi- tai piiposliiniastian palasia. 
Mahdollista on, että kyseessä on myös jokin muu palanut, 
kuonaantunut aines. 

Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
28 Kuona 5 Kpl 

Kuona 
Lasittunutta kuonaa. Yksi paloista on turkoosin värinen. 

12,0 g 

Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
29 Kuona 2 Kpl 17,0 g 

Savi 
Savi- tai tiilikuonaa. 
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Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
30 Kuona 25 Kpl 59,0 g 

Kuona 
Huokoista ja kevyttä kuonaa. 

Alue Koekuoppa 15 
Yksikkö Hiekansekainen tiivis multamaa 
31 Palanut luu 1 Kpl 1,0 g 

Luu 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Multainen hienojakoinen maa 
32 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Piiposliini 
Lautasen pohjapalan molemmilla pinnoilla on valkoinen tinalasitus. 
Pohjaa kiertää jalkakehä. Massa on tiivis, valkoinen ja 
hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Multainen hienojakoinen maa 
33 Lasipullon pala 1 Kpl 3,0 g 

Lasi 
Ruskea kylkipala. Massassa on ilmakuplia. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Multainen hienojakoinen maa 
34 Tasolasin pala 1 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Vihreä ikkunalasin pala. 
Paksuus 1 mm 
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Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Tumma savinen tiivis mullansekainen maa 
35 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Piiposliini 
Kylkipalan toisella pinnalla on valkoinen tinalasitus. Massa on 
valkoinen, tiivis ja hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Tumma savinen tiivis mullansekainen maa 
36 Saviastian pala 2 Kpl 1,0 g 

Punasavi 
Kylkipalojen sisäpinnalla on väritön lyijylasitus, ulkopinnalla on 
vähän nokea. Massa on oranssinpunainen ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Tumma savinen tiivis mullansekainen maa 
37 Kaakelin pala 1 Kpl 2,0 g 

Punasavi 
Neliskanttisen kaakelin kulmapala. Ulkopinnalla on valkoinen 
tinalasitus. Massa on ruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Tumma savinen tiivis mullansekainen maa, nokimaa-alueen 

lounaisreunalta 

38 Palamaton luu 1 Kpl 14,0 g 
Luu 
Eläimen hammas. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Tumma savinen tiivis mullansekainen maa 
39 Palanut savi 10 Kpl 

Savi 
24,0 g 
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Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Nokimaa-alue (30-40 cm syvyydeltä) 
40 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan toisella pinnalla on mahdollisesti jäänteitä 
savilietekoristelusta. Toinen pinta on sileä. Massa on vaaleanruskea 
ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Nokimaa-alue (30-40 cm syvyydeltä) 
41 Palanut savi 10 Kpl 21,0 g 

Savi 
Osassa paloja näkyy kasvipainanteita. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Nokimaa-alue (40-50 cm syvyydeltä) 
42 Palamaton luu 3 Kpl 31,0 g 

Luu 
Eläimen hampaita. 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Nokimaa-alue (40-50 cm syvyydeltä) 
43 Palanut savi 16 Kpl 26,0 g 

Savi 

Alue Koekuoppa 16 
Yksikkö Nokimaa-alue (50-60 cm syvyydeltä) 
44 Palanut savi 5 Kpl 8,0 g 

Savi 
Osassa paloja näkyy sileitä pintoja ja kasvipainanteita. 
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Alue Koekuoppa 17 
Yksikkö Musta multava maa 
45 Saviastian pala 1 Kpl 5,0 g 

Piiposliini 
Lautasen pohjapalan molemmilla pinnoilla on valkoinen tinalasitus. 
Pohjaa kiertää jalkakehä. Massa on valkoinen, tiivis ja 
hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 17 
Yksikkö Musta multava maa 
46 Saviastian pala 3 Kpl 7,0 g 

Punasavi 
Reuna- ja kylkipalojen sisäpinnalla on vihertävä lyijylasitus. 
Ulopinnalla näkyy jäänteitä rusehtavasta lyijylasitteesta. Reuna on 
sisäpinnalta profiloitu. Massa on ruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 17 
Yksikkö Musta multava maa 
47 Tasolasin pala 1 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Vihreä ikkunalasi. 
Paksuus 2 mm 

Alue Koekuoppa 18 
Yksikkö Musta multava maa 
48 Saviastian pala 2 Kpl 8,0 g 

Piiposliini 
Kylkipalojen toisella pinnalla on valkoinen tinalasitus ja tumma, 
sinivihreä siirtokuvakoristelu. Toisen palan toisella pinnalla on myös 
vähän valkoista tinalasitetta, mutta muuten toiset pinnat ovat 
lohjenneet irti. Massa on kellertävänvalkoinen, tiivis ja 
hienojakoinen. 
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Alue Koekuoppa 18 
Yksikkö Musta multava maa 
49 Saviastian pala 5 Kpl 17,0 g 

Piiposliini 
Lautasen kylki- ja reunapaloissa on valkoinen tinalasitus. Massa on 
kellertävänvalkoinen, tiivis ja hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 18 
Yksikkö Musta multava maa 
50 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan toisella pinnalla on väritön lyijylasitus. Toinen pinta on 
lohjennut irti. Massa on vaaleanruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 18 
Yksikkö Musta multava maa 
51 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan toisella pinnalla on jäänteitä savilietteestä. Toinen pinta 

on 
lohjennut irti. Massa on ruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 18 
Yksikkö Musta multava maa 
52 Saviastian pala 1 Kpl 40,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan sisäpinnalla on ruskea lyijylasitus. Toinen pinta on sileä. 
Massa on ruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 18 
Yksikkö Musta multava maa 
53 Tasolasin pala 1 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Vihreä ikkunalasin kappale. 
Paksuus 1 mm 
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Alue Koekuoppa 18 
Yksikkö Musta multava maa 
54 Simpukan kuori 1 Kpl 11,0 g 

Valkoinen simpukan kuori. 
Koko 61x54 mm, paksuus 3 mm 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
55 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Piiposliini 
Kylkipalan molemmilla pinnoilla on valkoinen tinalasitus. Massa on 
valkoinen, tiivis ja hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
56 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Piiposliini 
Kylkipalan molemmilla pinnoilla on valkoinen, hieman 
liilansävyinen tinalasitus. Toisella pinnalla on liilaa 
maalauskoristelua. Massa on kellertävänvalkoinen ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
57 Saviastian pala 1 Kpl 3,0 g 

Fajanssi 
Kylkipalan molemmilla pinnoilla on tumma, sinisenharmaa 
tinalasitus.Massa on kellertävä ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
58 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Punasavi 
Reunapalan ulkopintaa on hieman profiloitu. Massa on 
vaaleanruskea ja tiivis. 
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Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
59 Saviastian pala 1 Kpl 2,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan toisella pinnalla on jäänteitä lyijylasitteesta, toinen pinta 
on sieleä. Massa on vaaleanruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
60 Saviastian pala 1 Kpl 3,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan toisella pinnalla on kellertävä lyijylasitus, toinen pinta on 
lohjennut irti. Massa on tiilenpunainen, hienojakoinen ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
61 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan toisella pinnalla on kellertävä lyijylasitus, toisella 
pinnalla on hieman nokea. Massa on vaaleanruskea, hienojakoinen ja 
tiivis. 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
62 Lasipullon pala 3 Kpl 8,0 g 

Lasi 
Vihreitä kylkipaloja mahdollisesti kahdesta eri pullosta. 

Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
63 Lasipullon pala 4 Kpl 47,0 g 

Lasi 
Ruskeita kylkipaloja. 
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Alue Koekuoppa 20 
Yksikkö Multakerros 
64 Tasolasin pala 1 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Vihreä reunapala. 
Paksuus 1 mm 

Alue Koekuoppa 21 
Yksikkö Multakerros 
65 Saviastian pala 1 Kpl 5,0 g 

Punasavi 
Vadin kylkipalan sisäpinnalla on kellertävä lyijylasitus, ulkopinta on 
sileä. Pala kaartuu voimakkaasti ulospäin. Massa on ruskea ja siinä 
erottuu sekoitteena hiekkaa. 

Alue Koekuoppa 21 
Yksikkö Multakerros 
66 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Punasavi 
Kylkipalan toisella pinnalla on väritön lyijylasitus, toinen pinta on 
lohjennut irti. Massa on vaaleanruskea ja tiivis. 

Alue Koekuoppa 21 
Yksikkö Multakerros 
67 Saviastian pala 2 Kpl 2,0 g 

Punasavi 
Toisen kylkipalan toinen pinta on sileä, toisen heikosti rihlattu. 

Toiset 
pinnat ovat lohjenneet irti. Massa on ruskea ja siinä erottuu 
sekoitteena hiekkaa. 

Alue Koekuoppa 25 
Yksikkö Tumma sora pohjoisreunalla 
68 Lasipullon pala 1 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Vihreä kylkipala. Massassa on ilmakuplia. 
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Alue Koekuoppa 25 
Yksikkö Tumma sora pohjoisreunalla 
69 Tasolasin pala 4 Kpl 9,0 g 

Lasi 
Vihreitä ikkunalasin paloja. Yhdessä palassa on kaksi leikattua 
reunaa suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Myös kahdessa muussa 
palassa on yksi suora leikattu reuna. Paksuus 1,5 mm 

Alue Koekuoppa 25 
Yksikkö Tumma sekoittunut hiekka luoteiskulmassa 
70 Saviastian pala 1 Kpl 1,0 g 

Piiposliini 
Kylkipalan molemmilla pinnoilla on valkoinen tinalasitus. Massa on 
valkoinen, tiivis ja hienojakoinen. 

Alue Koekuoppa 25 
Yksikkö Tumma sekoittunut hiekka luoteiskulmassa 
71 Tasolasin pala 2 Kpl 1,0 g 

Lasi 
Erisävyisen vihreitä ikkunalasin paloja.Toisessa palassa on yksi 
suoraksi leikattu reuna. 


