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Koekuoppa 2 

1 Saviastian pala 4 kpl - 2,2 g 
Pieniä paloja, joista kaikista puuttuu toinen pinta. Mitat suurimmasta 
palasta, jonka ulkopinnan väri punaruskea. Savimassa harmaata, läheltä 
sisäpintaa miltei mustaa, seassa karkeahkoa kivimurskaa. 

Mitat 20,5 x 15,2 x 7,1 mm. 

2 Palaneen saven pala 10 kpl - 2,6 g 
Pieniä paloja, joista suurin osa pyöristyneitä. Savimassa lähes kaikissa 
melko huokoista, muistuttaa koostumukseltaan lähinnä savitiivistettä. 

3 Savikuonan pala 3 kpl - 4,6 g 
Kuonaksi palanutta savea, joista suurin kappale väriltään harmaa ja 
huokoinen, kaksi pienempää palasta osittain punaruskeita, niistä toisessa 
savitiivistemäinen pinta. 

4 Kvartsi-iskos 2 kpl - 9,7 g 
Suurempi iskos väriltään tumman siniharmaa, pienempi valkoinen. 

Koekuoppa 3 

5 Saviastian pala 27 kpl - 24,4 g 
Pieniä paloja, joista useista puuttuu toinen pinta. Väri ja savimassa 
vaihtelevat. Pari paloista osittain kuonaksi palanutta. Mitat suurimmasta, 
väriltään miltei mustasta palasta. 

Mitat 27 x 23,6 x 10,6 mm. 
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Koekuoppa 3 

6 Palaneen saven pala 19 kpl - 9,2 g 
Suurin osa pieniä ja pyöristyneitä kappaleita. Osa huokoisia, massan 
koostumus muistuttaa lähinnä savitiivistettä, osa massaltaan tiiviitä, 
ehkä esineiden katkelmia. Väri vaihtelee punaruskeasta keltaruskeaan. 

7 Savikuonan pala 9 kpl - 28,3 g 
Erityisesti kaksi suurinta palaa voimakkaasti palaneita. Väri 
tummanharmaa. 

Koekuoppa 4 

8 Saviastian pala 1 kpl - 1,7 g 
Koristeltu kylkipala, jossa pieniä, kapeita ja toisesta päästään syviä 
painanteita. Väri vaaleanruskea. Sisäpinta puuttuu. Savimassa melko 
hienoa, seassa hienoa hiekkaa ja kiillettä. Ei vaikuta rautakautiselta 
keramiikalta. 

Mitat 19,6 x 16,7 x 4,9 mm. 

9 Saviastian pala 7 kpl - 12,2 g 
Rautakautista yleiskeramiikkaa, palojen väri vaihtelee ruskeasta miltei 
mustaan ja punaruskeaan. Savimassa kaikissa melko karkeaa, seassa 
kivimurskaa ja kiillettä. Mitat suurimmasta palasta. 

Mitat 24,9 x 20,7 x 8,3 mm. 

10 Savitiivisteen pala 3 kpl - 8,3 g 
Kaikki kolme palaa osittain kuonaksi palaneita, mutta kaikissa jäljellä 
painanteita. Savimassa huokoista, väri harmaan ja punaruskean kirjava. 
Mitat suurimmasta palasta. 

Mitat 25,1 x 22,3 x 14,8 mm. 

11 Palaneen saven pala 7 kpl - 5 g 
Joukossa pari aivan pientä murua. Yhtä palaa lukuun ottamatta kaikkien 
savimassa huokoista, muistuttaa koostumukseltaan lähinnä savitiivistettä. 
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Koekuoppa 4 

12 Savikuonan pala 2 kpl - 16,1 g 
Voimakkaasti palaneita, huokoisia ja väriltään tummanharmaita paloja. 

Koekuoppa 5 

13 Rautakuonan pala 11 kpl - 207,2 g 
Vain pieni osa rautakuonan kappalaista otettiin mukaan, kaikki, mm. 
suurimmat kimpaleet, laitettiin takaisin koekuoppaan. 

14 Palaneen saven pala 2 kpl - 5,4 g 
Väri harmaa. Palaneesta savestakaan ei otettu kaikkia paloja, 
vaan ne laitettiin takaisin koekuoppaan. 

Koekuoppa 6 

15 Savikuonan pala 1 kpl - 0,1 g 
Kuonaksi palanut levymäinen ohut kappale, mahdollisesti saviastiasta. 
Väri tummanharmaa. 

16 Eläimen hampaan pala 15 kpl - 14 g 
Maatuneita sian tai naudan hampaiden ja leukaluiden kappaleita. 

Koekuoppa 7 

17 Palaneen saven pala 4 kpl - 2,7 g 
Paloista kaksi aivan pieniä muruja. Savimassa melko tiivistä, väri 
keltaruskea. 

Koekuoppa 9 

18 Rautakuonan pala 1 kpl - 90,4 g 
Vain yksi isohko pala otettiin mukaan, loput laitettiin takaisin 
koekuoppaan. 

19 Pala rautakuonaa ja savea 1 kpl - 2,5 g 
Pala yhteen sulanutta rautakuonaa ja savea. 
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Koekuoppa 9 

20 Palaneen saven pala 1 kpl - 1,3 g 
Litteä, kahdeksi kappaleeksi rikkountunut pala, jonka massa on hyvin 
tiivistä . Toisella pinnalla puun (laudan) painanteita. Väri paikoin 
punertavan harmaa, paikoin miltei musta. 

Koekuoppa 10 

21 Saviastian pala 1 kpl - 0,4 g 
Pieni harmaanruskea pala, josta puuttuu toinen pinta. 

22 Palaneen saven pala 1 kpl - 4,8 g 
Kahdeksi kappaleeksi rikkoutunut, reunoiltaan pyöristynyt pala, jonka 
savimassa melko tiivistä. Väri keltaruskea. 

23 Metallilevy 1 kpl - 1 g 
Pyöreä ja litteä, ohut metallilevy tai raha. 

Mitat 19 x 19,1 x 1 mm. 

Koekuoppa A 

24 Saviastian pala 1 kpl - 9,9 g 
Ulkopinta punaruskea, karkeahko savimassa sisältä miltei mustaa, seassa 
kivimurskaa ja kiillettä. (T. Heikkurinen-Montell: tarkastusmatka 7.9.2000.) 

Mitat 39,1 x 24,5 x 10,4 mm. 

Koekuoppa B 

25 Saviastian pala 2 kpl - 4,3 g 
Toisesta palasta puuttuu toinen pinta. Isomman palan pintaväri punaruskea, 
savimassa harmaata ja karkeahkoa, seassa kivimurskaa ja kiillettä. 
(T. Heikkurinen-Montell: tarkastusmatka 7.9.2000.) 

26 Palaneen saven pala 1 kpl - 1,6 g 
Massa melko tiivistä, väri vaalean punaruskea. 
(T. Heikkurinen-Montell: tarkastusmatka 7.9.2000.) 


