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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka Antti Bilund on ot-
tanut talteen Haukivuoren inventoinnissa 16.10.2006, ja 
toimittanut Kansallismuseon kokoelmiin. Antti Bilundin 
inventointikertomus on arkeologian osaston top. arkis-
tossa. 
Diar. 27.11.2006. 

1 SAVIASTIANPALOJA, 6 kpl, 97,4 g. Sekoitteena on melko pal-
jon keskikarkeaa ja karkeaa hiekkaa sekä hiukan orgaanista ainetta 
(lähinnä heinän pätkiä tai muita kasvin osia ?). Aines on tasaisesti 
palanutta. Väri on vaaleanruskea ja vaihtelee siitä hieman punerta-
vaan ja harmahtavaan. Seinämän paksuus on 10-13 mm Koristelu-
na on viistoista kampaleimoista muodostuva vyöhyke, ja sen mo-
lemmilla puolilla rivi pyöreitä kuoppia. Kuopat näkyvät kuhmuina 
sisäpinnalla. Kampaleimat on painettu kevyesti ja toisesta päästään 
syvemmälle. Leimat ja kuopat on sijoiteltu epätarkasti ja epätasai-
sin välimatkoin. Koristeiden välissä on paljon tyhjää tasaista pintaa. 
Sisäpinnalla on monin paikoin heikkoa ja loivapiirteistä, mutta 
säännöllistä vaakasuoraa uurteisuutta tai naarmutusta. Ainakin viisi 
paloista on yhteen sopivia. Lähinnä Ka 11:2 (tai sitä myöhempää ke-
ramiikkaa). 

2 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 51,3 g. Sekoitteena on melko pal-
jon karkeaa, osittain erittäin karkeaa hiekkaa. Sekoitetta ei näy kui-
tenkaan ulkopinnalla, joka on sileä. Aines on tasaisesti palanutta ja 
vaikuttaa kovalta ja tiiviiltä. Väri on vaaleanruskea. Seinämän pak-
suus on 9-15 mm ja näyttää vaihtelevan epäsäännöllisesti. Koriste-
luna on kahden ilmeisesti vaakasuoran kampaleimaviivan (etäisyys 
37 mm) välissä kampaleimoilla täytettyjä ja tyhjiä kenttiä. Näkyvis-
sä on tyhjä, oikealle kallistuva vinoneliö ja sen molemmilla puolilla 
samalla oikealle kallistuvalla kampaleimalla harvaan täytettyjen 
kenttien osia. Seuraavassa vyöhykkeessä on pyöreitä kuoppia, jotka 
ovat vaakasuoran kampaleimaviivan ja sahanteräviivan muodosta-
missa kolmioissa. Sisäpinnalla on paikoin karstaa. Ka II:1. 
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3 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 57,5 g. Sekoitteena on jonkin ver-
ran karkeahkoa hiekkaa. Aines on tasaisesti palanutta. Väri on pin-
noilla punertava, seinämän sisällä ruskea, paikoin harmahtava. Sei-
nämän paksuus on 7-8 mm. Mukana on reunapaksunnoksen alaosaa 
(suurin paksuus 17 mm), mutta varsinainen reuna puuttuu. Koriste-
luna on reunan alla vyöhyke oikealle kallistuvia kampaleimoja 
(vain alaosa säilynyt). Sen alla rivi pyöreitä kuoppia, kampaleimal-
la muodostettu sahanteräviiva, toinen rivi pyöreitä kuoppia, toinen 
sahanteräviiva ja kolmas rivi pyöreitä kuoppia. Kuopat ovat sahan-
terän kärkien väleissä. Keskimmäisen rivin kuopan oikealla puolel-
la on aina vasemmalle kallistuva "kaksoiskampaleima", joka on 
muodostettu peräkkäisistä kaksiosaisista painanteista. Kuopat nä-
kyvät kuhmuina sisäpinnalla. Ka 

4 SAVIASTIANPALOJA, 29 kpl, 98,5 g. Sekoitteena on jonkin ver-
ran karkeahkoa hiekkaa. Aines on tasaisesti palanutta. Koristeluna 
on vinojen kampaleimojen muodostamia vyöhykkeitä, kampa-
leimoilla muodostettuja sahanteräviivoja ja suoria viivoja sekä pyö-
reitä kuoppia riveissä vaihtelevina yhdistelminä. Osa paloista sopii 
yhteen. Ainakin osa paloista saattaa olla samasta astiasta kuin 
KM 36364:3. Ka 

5 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 11,3 g. Sekoitteena on melko pal-
jon keskikarkeaa ja karkeaa hiekkaa, ehkä hiukan myös orgaanista 
ainetta (lähinnä heinän pätkiä tai muita kasvin osia ?). Aines on ta-
saisesti palanutta. Väri on vaaleanruskea ja vaihtelee siitä hieman 
punertavaan ja harmahtavaan. Seinämän paksuus on 13 mm Koris-
teluna on pyöreä kuoppa, joka näkyy kuhmuna sisäpinnalla. Sisä-
pinnalla on heikkoa ja loivapiirteistä, mutta säännöllistä vaa-
kasuoraa uurteisuutta tai naarmutusta. Saattaa olla samaa astiaa 
kuin KM 36364:1 
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6 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 8,5 g. Sekoitteena on melko paljon 
hienoa, lyhytkuituista asbestia ja ehkä jonkin verran hienoa hiek-
kaa. Aines on tasaisesti palanutta ja vaikuttaa kovalta ja tiiviiltä. 
Väri on vaaleanruskea. Seinämän paksuus on 10 mm. Koristeluna 
on rinnakkaisia pystysuoria kampaleimoja vyöhykkeenä. Vyöhyk-
keen ulkopuolella on näkyvissä myös pyöreän kuopan reunaa. 
Kuoppa näkyy sisäpinnalla kuhmuna. Ka II:1 (asb.). 

7 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 5,0 g. Sekoitteena on vähän karke-
aa hiekkaa ja orgaanista ainetta (reikiä). Väri vaihtelee punertavas-
ta ja harmahtavaan. Koristeluna on vinoja kampaleimoja vyöhyk-
keenä. Palat ovat ilmeisesti eri astioista. 

8 PII-ISKOKSIA, 1 kpl, 0,2 g. Valkeaa piitä. 

9 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 2,4 g. 

Esineet löytyivät tien reunasta ojan seinämästä. alanu-
merot 1-4 löytyivät noin metrin levyisestä leikkauksen 
osasta, alanumero 5 niistä 5 m pohjoiseen ja muut löydöt 
laajemmalta alueelta. Paikka sijaitsee Haukivuoren kir-
kosta 18,5 km luoteeseen, Nykälän sillalta 1,3 km poh-
joisluoteeseen, Porsaskoskelle menevän tien varrella, 
Kyyveden nyt lammeksi kuroutuneen Aslahden itärannal-
la, Aslahdenkankaan reunalla. 

Pk 3214 10 HALKOKUMPU 
1-5 :x = 6891 81 y = 3498 87 z = 108-109 
6:x = 6891 82 y = 3498 87 z = 108-109 
7-9 :x = 6891 79-81 y = 3498 87 z = 108-109 


