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Varhaismetallikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FL Hannu Kotivuori Lapin 
maakuntamuseosta poimi koneuralta ja kaivoi koekuopasta tarkastaessaan kohdetta 
19.8.2004. Diar. 28.11.2006. 

:1 saviastian reunapala, leimakoristeena pientä pykäläviivaa, 
vaaleanharmaa, pinta naarmutettu, pyöreähkö reunaprofiili, 
lyhytkuituinen asbestisekoite?, 27 x 19 x 5mm. paino 3,8 g. 

:2 saviastian reunapala, pyöreä reunaprofiili, ei koristetta näkyvissä, pinta 
sileä, huokoinen, vaalea savimassa, sekoitemassa luuta? tms., 14 x 11 x 
5 mm. Paino 1,1 g. 

:3 saviastian reunapala, suora reunaprofiili, reunanpäällys tasainen, hyvin 
pieni ja ohut astia, pinta sileä, kellanharmaa ja huokoinen savimassa, 
sekoitteena asbesti? 14 x 7 x 3 mm. Paino 0,3 g. 

:4 saviastian reunapala, hyvin pieni pala, ilm. sama astia kuin :3, sisäpinta 
murtunut ulkopinta sileä, kellanharmaa ja huokoinen savimassa, 
sekoitteena asbestia, 12 x 5 x (2) mm. paino 0,2 g. 

:5 saviastianpala, koristeena leimaviiva, vaalea savimassa, sekoitteena 
asbestia, 13 x 10 x 4 mm. paino 0,5 g. 

:6 saviastianpala, tasaiset ulko- ja sisäpinnat, vaalea savimassa, sekoitteena 
asbestia, 17 x 12 x 4 mm. Paino 1 g. 

:7 saviastianpala, reunassa puolikas porattua korjausreikää (halk. 3 mm), 
vaalea savimassa, sekoitteena asbestia, pinnat melko tasaisia, 32 x 21 x 4 
mm. Paino 3,7 g. 
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:8 saviastianpalaoja 3 kpl, koristeena lyhyttä kampaleimaviivaa, vaalea 
savimassa, pinnat tasaisia, sekoitteena asbestia? seinämien vahvLus 4 
mm. Paino 9,6 g. 

:9 saviastianpala, useasta palasta yhdistetty kylkipala, koristeena kaksi 
vaakasuoraa (?) kampaleimaviivaa 3 mm:n välillä, ponttikohta 
näkyvissä, vaalea savimassa, kaarevan kyljen vahvuus 10-11 mm, palan 
koko 70 x 35 mm. Paino 24 g. 

:10 saviastianpala ?, lienee astianvalmistuksessa syntynyt hukkapala vaalea 
savimassa, 17 x 13 x 7 mm. Paino 1,5 g. 

:11 saviastianpaloja, 4 kpl, asbestisekoite, sileä ulkopinta, vaalea savimassa. 
Paino 3,2 g. 

:12 saviastianpaloja, 8 kpl, asbestisekoite, sileä ulkopinta, samasta 
astiasta(?), sileä pinta, vaalea savimassa. Paino 6,3 g. 

:13 kvartsijyväsiä 147 kpl, Paino 24 g. 

:14 saviastianpaloja, 50 kpl (+ muruja 125 kpl), asbestisekoite, vaalea 
savimassa, seinämien vahvuudet 4-10 mm. Paino 120 g. 

:15 asbestikuituja. Paino 1,7 g. 

:16 vaaleaharmaata tuntematonta ainesta, sekundaarista? Paino 0,4 g.  

:17 rautakuonaa 13 kpl. Paino 53 g. 

:18 luunsekaisia maa-ainespaloja, pientä vaaleaa luumassa seassa, 
hiilenharmaita, tiiviitä kokkareita, liesikuopan tms. pohjalta. paino 
105 g. 

:19 puuhiiltä, liesikuopan tms. pohjalta. Paino 1,4 g. 

:20 palanutta luuta. Paino 5,6 g. 

:21 palanutta luuta, pientä luumassaa, mm. kalanluuta. Paino 33 g. 
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:22 kvartsikaavin?, liesikuopasta, 24 x 18 x 7 mm. Paino 5,6 g. 

:23 raudanpala?, maamassan sisällä ruosteista ainesta. Paino 1 g. 

:24 raudanpala?, maamassan sisällä ruosteista ainesta?, 46 x 12 x 9 mm. 
Paino 5,1 g. 

:25 rauta- ja savikuonaa. Paino 227 g. 

:26 kvartsipaloja, 97 kpl, tulessa murentuneita, liesikuopasta tms. 
Paino 75,1 g. 


