
KM 25374 

ROVANIEMI 474 a Esihistoriallisen raudansulatus- 

Korkalo paikan ja kivikautisen asuinpai- 

Sierijärvi kan koekaivauksen löytöaineistoa, 

jonka Lapin maakuntamuseon maakun- 

nallinen arkeologi Hannu Kotivuori 

kokosi eri aikoina kesän 1989 ku- 

luessa suorittamallaan kaivauksel- 

1 . Ks. koekaivauskertomus.Diar. 

7.3.1990. 

:1 liuskeiskoksia 24 kpl ja isompia kappaleita 4. 

Paino 36 q. Ruutu 406/135, 2 taso. 

:2 kvartsi-iskoksia 2 kpl. Paino 2.2 g. Ruutu 

406/135, 2 taso. 

:3 liuskeiskoksia 2 kpl. Paino 1.5 g. Ruutu 

406/135, 3 taso. 

:4 liuskeiskoksia 5 kpl. Paino 1.7 g. Ruutu 

406/135. 4 taso.  

:5 liuskeiskos.., iskentäjälkinen. tilapäisesine, 

Paino 3.3 g. Ruutu 406/136. 1 taso 

:6 liuskeiskoksia 4 kpl. Paino 4 g. Ruutu 

406/136, 1 taso. 

:7 rautakuonaa 20 g. Ruutu 406/136, 1 taso. 

:8 liuskeiskos, tilapäisesine?, iskentäjälkinen. 

Paino 6.3 g. Ruutu 406/136, taso 2. 
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KM 25374 :9 liuskeiskoksia 37 kpl, pääosin siruja. Paino 

ROVANIEMI 474 a 14.2 g. Ruutu 406/136, 2 taso. 

:10 liuskeiskoksia 2 kpl. Paino 3 g. Ruutu 407/135, 

1. taso. 

:11 liuskeiskos, tilapäisesine, retusoitu, kolmikul- 

mainen. Paino 1 g. Ruutu 407/135, 2. taso. 

-12 kvartsi-iskos. Paino 1.5 q. Ruutu 407/135,2 

. • 

:13 liuskeiskoksia 48 kpl, pääosin siruja. Paino 

14 g. Ruutu 4•07/115 2' taso. 

14 hioimPn katkelma, vihreää, levymäistä liusketta,  

hiontapinta toisella lappeella_ Paino 10.8 g. 

Ruutu407/136, I taso- 

liuskeiskoksia 5 kpl. Paino 1.5 g. Ruutu :15 

408/136, 1 taso. 

:16 liuskekaavin 34 x 27 x 9 mm, reunaa isketty 

"oikeakätisesti" terälle. Paino 13.4 g. Ruutu 

407/136. 2 taso. 

:17 liuske-esine, terä kynsimäisesti muotoiltu, 

ollut ilmeisesti hiotun esineen katkelman uusi 

käyttötapa, hiontaa jäljellä toisella lappeella, 

vihreää ns. sädekiviliusketta. Paino 14.4 g. 

Ruutu 407/136, 2 taso. Naskalimainen (vrt. :28). 
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KM 25374 

ROVANTEMT 474 

:18 liuskekappaleita 2 kpl ja liuskeiskoksia 18 kpl 

sekä yksi kvartsiitti-iskos (hiontaa). Paino 

62.8 g. Ruutu 407/136, 2 taso. 

:19 kvartsi-iskos, lasikvartsia. Paino 1 g. Ruutu 

407/136, 2 taso. 

:20 rautakuonaa 18.5 q. Ruutu 407/136, 2 taso. 

:21 saviastianpaloja 2 kpl, koristeettomia kylki- 

paloja, ilmeisesti samasta astiasta, karkea 

kvartsisekote, savimassa tiivis, vaaleanrnskea 

määriteltävissä 

Löytyivät tuulenkaadon nostamaa hipkkaa seulot_. 

taessa. Paino 6 g. Ruutu_4_08/135, 1-2 taso 
Löytöpäivämäärä 2.6.1989. 

:22 liuskekaavin? 29 x 20 x 5 mm, ns. sädekivi- 

liusketta, retusointi erottuu heikosti. Paino 

6 g. Ruutu 408/135, 1-2 taso. 
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KM 25374 :23 liuskeiskoksia 22 kpl. Paino 7 g. Ruutu 

ROVANIEMI 474 a 408/135 1-2 taso. 

:24 rautakuonaa 7.7 g. Ruutu 408/135, 1-2 taso. 

:25 liuskeiskoksia 6 kpl. Paino 10.6 g. Ruutu 

408/135, 0-1 taso. 

:26 kvartsikaavin 24 x 19 x 11 mm, suorateräinen, 

teräkulma jyrkkä, epämuotoinen kappale. Paino 

3.7 g. Ruutu 408/135, 0-1 taso. 

:27 liuskekappale ja -iskoksia 27 kpl, isoin kap- 

pale iskentäjälkinen.Paino 29 g. Ruutu 

408/135, 2 taso. 

:28 liuske-esine, naskalimainen (vrt. :17) 41 x 15 

x 5 mm, kärki muotoiltu piikiksi, yhtä sivua 

on retusoitu. Paino 4.6 g. Ruutu 408/135, 

4 taso. 

:29 liuskekaavin 32 x 24 x 8 , yhdestä kulmauk- 

sesta retusoitu, pisaramainen kappale. Paino 

5.5 g. Ruutu 408/135, 4 taso. 

:30 liuske-esine 19 x 16 x 3 mm, nelikulmainen 

lastu, reunoja retusoitu, ollut vartettu tai 

käytetty pidikkeen kärjessä. Paino 1 g. 

Ruutu 408/135, 4 taso. 
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(M 25374 :31 liuskeiskoksia 15 kpl. Paino 3.7 g. Ruutu 

20VANIEMI 474 : 408/135, 4 taso. 

:32 liuskeiskoksia 61 kpl, pääosin pieniä siruja. 

Paino 18.5 q. Ruutu 408/136, 0-1 taso. 

:33 kvartsi-iskos. Paino 0.1 g. Ruutu 408/136, 

0-1 taso. 

:34 kivikuonaa 1 kpl. Paino 18.3 g. Pinnassa 

hiven rautakuonaa, lasittunut. Ruutu 408/136, 

0 taso. Ensimmäinen tuulenkaadon hiekasta 

erottunut löydös, poimittu 26.5.1989. 

:35 rautakuonaa 87.7 g. Ruutu 408/136, 0-1 taso. 

:36 rautakuonaa 30.5 g. Ruutu 408/136, 1 taso. 

liuskekappale (iskentäjälkinen) ja -iskoksia :37 

7 kpl. Paino 7 g. Ruutu 408/136, 2 taso. 

:38 rautakuonaa 1.1 g. Ruutu 408/136, 2 taso. 

:39 liuskeiskos. Paino 0.4 g. Ruutu 408/136, 

4 taso. 

:40 rautakuonaa 330 g. Ruutu 408/137, 0-1 taso. 

:41 savikuonaa 9.4 g. Ruutu 408/137, 0-1 taso. 

:42 liuskeiskoksia 5 kpl. Paino 2 g. Ruutu 408/ 

137, 1 taso. 

:43 kvartsi-iskos. Paino 0.1 q. Ruutu 408/137, 

1 taso. 

:44 rautakuonaa 141 g. Ruutu 408/137, 1 taso. 
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KM 25374 :45 rautakuonaa 

ROVANIEMI 474 a 

rautakuonaa :46 

1 taso. 

savikuonaa :47 

154 g. Ruutu 408(.90)/137, 1-2 taso. 

328 g. Ruutu 408 (.90)/137(.90), 

33 g. Ruutu 408/137, 1-2 taso. 

:48 liuskeiskoksia 5 kpl. Paino 0.5 g. Ruutu 

408/137, 2 taso. 

:49 rautakuonaa 2.7 q. Ruutu 408/137, 2 taso. 

:50 kvartsiesine 18 x 10 x 3 mm, nuolenterää muis- 

tuttava sivujen retusointi. Paino 0.7 q.  

Ruutu 408.95/138.10, 3 taso (liesikohta lyijy- 

hiekan alla, maanpäällisen sulatusuunin alla) 

:51 kvartsi-iskos. Paino 0.7 g. Ruutu 408/138, 

1 taso. 

:52 savikuonaa 2.6 g. Ruutu 408/138, 0-1 taso. 

:53 yalanutta luuta 13 kpl (yksi määriteltävissä) 

Paino 1.5 g. Ruutu 408/138. 3 taso (kuonaker- 

roksen alla olleesta, rikkoutuneesta liedestäG 

:54 kivikuonaa -8 3, 1.sittlinutta Ruutu 

408/138, 0-1 taso- 

:55 rautakuonaa 284 g. Ruutu 408/138, 0-1 taso. 

:56 rautakuonaa 226 g. Ruutu 408/138, 1 taso. 

:57 savi- ja kivikuonaa 424 g. Sisäpinta lasittu- 

nut palossa, ulkopinta rapautunutta kiille- 
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KM 25374 
liusketta, hiekkaa ja savea. Ruutu 408/138, 

ROVANIEMI 474 a taso 1. 

:58 rautakuonaa 1479 q, pieniä ja keskisuuria 

paloja. Ruutu 408/138, 1-2 taso. 

:59 rautakuonaa 3536 g. suuria kappaleita sintraal- 

tunutta tappikuonaa. Ruutu 408/138. 1-2 taso. 

:60 kaitataltta 34 x 8 x 6 mm. mini ikokoa, 

tasaleveä, nelisivuinenkiillelinskelnhko 

hiottu poikkiteräiseksi kahdelta lapppelta 

kanta ehkä katkennut, ollut vartettu hinnta 

vain terässä. Paino "1.3 g. Ruutu 409 10-50/ 

115-00-20, 1 taso (10 cm humuksen pinnasta). 

Löytyi seulasta. 

:61 liuskeiskos, retusoitu kappale. Paino 5.1 g. 

Ruutu 409/135, 1 taso. 

:62 liuskeiskoksia 21 kpl. Paino 5.8 g. Ruutu 

409/135, 1 taso. 

:63 liuskeveitsi (tai sellaisen teelmä) 142 x 38 

x 7 mm, vihreää liusketta, terää muokattu 

retusoimalla, kantaa kavennettu varttamista 

varten 21 mm:n matkalta, kärki ilmeisesti 

katkennut. Paino 44.5 g. Ruutu 409.30/136.35 

1 taso ( 5 cm humuksen pinnasta). 
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KM 25374 

ROVANIEMI 474 

:64 rautakuonaa 92.4 g. ruutu 409/136, 1 taso. 

:65 savikuonaa 2.7 g. Ruutu 409/136, 1 taso. 

:66 liuskeiskoksia 2 kpl, iskentäjälki4. Paino 

2.3 g. Ruutu 409/136, 1 taso. 

suiponsoikea iskos, reunoja retusoitu, ns. 

vaaleanvihreää sädekiviliusketta mustine 

augiittitäplineen. Paino 2.8 g. Ruutu 409/136, 

2 taso. 

:68 punamultakokkareita 2 kpl. Paino 0.1 g. 

Ruutu 409/136, 2 taso. 

:69 rautakuonaa 1212 g. Pääosin suuri tappikuona- 

kappaleita. Ruutu 409.90/136.90, 2 taso. 

:70 savikuonaa 30.5 g. Ruutu 409.90/136.90, 2 taso. 

:71 rautakuonaa 644 g. Ruutu 409/137, 0-1 taso. 

:72 savikuonaa 170.1 g. Vahvasti palanutta, lasit- 

tunutta, kivensekaista. Ruutu 409/137, 0-1 

taso. 

:73 liuskekaavin? 29 x 25 x 6 mm, hekkoa, kynnel- 

lä tms. tehtyä retusointia vihreässä iskokses- 

sa. Paino 6.9 g. Ruutu 409.80/137.95, 2 taso 

(kuonakerroksen alla). 
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CM 25374 :74 liuskeiskos. Paino 0.3 g. Ruutu 409/137, 

IOVANIEMI 474 a 1 taso. 

:75 kvartsi-iskos. Paino 0.8 g. Ruutu 409/137, 

taso 1. 

:76 limoniittia (järvimalmia) 1.4 g. Ruutu 409/ 

137, 1 taso. 

:77 savikuonakappale 70.4 g. Pinnassa (sisäp.) 

kuonaantunutta rautaa. Ruutu 409/137, 1 taso. 

:78 savikuonaa 160 g. Osassa sisäpinta tasainen 

tai uurteinen - olleet kiven pintaa vasten, 

so. kivirakenteen sisä- tai ulkopinnan vuo- 

rauksena (arvattavasti ulkop.). Ruutu 409/ 

137. 1 taso. 

:79 kivi- ja savikuonaa, osin rautaan kiinnitty- 

nyttä. Paino 316 g,luutu409/j7,.31taso. 

:80 rautakuonakappale 379 g. Ruutu 409/137, 1 taso. 

-81 rautakuonaa 2422 g. Ruutu 409/137, 1 taso.  

-82 savikuonaa 7.7 q. Ruutu 409 90/1'17 90, 2 't --  o- 

:83 rautakuonaa 47 g. Ruutu 409.90/137.90, 2 taso. 

:84 savikuonaa 59 g. Ruutu 409/138, 0-1 taso. 

:85 rautakuonaa 206 q. Ruutu 409/138, 0-1 taso. 

:86 rautakuonaa 193 g. Ruutu 409/138, 0-1 taso. 

:87 savikuonaa 159 q. Sisäpinta lasittunut 

Ruutu 409/138, 1 taso. 
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KM 25374 :88 limoniittisiru 0.1 g. Ruutu 409/138, 2 taso. 

ROVANIEMI 474 

:89 rautakuonaa 1114 g. Ruutu 409/138, 1 taso. 

:90 kiilleliusketta 2 kpl, ollut uunnin vuoraukse- 

na, sisäpuoli lasittunut, harmaata. Paino 

16.3 q. Ruutu 409/138, 1-2 taso. 

:91 rautakuonaa 19.4 q. Ruutu 409.10/138.10, 

3 taso 

:92 kivi- a savikuonakappaleita 6 kpl, erittäin 

suuria sulatusuunin vuorauksen kappaleita, 

sisäpinnat lasittuneet kuumuudessa, ulkopin- 

nassa rakenteesta kertovasti palanutta savea 

sitomassa kiilleliuskelohkoja. liitettävissä 

kahdeksi kappaleeksi (2 + 2) toinen yhdeis- 

te1mä muodostaa kannen jonka keskellä on 

jäänne reiästä, kupura keskiosa kaartuu reu- 

uulunevat 

maanpäällisen sulatusuunin rakenteeseen? 

Isoin (1) kohdasta 410_R0-411.00/137.75. pala 

Sivuttain maassa, lasittunut sisäpuoli lounaa- 

seen 1-3 taso- Paino 1153-8 Palaan liit- 

tyy toinen (2) kappale 220 g kohdasta 410.55/ 

137.75, 2 taso 

Kolmas (3) pala 947 q oli kuonaantunut puoli 

alaspäin, pinta lähes tasossa 0 (humuksen alla). 

kohdassa 410.25/137.40. 1-2 tasoissa. vieres- 

sään siihen liittyvä pala (4) 164 g Pala 

siirretty kohdasta :139 - paino 147 g. 

Kansipaloiksi oletettavissa ei ole kiillelius- 

ketta, sivuseinämien paloissa sitävastoin on_ 

Paino 2962  g Ruutu 410/137, 1-3 taso. yhteensä 

Saven sidosaineena luuta (ruotoja?). 

Pala 6 siirretty numerosta :214, liittyy pa- 

laan 3. 
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KM 25374 :93 kivikuonaa 650 g, savella sidottuja kiille- 

ROVANIEMI 474 
liuskekappaleita, sisäpuoli palanut voimak- 

kaasti, ilmeisesti maanpäällisen sulatusuunin 

sivuseinämien kuonaa. Löytyivät yhdestä ka- 

sasta lasittunut puoli ylöspäin (so. rikot- 

tu rakenne, heitetty sivuun). Ruutu 410.50/ 

137.90, 1 taso. 

:94 rautakuonaa 247.5 g. Ruutu 410/137, 1 taso. 

:95 savikuonaa 2 kpl. Paino 0.8 g. Ruutu 410.90/ 

137.90, 1 taso. 

:96 kiilleliuskesiruja 9 kpl, kuuluneet uunira- 

kenteen seinämien vuoraukseen, harmaata kiil- 

lettä. Paino 6 g. Ruutu 410/137, 1 taso. 

:97 limoniittipala. Paino 1.1 g. Ruutu 410.50/ 

137.90, 2 taso. 

:98 savikuonaa 57.5 g. Ruutu 410.55-80/137.90- 

138.05, 2 taso. 

:99 savikuonaa 59.5 g. Ruutu 410.5/137.5, 2-3 taso. 

:100 rautakuonaa 388 g. Ruutu 410/137, 2 taso. 

:101 kivi- ja savikuonaa 107 g. Pääosin harmaata 

kiilleliusketta, sisäpinta lasittunut, uunin 

vuorausainetta. Ruutu 410.55-80/137.90-138.03, 

2 taso. 

:102 savikuonaa 3 g. Ruutu 410.5/137.0, 3 taso. 

:103 savikuonaa 12 g. Ruutu 410.5/137.5, 3 taso. 

:104 punamultkokkareita 1.9 g. Ruutu 410/137, 3-4 
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KM 25374 :105 rautakuonaa 215 g. Ruutu 410/137, 3 taso. 

ROVANIEMI 474 

:106 savikuonaa 432.7 g. Sisäpinnassa rautakuo- 

naa. Ruutu 410/138, 0-1 taso. 

:107 rautakuonaa 1008 g. Ruutu 4107138, 1 taso. 

:108 limoniittia 2.9 g. Ruutu 410.5/138.8, 1 taso. 

:109 savikuonaa 210 g, lasittuneita kappaleita. 

Ruutu 410/138, 1 taso. 

:110 savikuonaa 165.2 g, suorapintaisia paloja 

(tukeneet liuskelaakoja).Ruutu 410/138, 

1-2 taso. 

:111 rautakuonaa 190 g. Ruutu 410/138, 1 taso. 

:112 rautakuonaa 304.3 g. Ruutu 410/138, 

taso. Edellisiä pienempiä paloja. 

:113 savikuonaa 106.3 g, pikimäiseksi sulanutta. 

Ruutu 410/138. 1 taso. 

-114 kivikuonaa 45.4 g harmaata kiilleliusketta, 

pinnassa hiilen painaumia. Ruutu 410/138, 

1 tan. 

:115 kvartsi-iskos 2.4 g. Ruutu 410/138, 2 taso. 

:116 liuskesiruja 2 kpl. Paino 0.1 g. Ruutu 

410/138, 2 taso. 

117 punamultakokkareita 0.4 g. Ruutu 410/138, 

2 taso- 

-118 kaarevapintainen, hiiltynyt kuonapala, 
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KM 25374 alunalkaen ilmeisesti savea, mahdollisesti 

ROVANIEMI 474 
suuttimen tms. konstruktiivisen osan jään- 

ne, ulkopinta täysin sileä. Paino 1.3 g. 

Ruutu 410.10-20/138.00-40, 2 taso. 

:119 savikuonaa 16.2 g. Ruutu 410/138, 2 taso. 

:120 limoniittia 10 g. Ruutu 410.10-20/138.00-40, 

2-4 taso. 

:121 rautakuonaa 25 g. Ruutu 410.10-20/138.00-40.  

2 taso. 

-122 savikuonakap ale 97 g. Ruutu 410.30/138.05, 

2 taso. Kiven ulkosivulta, maanalaisen uunin 

knppelta löytynyt savivunrankppn pala. 

:123 savikuonaa 25.6 g, palanut voimakkaasti. 

Ruutu 410/138, 2 taso. 

:124 kivikuonaa 66.1 g, harmaata killeliiisketta,  

sisäpinta lasittunut. Ruutu 410/138, 2 taso. 

:125 Pikimäiseksi palanutta savikuonaa 22-7 7-g 

Ruutu 410.6/118.5 3 taso 

:126 Pikimäiseksi palanutta savikuonaa 22.9 g. 

Ruutu 410/138, 1-2 taso, sivuun muinoin nos- 

tettujen katekivien alta. 

:127 limoniittipala 0.4 g. Em. kohdasta. 

:128 Pikimäistä savikuonaa ja tulppamainen, huo- 

koiseksi palanut savikappale, pinnaltaan si- 

leä (on ehkä liittynyt palkeisiin tms.).Paino 

56.7 g. Ruutu 410/138, 2 taso. 
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KM 25374 :129 savikuonaa 57.4 g. Ruutu 410/138, 3-4 taso. 

ROVANIEMI 474 a 

:130 limoniittia 3.1 g. Ruutu 410/138, 1-2 taso. 

Uunin. suulta. 

:131 savikuonaa 28.1 g. Ruutu 410/138, 1-2 taso 

Uunin suulta. 

:132 rautakuonaa 206.2 q. Ruutu 410/138, 1-2 taso 

Uunin suulta. 

:133 limonii . Ruutu 410/138, 3-4 taso.  

Uunin suulla. 

-1'14 savikunnaa 201.6 g. Ruutu 410/138, 3 taso. 

Uunin suulta- 

:135 rautakuonaa 673 g, joukossa pikimäi tä savi- 

kuonaa_ Ruutu 410/138, 3 taso Uunin suulta 

:136 limoniittia 1.3 g. Ruutu 410/138, 4 taso. 

Uunin suulta. 

!1"17 palanutta luuta 1 kpl. Paino 0.2 g. Ruutu 

410/138 4 taso Uunin suulta 

:138 savikuonaa 135.5 g. Ruutu 410/138, 4 taso. 

Uunin suulta. 

:139 savikuonakappaleita 5 kpl. Paino 173.7 g. 

Yksi paloista (147 g) siirretty alanumeroon 

:92 (pala 5). palat olivat uunin suulla yh- 

dessä kasassa. Ruutu 410/138, 4 taso. 

:140 kivikuonaa 24 g. Kiilleliuskekappale, harmaa, 

lasittunut sisäsivu. Oli samassa kohdassa 

kuin em. löydöt. 
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KM 25374 :141 rautakuonaa 447.8 g. Ruutu 410/138, 3 taso. 

ROVANIEMI 474 a Uunin suulta. 

:142 rautakuonaa 501.1 q. Ruutu 410/138, 4 taso. 

Uunin suulta. 

:143 limoniittia 2 g. Ruutu 410/138, 5 taso. 

Uunin suulta. 

:144 siniseksi lasittunut kuonapala 2.4 g. 

Ruutu 410/138 5 taso. Uunin suulta. 

:145 savikuonaa 142.1 g. Osittain pikimäiseksi 

palanutta. Ruutu 410/138, 5 taso. 

Uunin suulta.  

:146 limoniittia  2.4 g. Ruutu 410/138, 6 taso. 

Uunin suulta. 

:147 savikuonaa 5R.6 g- Ruutu 410/138, 6 taso_ 

Uunin suulla 

:148 savikuonaa 175 g, kiinni rautakuonaa sisä- 

pinnoilla - ovat kuopan pa4j_an tiiviste- 

sam.en paloja- Ruutu 410/138, 6 taso.  

Uunin suulta. 

:149 rautakuonaa 136.7 g. Ruutu 410/13R 6 taso 

Uunin suulta. 

:150 liuskPiskns 0-7 g- Ruutu 410/138, 7 taso. 

Uunin suulta 

:151 rautakuonaa 516.8 g. Osassa selkeitä hii 

lenpalojen painaumia. Ruutu 410/138, 7 taso. 

Uunin suulta. 
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KM 25374 :152 limoniittia 0.1 g. Ruutu 410/138. 8 taso. 

ROVANIEMI 474 a Uunin suulta. 

:153 rautakuonaa 38.6 g. Ruutu 410/138. 8 taso. 

Uunin suulta. 

:154 limoniittia 0.4 g. Ruutu 410/138. 1-2 tasn 

Profiilista =_uunin suulta 

:155 rautakuonaa 5.8 g. Ruutu 410/138, 1-2 taso- 

Profiilista - uunin suulta- 

:156 savikuonaa 36.5 g, kiinnittyneenä rautakuonaa. 

Ruutu 410.2/138.2, 2 taso. Uunin etuosasta. 

:157 kivikuonaa 2 kpl, 16.5 g kiilleliusketta,  

harmaata. Ruutu 410/138, 3-4 taso. Uunin etu - 

osasta. 

-158 rautakuonaa 487 g. Osin savikuonaa. jossa 

kiinni rautakuonaa. Ruutu 410/138. 5 taso. 

Uunin etuosasta. 

:159 limnniittia 5.6 g. Ruutu 410/138, 6 taso. 

Uunin etuosasta 

:160 21_9 osin kiveä kiinni paloissa savikuonaa g, 

Ruutu 410/138, 6 taso. Uunin etuosasta. 

-161 savikuonaa 18 g. u 410/138. 6 taso. 

Uunin sisältä - etupunli. 

:162 rautakunnaa 652.8 g, pieniä siruja. Ruutu 

410/138, 6 taso Uunin etuosasta 

:163 savikuonaa 85.5 g. Ruutu 410/138, 7 taso. 

Uunin etuosa. 
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KM 25374 :164 savikuonaa 3 g. Ruutu 410/138, 8 taso. 

ROVANIEMI 474 a Uunin etuosasta. 

:165 savikuonaa yksi pala 9.5 g, pinnassa 

kiinni limoniittisiru palaneena. Ruutu 

410/138, 2 taso. Uunin sisältä. 

:166 savikuonaa 1.5 g. Ruutu 410/138, 2 taso 

Uunin sisältä. 

:167 kivikuonaa 19.4 g, harmaata kiilleliusketta. 

Ruutu 410/138, 2 taso. Uunin sisältä. 

:168 limoniittia 1.9 g. Ruutu 410/138 4 taso.  

Uunin sisältä. 

:169 rautakuonaa 10.8 g. Ruutu 410/138, 4 taso 

Uunin sisältä.  

:170 savikuonaa 107.1 Puutu 410/138, 4 taoo  

Uunin sisältä. 

:171 limoniittia 7.9 g. Ruutu 410/138, 5 taso. 

Uunin sisältä. 

:172 savikuonaa 3.9 g. Ruutu 410/138, 5 taso.  

Uunin sisältä. 

:173 kourumainen ' exaka••. . • 

- ' o iivinen ut phk-  o 

suutinta tai uunin ilmanvaihtoankon tiivis 

tystä (vrt :128), pinnassa pieniä kal • 

rundon katkelmia_(käytetty samPn sidosai- 

nPena2)- Ruutu 410/138, 5 taso. Uunin eiåä 

osa - 
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1 elon 

KM 25374 :174 kivikuonaä 104 g. RuUtu . 410/138, taso 

ROVANTFMI 474 a harmaata kiilleliusketta. Ulinin sisältä. 

:175 savikuonaa 322.6 g,rkeskisuuria paloja.' 

Ruutu 410/138, 5 .taso. Uunin sisältä. 

:176 savikuonaa 250;4 g, pieniä paloja. RuUtu 

410/138, 5 taso. Uuninäisältä. 

:177 limoniittia 7.4 g. Ruutu 410/138, 5-6 taso. 

Uunin sisältä. 

:178 savikuonapala 8;9 g, kiinni -limciniittiåiru. 

Ruutu 410/138, 5-6 taso. Uunin sisältä. 

:179 savikuonaa 29.4 g, kolme palaa; oissa sormL- 

ja kämmenpainanteita? muovailusta, luuta se- 

'koittena:.saVessa (sidösainå). RUutu 410/138, 

5-6 taso. Uunin sisältä. 

:180 aavikudnåå 506.9 g, ohuita'kappaleita, sisä- 

pinnassa jälkiä kiven pinnasta, savimassassa 

sidosaineena murskattua luuta ja hiekkaa. 

Ruutu 410/138, 5-6 taso. Uunin sisältä. 

:181 .savikUcinaa 3042 g. Piårliå' kappaleita. 

Sidosaineena kalanruotoja y . 'pientä luuai- 

nesta ja hiekkaa. Ruutu 410/138, 5-6 taso. 

Uunin sisältä. 

savi- ja kiviknonaa 117.4 g, kiviaines kiil- :1-8-2 

l liusketta ja palanutta graniittia? Ruutu 

410/138. 5-6 taso. Uunin sisältä. 

:183 palanutta luuta 0.5 g. Ruutu 410/138, 5-6 

tasn. Uunin sisältä. 



1990 

KM 25374 :184 rautakuonaa 11 g. Ruutu 410/138, 5-6 taso. 

ROVANIEMI 474 a Uunin sisältä. 

:185 kvartsi-iskos 1 g, retusointia? Ruutu 410/ 

138; 7 taso. UunirYsiSältä» 

:186 limoniittia 8.4 g.Ruutu 410/138, 7 taso. 

Uunin sisältä.i 

:187 savikuonaa 518.5 g. Ruutu 410/138, 7 taso. 

Uunin sisältä. 

:188 ,savikuonaa , 326 g.'Kuten em. 

:189 rautakuonaa 422 g. Ruutu 410/138, 7 taso. 

Uunin-sisältä.:, 

:190 ,limoniittia 4.8 g. Ruutu 410/138; 8-9 taso. 

Uunin sisältä... 

:191. savikuonapala 0.3 g, pinnassa piirtojälkien 

tapaista kuviota. Ruutu 410/138, 8-9 taso. 

Uunin sisältä. - 

:192 pikimäinen, kaareva ja huokoinen kuonapala 

2.5,g. Ruutu 410/138, 8-9 taso (pohja). 
Uunin sisältä. 

:193 savikuonaa 112 g. Ruutu 410/138, 8-9 taso 

(pohja). Uunin sisältä. 

:194 rautakuonaa 528.6 q. Ruutu 410/138, 8-9 talin_ 

Uunin sisältä (pohja). 

:195 rautakuonaa 664.5 g. Ruutu 410/138, 8 taso_ 

Uunin sisältä. 

:196 hiilikunnaa 79 g, puuhiilen paloja ja 
866702S-21/8648/Ptp 



1990 

KM 25374 rautakuonaa sekä hiekkaa yhdistyneinä. 

ROVANIEMI 474 a (vrt. Kemijärvi 233, vastaava löydös). 

Osoittaa puuhiiltä poltetun valmiiksi ja 

asetetun paloaineeksi sulatusuunin pohjal- 

le. Ruutu 410/138, 8 taso. Uunin sisältä. 

:197 savi- ja kivikuonaa 2 kpl, paino 221 g. Uu- 

nin pintavuorauksesta tai suuaukolta. Ruutu 

410/139, 0 taso, humuksen alta. 

:198 rautakuonaa 123 g. Ruutu 410/139, 0 taso. 

:199 savikuonapala 2.6 g. Ruutu 410/139, 1 taso. 

:200 rautakuonaa 2 kpl, paino 31.2 g, seassa lasit- 

tunutta savikuonaa. Ruutu 410/139, 1 taso. 

:201 kivikuonaa 31 g, lasittunutta, vaaleaa kiille- 

liusketta? Ruutu 410/139, 1 taso. 

:202 rautakuonaa 4 g. Ruutu 410/139, 1 taso. 

:203 liuskekaavin 38 x 32 x 9 mm, hyvin selväpiir- 

teinen, hiemen kaartuva, retusoitu terä, 

vihreää liusketta, jyrkkä teränlasku (-kulma). 

Ruutu 410/139, 2 taso. Paino 15.1 g. 

:204 savikuonaa 18.1 g, joukossa kiilamainen pala. 

Ruutu 410/139, 2 taso. 

:205 punamultakokkareita 2 kpl. paino 0.1 g. 

Ruutu 410/139, 2 taso. 



1990 

KM 25374 :206 rautakuonaa 148.5 g. Ruutu 410/139, taso . 

ROVANIEMI 474 

:207 rautakuonakappale 215 g ja savikuonapalo- 

ja 2 kpl/50 g. Ruutu 411/137, 0-1 taso. 

:208 limoniittipala 0.4 g. Ruutu 411/137, 1 taso. 

:209 punamultakokkareita 2 kpl/0.05 g. Ruutu 

410.9/137.9, 1 taso. 

:210 rautakuonaa 79.5 g. Ruutu 411/137, 1 taso. 

:211 savikuonakappaleita 3 kpl, paino 226 g. 

Oli maassa sivuttain, lasittunut puoli 

lounaaseen. Yleismuoto kiilamainen. 

Ruutu 411.05/137.80, 1 taso. 

:212 savikuonakappaleita 2kpl (liitettävissä), 

216 q. Saven sidosaineena kalanruotoja y . 

luuainesta, sisäpunta lasittunut. Tuo pin- 

ta alaspäin, lappeellen uunin suuosan 

muinaisen purkamisen yhteydessä heitetty- 

nä. Ruutu 411.1/137.9, 2 taso. 

:213 rautakuonaa 2.4 g. Ruutu 411/137, 3 taso. 

:214 savikuonakappaleita 4 kpl, paino 441 g. 

kaksi isoa ja kaksi pientä palaa. Kuuluvat 

Maanalaisen uunin suulta heitettyihin 

rakenteen vuorauksen jäännöksiin. Yksi 

pala (ks. :92, pala 6) siirretty toisaalle. 

Myös nämä kuuluvat kokonaisuuteen. Ruutu 

411/138, 0-1 taso. 

:215 limoniittia 2 kpl. Paino 0.3 g. Ruutu 

411/138, 2 taso. 
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ROVANIEMI 474 a 

:217 rautakuonaa 63.3 g. Ruutu 411/138, 2 taso. 

:218 kivikuonaa 10.4, ilmeisesti katekivestä 

lohjennutta vaaleaa kiilleliusketta. 

Ruutu 411/138, 2 taso. 

:219 'kvartSikaavin 50 x 32`x11 mm, paino 12.8 

, levyMäinan, vastakkaiset, kaarevat reu- 

nat -ratusöitu loiVa teräkulma. epämuotoinen 

kappale: Löytyi irtohiekkakaaaata - peräi- 

sin kaivausalalta.  

!270 liuske-esineen teelmän katkelma 105 

65 x 15 mm, vihreää liusketta, h rjalla, 

t6iSella'lappeella hieMån hiontaa, reuna 

teelmän päässä isketty tasaisen_pyöreäksi 

lähinnä yksipuolisella reunaiskannäll- 

Liuskelevy on katkennut viistosti. Löy- 

töohta n. 200 m raudanaldatuspaikasta' 

länteen (Rovaniemi 473 a), törmän alareu- 

nasta, murrosmaasta, läheltä Tapparaniemen 

itäisimmän mökin aitaa. 

:221 kvartsikaavin 32 x 27 x 8 mm, kaksi retu- 

söi-tila, vastakkaista terää, sivuilla pie- 

net lövat l_lineiSasti pidikkeen kiinnitys- 

tä varten. Muoto tavanomaisesta poikkeava, 

teräkulma jyrkkä. Paino 8.4 g. Löytökohta 

noin 100 m raudansulatuspaikasta länteen 

n 
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KM 25374 
Olevan Uuspaavalniemen huVilanPihatiltä, 

ROVANIEMI 474 a mökin takaa. 

:222 kvartsikaavin tai -kourutaltta  38 x 25 x 

11 mm, terän leveys 17 mm, syvyys n. 2 mm, 

retusointi viiston terän ulkosyrjällä, 

harjavalla alapinnalla kannassa kaksi ilmei- 

sesti kiinnitystä ajatellen tehtyä uraa, 

sivuilla vastakkaiset kolot ehkä myös sen 

vuoksi. Muoto poikkeuksellinen. Paino 6.4 

g. Löytökohta sama kuin em. 

:223 kvartsikaavin 18 x 14 x 5 mm, vain kantataho 

jätetty retusoimatta. Löytökohta kuten em. 

Paino 1.5 g. 

:224 kvartsikaavin 16 x 15 x 6 mm, paino 1.8 q.  
Sivusärmillä retusointia. Löytökohta kuten 

em. 

:225 kvartsikaavin 25 x 27 x 9 mm, lähinnä kol- 

misivuinen, retusointikohdat vaihtelevasti 

Paino-5.2 g.. Löytökohta, kuten em. 

8667025-21/8648/ptp 
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KM 25374 :226 kvartsikaavin 23 x 14 x 8 mm, perusmuoto 

ROVANIEMI 474 a terällä suunnikas, kulmat retusoitu pyöreik- 

si teriksi. Paino 3.3 g. Kanta ilmeisesti 

murtunut. Löytökohta kuten em. 

:227 kvartsikaavin 32 x 25-  x 12 mm; heikkolaatui- 

sesta kvartsiaineesta, iskentäytimestä, muo 

dostettu. zetusointi yhdellä sivullakaare- 

vaa terää. Paino 10 g. Löytökohta kuten em. 

:228 liuskekappale ja 4 -iskosta, paino 62.6 g. 

Löytökohta kuten em. 

:229 kYartsikappale ja -iskosta, paino 33.1 g. 

Osasaa iskentäjälkiä.. Löytökohta kuten em. 

:230 hioimen katkelmia 3 kpl, vihertävänharmaata 

kvartsiittia, tasaleveä (5 mm), reuna hiottu 

kaarevaksi- Löytökohta-kuten em. Paino 27.8 g. 

:231 hioin 107 x 64 x 7 mm j 'hioutumaton aines - 

kappale, hioimessa -vain toinen lape hioutu- 

nut. Löytökohta kuten em. Paino 117 g. 

:232 hioimen katkelma, vaaleaakiilleliusketta, 

ehkä nuorempaa aikaa edustava löydös, paino 

13.2 g. Löytökohta kuten,em„ 

:233 palaneen luun siruja 3 kpl, paino 0.1 g. 

Löytökohta Rovaniemi 473 alatörmä (vrt. :220). 



1990 

KM 25374 :234 hiiltä 1 g. Ruutu 408/138, 1 taso. 

ROVANIEMI 474 a 

:235 hiiltä 4.5 g. Ruutu 409/136-137, 1 taso. 

g. 

g. 

Ruutu 409/139, 

Uunin edustan 

4-6 taso. 

:236 hiiltä 2.5 1 taso. 

hiiltä 14.3 :237 kuonakuopasta. 

Ruutu 410/138, 

:238 hiiltä 5.2 g. Uunin sisältä. Ruutu 410/138, 

5-8 taso. 

:239 hiiltä  23.6 g. Ruutu 410/139, 1 taso. 

:240 hiiltä 39.7 g. Ruutu 410/139, 2-3 taso. 

:241 hiiltä 1.9 g. Ruutu 411/137, 1 taso. 
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