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4. saviastian kylkipala 2 g 
väri punaruskea; vain toinen pinta tallella. 

Koordinaatit PK TOLOSENMÄKI 
x = 6896 00 y = 509 34 z = 105-110 
Löydöt on kerätty pintapoimin-
nalla: 1-2 v. 1992, 3-4 v. 1993. 

Kivi- ja varhaismetallikautisia sekä 
historiallisen ajan löytöjä, jotka on 
kerätty maastotutkimuksen POHJOIS-
KARJALAN METALLIKAUTISEN JA KESKI-
AIKAISEN ASUTUKSEN AVAINALUEIDEN 
ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 1992-1994 
yhteydessä. Ks. H.Poutiaisen, M. Kopo 
sen ja R. Kupiaisen inv.kert. top. 
ark. 
Diar. 31.12.1992 
MK HP 

saviastianpala 10 g 
seinämän paksuus 9 mm; väri vaaleanpunaruskea; 
Kuoppakoristelua (?), kuopan halkaisija 7x10mm 

saviastianpala 8 g 
väri vaaleanpunaruskea; sekoitteena asbestia 
varsin pitkinä kuituina sekä hiekkaa. 

saviastianpala 3 g 
seinämän paksuus 8 mm; väri pinnoilta vaalean-
punaruskea, sisältä harmaanruskea; koristelua 
(?) sekoitteena asbestiä ja kiillettä. 

saviastianpaloja 3 kpl 3 g 
väri pinnoilta vaaleanpunaruskea, sisältä har-
maanruskea; koristelua (?); sekoitteena varsin 
pitkinä kuituina asbestia, kiillettä. 

saviastianpaloja 3 kpl 3 g 
väri vaaleanruskea ja harmaanruskea; sekoit-
teena asbestia lyhyinä ja pieninä pätkinä, 
kiillettä ja hiekkaa. 

saviastian reunapala 2 g 
profiloitu; seinämän paksuus 7 mm; väri 
vaaleanpunaruskea; koristeluna reunan päällyk-
sessä vinottain kulkevia pisterivejä. Sekoit-
teena kiillettä ja hiekkaa. 

saviastian kylkipala 2 g 
seinämän paksuus 6-7 mm; väri vaaleanruskea; 
sekoitteena hiekkaa; hyvin tiivis ja hieno-
jakoinen, hyvin poltettu massa; kynnenjälkiä 
toisella pinnalla. 

saviastian kylkipala 1 g 
väri ulkopinnalta vaaleanpunaruskea, sisältä 
harmaanruskea; koristeluna vedettyä viivaa; 
sekoitteena hienoa - keskikarkeaa hiekkaa 
(kiillettä, maasälpää); melko tiivis, hieno-
jakoinen massa. 

saviastian kylkipala 1 g 
seinämän paksuus 7 mm; väri pinnoilta vaalean-
ruskea, sisältä harmaanruskea; sekoitteena 
hienoa hiekkaa; hyvin tiivis, hienojakoinen 
massa; punasavikeramiikkaa? 

saviastian pohjapala 7 g 
punasavikeramiikkaa? (dreijattu, lasitusta ei 
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havaittavissa); väri vaaleanpunaruskea. 

saviastian reunapala 17 g 
profiloitu; punasavikeramiikkaa; dreijattu; 
lasitus sisäpinnalla, ulkopinnalla vähäisiä 
merkkejä (roiskeita?). 

saviastian kylkipala 4 
profiloitu; punasavikeramiikkaa: dreijattu, 
lasitus sisäpinnalla (valkoinen 10 mm leveä, 
vaakasuorassa kulkeva raita keskellä; reu-
noilla vihreä lasitus); väri ulkopinnalla 
vaaleanpunaruskea, sisällä harmaanruskea. 

saviastian kylkipalaa, 3 g 
punasavikeramiikka: dreijattu, lasitus nähtä-
västi lohjennut pois; väri vaaleanruskea. 

saviastian pala  
punasavikeramiikkaa? väri vaaleanpunaruskea; 
lasitusta. 

saviastianpaloja ja/tai 38 g 
savitiivistettä ja/tai palanutta savea 14 kpl 

3 g 

liitupiipun varrenkatkelmia 2 kpl 

savi ja/tai rautakuonaa 3 kpl 

tulus tai pyssypiitä 2 kpl 
väri ruskea 

4 g 

18 g 

11 g 

kvartsi-iskoksia 14 kpl 74 g 

iskentäydin  
kvartsia 

44 g 

Koordinaatit PK JAMALI 
x = 7023 44 y = 490 40 z = 95-100 
Löydöt on kerätty pintapoiminnalla 
v. 1992 

Kivi- ja varhaismetallikautisia sekä 
historiallisen ajan löytöjä, jotka 
on kerätty maastotutkimuksen POHJOIS-
KARJALAN METALLIKAUTISEN JA KESKIAI-
KAISEN ASUTUKSEN AVAINALUIEIDEN ARKEO-
LOGINEN INVENTOINTI 1992-1994 yhtey-
dessä. Ks. H.Poutiaisen, M.Koposen ja 
R. Kupiaisen inv. kert. top.ark. 
Diar. 31.12.1992 
MK, HP 

1. saviastianpala 3 g 
seinämän paksuus 9 mm; väri vaaleanpunaruskea 
varsin hyvin poltettu; kuoppakoristelua, 
kuoppien halkaisija 4,5 mm; sekoitteena as-
bestia varsin pitkinä kuituina. 

saviastianpala 2 g 
astian sisäpinta lohjennut pois; väri vaalean-
ruskea, sisäosa harmaa; Koristeluna kampa-
leimaa; Sekoitteena asbestia pitkähköinä kui-
tuina. 

saviastianpaloja 6 kpl 7 g 
koristelemattomia; kaikista toinen seinämä 
lohjennut pois; väri vaaleanruskea ja harmaan-
ruskea; sekoitteena asbestia. 
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