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Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

1 Y3 Kupariseos Solki 1 18,0 41x35x3 Suorakulmionmuotoinen keskeltä hieman ylöspäintaipunut solki ja 
neula. Mitat ja kuvaus konservoimattomasta esineestä. 

2 Y3 Posliini Astia/Esineen 
katkelma

1 8,3 38x28 Posliiniastian pala tai esineen katkelma. Mahdollisesti ei astiasta. 

3 Y3 Posliini Astia/Esineen 
katkelma

1 7,4 19x16 Pienen putkimaisen posliiniesineen katkelma, jossa kapean putken 
päässä leveämpi reunus, jonka jälkeen esine hieman levenee taas. 

4 Y3 Fajanssi Astia 1 3,6 Fajanssiastian kylkipala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
jälkiä ruskeasta, mattapintaisesta lasitteesta tai lasitteen alla olleesta 
ruskeasta savilietteestä. Palassa on pehmeärajainen rihlauskoristelu.

5 Y3 Fajanssi Kansi 1 12,4 Fajanssiastian kannen reunapala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite sinisellä koristeaiheella. Arvioitu halkaisija kannen pohjasta 
(astian suusta) 200 mm. Mahdollisesti kulhon kannen pala.

6 Y3 Fajanssi Vati 1 25,4 Fajanssivadin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen itnalasite. 
Sisäpinnalla valkoisen reunan jälkeen ohut sininen raita ja sininen 
koristelu. Arvioitu halkiasija 260 mm.
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7 Y3 Fajanssi Astia 1 39,3 Fajanssiastian pohjapala. Molemminpuolinen lohkeillut valkoinen 
tinalasite. Sisäpuolella sininen koristeaihe. Pohjan arvioitu halkaisija 90 
mm.

8 Y3 Fajanssi Astia 1 3,4 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla sininen koristeaihehe. Astian suun arvioitu halkaisija 40 
mm.

9 Y3 Fajanssi Saviastia 1 3,4 30x18 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla sininen koristeiahe. Astian suun arvioitu halkaisija 40 mm.

10 Y3 Fajanssi Astia 1 3,5 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla sininen koristeiahe. Astian suun arvioitu halkaisija 40 mm. 

11 Y3 Fajanssi Astia 2 6,8 Kaksi fajanssiastian kylkipalaa. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
toisella puolella sininen kasviaiheinen koristelu. Mahdollisesti samasta 
astiasta. 

12 Y3 Fajanssi Astia 2 4,5 Kaksi fajanssiastian kylkipalaa. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
toisella puolella sininen koristelu. Mahdollisesti samasta astiasta. 

13 Y3 Fajanssi Lautanen 1 4,5 Fajanssiastian reunapala, jossa molemminpuolinen, mangaaninvioletin 
sävyinen tinalasite. Astian arvioitu halkaisija 200 mm.

14 Y3 Fajanssi Astia 1 11,7 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen violetinsävyinen tinalasite. 
Hieman rypytetty/aaltoilevaksi muotoiltu reunus. Astian halkaisijaa 
vaikea arvioida luotettavasti.

15 Y3 Fajanssi Astia 1 14,0 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti kuperakylkisestä kannusta tai 
purkista. Molemminpuolinen valkoinen violettisävyinen tinalasite. 
Pohjan arvioitu halkaisija 80 mm.

16 Y3 Fajanssi Astia 3 30,2 Fajanssiastioiden pohjapaloja. Mahdollisesti vadeista. Toisella puolella 
tai molemminpuolin jälkiä valkoisesta tinalasitteesta. 
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17 Y3 Fajanssi Astia 1 4,5 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Molemminpuolinen 
isnertävä, valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla tummansininen kasvi- 
tai maisema-aiheinen koristelu. Astian arvioitu halkaisija 180 mm.

18 Y3 Fajanssi Astia 1 1,2 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Molemminpuolinen 
sinertävä, valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla tummansininen 
kasviaiheinen koristelu. Astian arvioitu halkaisija 120 mm.

19 Y3 Fajanssi Astia 1 2,4 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla tummansininen koristelu. Astian 
arvioitu halkaisija 240 mm.

20 Y3 Fajanssi Astia 1 3,9 Fajanssiastian ulospäin avautuvaksi profiloitu reunapala. Mahdollisesti 
kulhosta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla 
tummansininen raita. Astian arvioitu halkaisija 240 mm.

21 Y3 Fajanssi Astia 1 2,1 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla tummansininen koristelu. Astian 
arvioitu halkaisija 200 mm.

22 Y3 Fajanssi Astia 2 21,9 Fajanssiastioiden reunapaloja. Mahdollisesti lautasista tai kulhoista. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astioiden arvioitu halkaisija 200 
mm.

23 Y3 Fajanssi Astia 1 8,1 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla tummansininen koristelu. Astian 
arvioitu halkaisija 160 mm.

24 Y3 Fajanssi Astia 37 90,0 Fajanssiastioiden kylkipaloja. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite.

25 Y3 Fajanssi Astia 5 5,3 Fajanssiastioiden reunapaloja. Mahdollisesti lautasista tai kulhoista. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astioiden halkaisijaa vaikea 
arvioida luotettavasti. 
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26 Y3 Fajanssi Astia 1 2,1 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite. Astian arvioitu halkaisija 160 mm.

27 Y3 Fajanssi Astia 1 1,6 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai lautasesta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian arvioitu halkaisija 180 
mm.

28 Y3 Fajanssi Astia 1 1,7 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai lautasesta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian arvioitu halkaisija 160 
mm.

29 Y3 Fajanssi Astia 1 2,4 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai lautasesta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian arvioitu halkaisija 200 
mm.

30 Y3 Fajanssi Astia 2 1,2 Fajanssiastioiden reunapaloja. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, 
jossa ulkopinnalla jälkiä sinisestä koristelusta. Astioiden halkaisijaa 
vaikea arvioida luotettavasti. 

31 Y3 Fajanssi Astia 31 53,3 Fajanssiastioiden kylkipaloja. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, 
jossa sinistä koristelua. 

32 Y3 Fajanssi Astia 5 10,8 Maalauskoristeltuja fajanssiastioiden kylkipaloja. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite, jossa  punaisella, vihreällä, keltaisella, sinisellä ja 
mustalla maalattuja koristeaiheita. 

33 Y3 Fajanssi Kansi 1 13,5 Fajanssiastian kannen reunapala. Palassa ei ole säilynyt lasitetta. Pohjan 
kannan arvioitu halkaisija 180 mm. Mahdollisesti vadista.

34 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Kulho 1 14,8 Majolikakulhon profiloitu reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite 
sinisellä spiraali-/kasvikoristeaiheella. Ulkopinnalla lyijylasite. Astian 
halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.

35 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 19,2 Majolika-astian pohjapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
sininen, raidallinen koristeaihe. Ulkopinnalla lyijylasite. Pohjan kannan 
arvioitu halkaisija 100 mm. 
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36 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Astia 5 8,9 Majolika-astioiden kylkipaloja. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla lyijylasite. 

37 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti lautasesta. Astian arvioitu halkaisija 
240 mm.

38 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,4 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti kulhosta. Astian halkaisijaa vaikea 
arvioida luotettavasti. 

39 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Astia 9 52,6 Majolika-astioiden kylkipaloja. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
sininen koristeaihe ja ulkopinnalla lyijylasite. 

40 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Astia 2 6,0 Kaksi majolika-astian reunapalaa. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
sininen kasviaiheinen koristelu. Ulkopinnalla lyijylasite.

41 Y3 Fajanssi/Maj
olika

Astia 2 10,2 Violettikoristeisten majolika-astioiden paloja. Mahdollisesti vadeista. 
Molemmissa paloissa on sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa violetti 
koristeaihe. Toisessa palassa on myös keltaista koristelua. Ulkopinnalla 
lyijylasite. 

42 Y3 Kivisavi Astia 2 7,0 Kaksi vaaleanharmaata, suolalasitettua kivisavikannun kylkipalaa. 
Toisessa palassa jälkiä vaaleanharmaasta, pyöreästä reliefikoristelusta, 
jonka ympärillä koboltinsininen, n. 10 mm levyinen koristeväri. Toisessa 
palassa jälkiä pyöreästä reliefikoristelusta. Westerwaldin keramiikkaa. 

43 Y3 Kivisavi Astia 1 4,0 Vaaleanharmaa, suolalasitetun kivisaviastian kylkipala. Mahdollisesti 
Westerwaldin keramiikkaa. 

44 Y3 Kivisavi Astia 1 4,4 Vaaleanharmaa kivisaviastian kylki- tai reunapala. Ulkopinta kulunut 
lasitteettomaksi, sisäpinnalla säilynyt suolalasite. 

45 Y3 Kivisavi Kannu 1 13,2 Vaaleanharmaa, suolalasitettu kivisavikannun pohjapala. Pohjan arvioitu 
halkaisija 100 mm. 
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46 Y3 Kivisavi Astia 1 19,4 Kivisaviastian kylkipala. Puneruskealla savilietteellä värjätty, osin 
laikukas ulkopinta. Harmaa massa. Suolalasite. Palassa mahdollisesti 
partaaesittävästä reliefikoristelusta. Mahdollisesti 
partamiehenkannusta. Kölniläistä tai frecheniläistä keramiikkaa. 

47 Y3 Kivisavi Astia 1 6,6 Kivisaviastian kylkipala. Ruskea ulkopinta, jossa täplikäs suolalasite. 
Harmaa massa. Yhdessä reunassa ohut kaiverrettu raita-koristelu.  

48 Y3 Kivisavi Astia 1 4,0 Punaruskea ja tummanruskea laikukas suolalasitetun kivisaviastian 
kylkipala. Vaaleanharmaa massa. 

49 Y3 Kivisavi Astia 1 4,9 Kivisaviastian kylkipala. Vaaleanharmaa massa, jossa tumman- ja 
vaaleanruskea täplikäs suolalasite. 

50 Y3 Kivisavi Astia 1 6,8  Kivisaviastian kylkipala. Keramiikan tunnistus kivisaveksi on epävarma. 
Ulkopinta nokeentunut. Sisäpinnalla dreijausjälkiä. Harmaa massa. 

51 Y3 Kivisavi Astia 1 4,4 Punaruskea, lähes mattapintainen kivisaviastian kylkipala, jossa jälkiä 
suolalasitteesta. 

52 Y3 Kivisavi Astia 1 3,0 Vihertävän harmaa kivisaviastian kylkipala. Suolalasite.
53 Y3 Valkosavi Astia 1 20,0 Valkosaviastian kylkipala. Sisäpinnalla kellertävän vihreä lyijylasite. 

Ulkopinnalla jälkiä tummanruskeasta tai mustasta mattapintaisesta 
lyijylasitteesta.

54 Y3 Valkosavi Astia 5 20,0 Valkosavisen siivilän kylkipaloja. Kolmessa palassa jälkiä n. 4 mm-
kokoisista rei'istä. Kahdessa paloista molemminpuolin kirkkaanvihreä 
lyijylasite. Kolmessa palassa lasitetta vain toisella puolella. Yhdessä 
paloista jälkiä rihlauksesta. Palat ovat mahdollisesti kaikki samasta 
astiasta. 

55 Y3 Valkosavi Astia 3 12,2 Kolme valkosaviastian kylkipalaa. Palojen ulkopinnalla vihreä- ja 
sisäpinnalla keltainen lyijylasite. Yhdessä palassa 10 mm leveä 
rullaleimakoristelu.
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56 Y3 Valkosavi Astia 3 10,1 Kolme valkosaviastian kylkipalaa ja yksi mahdollinen reunapala. Kaikissa 
kolmessa palassa ulkopinnalla jälkiä keltaisesta lyijylasitteesta. Astian 
halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti reunapala lohkeamisen takia. 

57 Y3 Valkosavi Astia 1 4,8 Syöpynyt tai palanut valkosaviastian kylkipala. Palassa ei ole nähtävissä 
lasitetta. 

58 Y3 Valkosavi Astia 2 58,4 Valkosaviastian kaksi pohjapalaa, jossa vähän jalkaa jäljellä. 
Vaaleanvihreä lyijylasite. Ulkopinnassa kirkkaanvihreä ja sisäpinnassa 
keltainen lasite. Mahdollisesti samasta astiasta. Palat olleet 
pilaantunessa maassa (mm. elohopea). 

59 Y3 Punasavi Pata 2 54,4 Punasavipadan pohjapala ja yhteensopiva jalka. Palojen ulkopinta 
nokeentunut. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite.

60 Y3 Punasavi Pata 1 37,7 Punasavipadan kohovyöllä koristeltu putkikahva.
61 Y3 Punasavi Pata 1 5,4 Punasavipadan jalka. Nokeentunut.
62 Y3 Punasavi Astia 1 17,4 Punasavivadin tai lautasen savilietteellä koristeltu reunapala. Sisäpinnan 

ulkoreunassa raidallinen koristelu, jonka alla ns. hemring-koristelu, jossa 
valkoiseen savilietteeseen on raaputettu vyöhykkeittäin pieniä jälkiä. 
Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 

63 Y3 Punasavi Astia 2 16,2 Kaksi punasaviastian kylkipalaa. Sisäpinnalla kirkkaan keltainen 
lyijylasite. Toisessa palassa jälkiä ruskeasta, ohuita kaksoisraitoja 
sisältävästä koristeaiheesta. Palat ovat mahdollisesti samasta astiasta. 

64 Y3 Punasavi Vati 1 39,2 Punasavivadin pohjapala. Sisäpinnalla geometrisiä kuvioita sisältävä 
boluskoristelu. Pohjan arvioitu halkaisija 80 mm. 

65 Y3 Punasavi Astia 1 19,8 Boluskoristeltu punasavivadin tai -kulhon pohjapala. Sisäpinnalla 
valkoisella savilietteellä maalattu koristeaihe. Pohjan arvioitu halkaisija 
90 mm. 
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66 Y3 Punasavi Astia 1 14,6 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnassa kellertävä lyijylasite ja 
valkonauhainen bolus-koristelu, jossa vihreä koristeaihe. Astian arvioitu 
halkaisija 260 mm.

67 Y3 Punasavi Astia 1 6,0 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnassa valkoraitainen savilietekoristelu 
ja lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 320 mm. 

68 Y3 Punasavi Astia 1 9,3 Punasaviastian reunapala, jossa valko-vihreä savilietekoristelu. Muodon 
perusteella mahdollisesti kulhosta tai muusta syvästä astiasta. Astian 
yläreunan arvioitu halkaisija 160 mm. 

69 Y3 Punasavi Pata 1 24,9 Punasavipadan ylöspäin avautuvaksi profiloitu reunapala. Sisäpinnassa 
kirkas lyijylasite. Astian suun arvioitu halkaisija 120 mm. 

70 Y3 Punasavi Astia 1 28,9 Punasaviastian ylöspäin avautuvaksi profiloitu reunapala. Sisäpinnalla 
ruskea lyijylasite. Mahdollisesti padasta. Astian yläreunan arvioitu 
halkaisija 200 mm. 

71 Y3 Punasavi Astia 1 48 Punasaviastian ylöspäin avautuvaksi profiloitu reunapala. Sisäpinnassa 
jälkiä ruskeasta lyijylasitteesta. Ulkopinnassa lyijylasitteen valumajälkiä. 
Mahdollisesti ruukusta. Astian yläreunan arvioitu halkaisija 260 mm. 

72 Y3 Punasavi Pata 1 26,0 Punasavipadan jalka. Nokeentunut.

73 Y3 Punasavi Astia 1 39,8 Suurikokoisen punasaviastian korvan katkelma. Ulkopinnassa jäänteitä 
violetista lyijylasitteesta. 

74 Y3 Punasavi Astia 1 29,5 Saviastian korvan katkelma. Jälkiä astian sisäpinnassa olleesta violetista 
lyijylasitteesta. 

75 Y3 Punasavi Pata 1 11,4 Punasavipadan ylöspäin avautuvaksi profiloitu reunapala. Astian reunan 
arvioitu halkaisija 140 mm. Molemminpuolinen kirkas lyijylasite. 
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76 Y3 Punasavi Astia 2 66,2 Kaksi punasaviastian ylöspäin avatuvaksi profiloitua reunapalaa. Palat 
sopivat yhteen. Sisäpinnassa myrkynvihreä lyijylasite. Massa karkea. 
Astian reunan arvioitu halkaisija 260 mm. 

77 Y3 Punasavi Astia 1 12,5 Punasaviastivadin reunapala, jossa molemminpuolinen kellertävä 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 

78 Y3 Punasavi Astia 1 19,4 Punasaviastian pohjapala. Sisäpinta korrodoitunut, mahdollisesti 
palanut. Ulkopinta nokeentunut. Massa karkea. Astian pohjan arvioitu 
halkaisija 140 mm. Mahdollisesti myös ruukkukaakelin pala. Astiaksi 
tunnistus epävarma.

79 Y3 Punasavi Pata 1 10,7 Punasavipadan kohovyöllä koristeltu reunapala. Sisäpinnassa kirkas 
lyijylasite. Ulkopinta nokeentunut. Mahdollisesti padasta. Astian suun 
arvioitu halkaisija 120 mm. 

80 Y3 Punasavi Astia 1 10,6 Punasaviastian ylöspäin avautuvaksi profiloitu reunapala. Ulko- ja 
sisäpinta tummuneet ja palaneet. 

81 Y3 Punasavi Astia 1 26,1 Punasavivadin tai -kulhon reunapala. Sisäpinnalla kelta-vihreä raidallinen 
savilietekoristelu ja jälkiä lyijylasitteesta. Astian reunan arvioitu halkaisija 
280 mm. 

82 Y3 Punasavi Pata 1 42,1 Punasavipadan pohjapala, jossa jalkaa jäljellä. Molemminpuolinen kirkas 
lyijylasite. 

83 Y3 Punasavi Astia 1 16,1 Punasaviastian reunapala, jossa molemminpuolinen vihreänkeltainen 
lyijylasite. Mahdollisesti ruukusta tai padasta. Astian arvioitu halkaisija 
220 mm. 

84 Y3 Punasavi Astia 1 17,2 Punasaviastian ylöspäin avautuvasta profiloitu reunapala. Sisäpinnalla 
vihreä lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

85 Y3 Punasavi Astia 1 1,7 Punasavivadin reunapala.Sisäpinnassa valkoinen saviliete, jonka päällä 
ilmeisesti maalatusta (vs. kaiverrettu) ruskearaitaisesta koristelusta ja 
lyijylasitteesta.  Astian arvioitu halkaisija 320 mm. 
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86 Y3 Punasavi Astia 1 2,0 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa valkoisen savilietteen päälle 
tehty vihreä lyijylasite ja ulkopinnassa valkoinen saviliete. Astian arvioitu 
halkaisija 100 mm. Mahdollisesti pienestä lautasesta. 

87 Y3 Punasavi Astia 1 15,8 Punasaviastian ylöspäin avautuvasti profiloitu reunapala. Sisäpinnassa 
kirkas lyijylasite. Ulkopinta nokeentunut tai tummanvioletiksi maalattu. 
Astian suun reunan arvioitu halkaisija 180 mm. 

88 Y3 Punasavi Pata 1 14,2 Punasavipadan ylöspäin avautuvasti profiloitu reunapala. Sisäpinnassa 
kirkas lyijylasite. Ulkopinnassa jäljiä violetista lasitteesta. Astian suun 
reunan arvioitu halkaisija 180 mm. 

89 Y3 Punasavi Pata 1 11,2 Punasavipadan ylöspäin avautuvasti profiloitu reunapala. Sisäpinnassa 
vihertävä lyijylasite. Ulkopinnassa violetinvihertävä lyijylasite. 
Kohovyökoristelu. Astian suun arvioitu halkaisija 160 mm. 

90 Y3 Punasavi Astia 1 24,7 Kaksi punasaviastian ylöspäin avautuvasti profiloitua reunapalaa. Palat 
sopivat yhteen. Sisäpinnassa violetti lyijylasite. Astian suun arvioitu 
halkaisija 200 mm. Mahdollisesti ruukusta.

91 Y3 Punasavi Astia 1 47,7 Punasaviastian reunapala, jossa molemminpuolinen vihreänkeltainen 
lyijylasite. Mahdollisesti ruukusta. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

92 Y3 Punasavi Astia 1 7,1 Pala punasaviastian lohjennutta reunaa. Ulkoreunassa jälkiä valkoisesta 
savilietteesta ja kirkkaasta lyijylasitteesta. Sisäpinta lohjennut pois.
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93 Y3 Punasavi Astia 1 4,2 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa jälkiä valkoisesta 
savilietekoristelusta, johon kaiverrettu pieniä kynnenmallisia kuvioita 
(ns. hemring-koristelu). Ulkopinnassa valkoinen savilietekoristelu ja jälkiä 
lyijylasitteesta. Mahdollisesti jälkiä vihreästä koristelusta. Astian reunan 
arvioitu halkaisija 160 mm.

94 Y3 Punasavi Astia 1 3,6 Punasaviastian reunan pala. Mahdollisesti padasta. Molemminpuolinen 
kirkas lyijylasite. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

95 Y3 Punasavi Pata 1 7,2 Punasavipadann reunapala. Sisä- ja ulkopinnassa jälkiä tummanvihreästä 
lyijylasitteesta. Ulkoreuna kohovyöllä koristeltu. Ulkopinta nokeentunut. 
Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

96 Y3 Punasavi Astia 1 8,2 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla vihreä lyijylasite. Karkea massa. 
Mahdollisesti ruukusta. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

97 Y3 Punasavi Astia 1 1,4 Punasaviastian reunapala, jossa molemminpuolinen kirkkaanvihreä 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 120 mm. 

98 Y3 Punasavi Astia 1 3,9 Punasavivadin bolus-koristeltu reunapala. Molemminpuolinen kirkas 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

99 Y3 Punasavi Astia 2 3,3 Punasaviastioiden kylkipaloja. Molempien sisäpinnassa kirkkaanvihreä 
lyijylasite. Toisen paloista ulkopinnassa kirkas lyijylasite, ja toisen palan 
ulkopinnassa mahdollisia jälkiä lyijylasitteesta. 

100 Y3 Punasavi Astia 1 4,9 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa mahdollisesti pieniä jälkiä 
kellertävästä lyijylasitteesta. Astian arvioitu halkaisija 200 mm.
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101 Y3 Punasavi Astia 1 14,7 Punasaviastian ylöspäin avautuvasti profiloitu reunapala. 
Molemminpuolinen vihertävänvioletti lyijylasite. Karkea massa. Astian 
suun arvioitu halkaisija 140 mm, mutta mitta palan pienuuden vuoksi 
epävarma. 

102 Y3 Punasavi Astia 1 15,5 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa jälkiä violetista lasitteesta. 
Ulkopinnassa kellertävä lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 180 mm. 

103 Y3 Punasavi Astia 1 51,6 Punasaviastian ylöspäin avautuvasti profiloitu reunapala. Sisäpinnassa 
kirkas lyijylasite. Ulkopinnassa jälkiä lasitteesta. Ulkopinta mahdollisesti 
palanut tai muuten korrodoitunut. Astian suun arvioitu halkaisija 180 
mm. 

104 Y3 Punasavi Astia 1 9,5 Punasaviastian korvan pala. Jälkiä vihertävästä lyijylasitteesta. 
105 Y3 Punasavi Astia 1 16,4 Punasaviastian vaakatasossa olevan korvan pala. Vihreä lyijylasite. 

106 Y3 Punasavi Astia 1 1,9 Punasaviastan ylöspäin avautuvasti profiloitu reunapala. Sisäpinnassa 
kirkas lyijylasite. Ulkopinnassa vaaleanruskea saviliete. Astian suun 
arvioitu halkaisija 200 mm. 

107 Y3 Punasavi Astia 1 11,0 Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa violetti lasite. Astian pohjan 
arvioitu halkaisija 80 mm. 

108 Y3 Punasavi Astia 2 11,0 Kaksi punasavisen astian kylkipalaa, joissa toisessa jäljellä korvan tai 
jalan kantaa ja lohkeama-arpi. Mahdollisesti padasta. 
Molemminpuolininen kellertävänvihreä lyijylasite. Harmaa massa. 

109 Y3 Punasavi Astia 1 39,7 Pala punasaviastian ulkonevaa reunusta. Kirkas lyijylasite. Astian koko 
reunuksen uloimmasta kohdasta mitattuna 280 mm.

110 Y3 Punasavi Astia 16 93,9 Punasaviastioiden bolus-koristeisia kylkipaloja. Mahdollisesti vadeista ja 
kulhoista. 
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111 Y3 Punasavi Pata 11 98,9 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnassa erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osan paloista ulkopinnassa myös rihlausta. 

112 Y3 Punasavi Astia 4 66,7 Punasaviastioiden kylkipaloja, joiden sisäpinta voimakkaasti syöpynyt tai 
palanut. 

113 Y3 Punasavi Pata 3 24,9 Punasavipadan ylöspäin aukeavasti profiloitu reunapala ja kaksi 
mahdollisesti samaan astiaan kuuluvaa kylkipalaa. Sisäpinnassa musta tai 
hyvin tumman violetti lasite. Ulkopinnassa rihlausta ja jälkiä lasitteesta. 
Astian suun arvioitu halkaisija 160 mm.  

114 Y3 Punasavi Astia 5 48,3 Punasaviastioiden kylkipaloja, joissa jälkiä savilietteesta ja mahdollisesti 
boluskoristelusta. Astioiden pinta kulunut ja mahdollisesti syöpynyt. 
Osan pinnassa mahdollisesti valkoista, savilietteen näköistä, 
tunnistamatonta ainetta. 

115 Y3 Punasavi Astia 90 842,2 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Seassa mahdollisesti 
tunnistamattomia ruukkukaakelien paloja. 

116 Y3 Punasavi Astia 1 102,9 Suurikokoisen punasaviastian korva. Korvan yläosassa jäänteitä 
vaaleanruskeasta lasitteesta. Massa karkea. 

117 Y3 Punasavi Astia 1 87,0 Punasaviastian pohjapala. Hieman pyöreäpohjainen astia. Astian 
sisäpinnassa kellertävä lyijylasite ja rihlausta. Massa karkea. Pohjan 
arvioitu halkaisija 220 mm. 

118 Y3 Punasavi Esineen 
katkelma

1 26,4 Ohutreunaisen putkimaisen punasaviesineen kohovyöllä koristeltu 
reunapala. Astian reunan arvioitu halkaisija 120 mm. Massa karkea. 
Mahdollisesti putkea. 
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119 Y3 Fajanssi Pelimerkki 1 2,2 Fajanssiastiasta tehty lähes ympyränmuotoiseksi hiottu pelimerkki. 
Molemminpuolin sinertävä tinalasite, jossa ulkopinnalla jälkiä sinisestä, 
mahdollisesti maisema-aiheisesta koristelusta. 

120 Y3 Punasavi Kaakeli 1 99,6 Kaakelin pala. Mahdollisesti levykaakelin kiinnityslistan pala, mutta 
muotonsa vuoksi otettu erilleen. Mahdollisesti uunin putkenmuotoisen 
osan koristekaakeli. 

121 Y3 Punasavi Astia/Kaakeli 1 43,2 Punasaviastian tai ruukkukaakelin pohjapala. Astian ulkopinnassa 
rihlauskoristelu. Sisäpinta tummunut ja syöpynyt. Mahdollisesti palanut. 
Massa karkea. Astian pohjan arvioitu halkaisija 110 mm. 

122 Y4 Punasavi Astia/Kaakeli 1 15,1 Punasaviastian kylkipala tai ruukkukaakelin pala. Sisäpinnalla lasitteen ja 
mahdollisen koristelun jälkiä, mutta pinta tummunut ja syöpynyt. 
Ulkopinnalla rihlausta. Karkea massa. 

123 Y3 Punasavi Kaakeli 1 36,1 Punasaviesineen katkelma, mahdollisesti reliefikaakelista. Mahdollisesti 
linnunsiipeä esittävä kohokuvio, jossa jälkiä vaaleanvihreästä lasitteesta. 
Takapuolella kangaspainanne. 

124 Y3 Punasavi Kaakeli 12 423,3 Levykaakelien paloja. Kaikissa jälkiä tummanvihreästä lyijylasitteesta. 
Osassa paloista jälkiä lasitteen alla ollut valkoinen saviliete.

125 Y3 Punasavi Kaakeli 21 499,2 Levykaakelien paloja. Ei jälkiä lasitteesta. 
126 Y3 Punasavi Kaakeli 7 221,2 Listakaakelien paloja. Paloissa köynnösaiheinen reliefikoristelu, jossa 

vihreä lyijylasite. Kolmessa palssa lasite palanut ja värin ja relifikoristelun 
tunnistus epävarma. 

127 Y3 Punasavi Kaakeli 8 186,5 Levykaakelien paloja, joissa jälkiä palaneesta lasitteesta. Lasite kuplinut 
ja kuonaantunut.

128 Y3 Punasavi Kaakeli 6 239,5 Kuonaantuneita kaakelien paloja. Osassa paloista nähtävissä 
spiraaliaiheinen reliefikoristelu. 

129 Y3 Punasavi Kaakeli 1 40,6 Listakaakelin pala, jossa jälkiä vihreästä lasitteesta ja alla olleesta 
valkoisesta savilietteestä.
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130 Y3 Punasavi Kaakeli 1 70,7 Listakaakelin pala. Listaosassa valkoinen tinalasite ja kiinnikeosassa 
uurrettu vinoraidoitus ja violetti lyijylasite. 

131 Y3 Punasavi Kaakeli
1 17,7

Reliefikoristellun levykaakelin levyn pala. Mahdollisesti kasviaiheinen 
koristelu, jossa vihreä lyijylasite.

132 Y3 Punasavi Kaakeli
4 84,3

Listakaakelien paloja. Osassa jälkiä palaneesta lasitteesta. Kahdessa 
palassa mahdollisia valkoisen savilietteen jälkiä. 

133 Y3 Punasavi Kaakeli 2 66,6 Kaakelin paloja. Musta lyijylasite.
134 Y3 Punasavi Kaakeli

1 8,7
Levykaakelin pala. Palanut valkoinen tinalasite, jossa jälkiä sinisestä 
koristelusta. 

135 Y3 Lasi Astia 1 1,2 Kirkkaan lasiastian reunapala. Kaiverrettu spiraali- ja aaltoraitakuvioinen 
koristeaihe. Astian arvioitu halkaisija 100 mm. 

136 Y3 Lasi Pikari 1 10,6 Lasipikarin jalan pala. Kirkas lasimassa.
137 Y3 Lasi Astia 1 0,6 Lasiastian pala, jossa vaaleanruskea, mahdollisesti kasviaiheinen 

koristelu. Mahdollisesti emalikoristelu. 
138 Y3 Lasi Astia 1 0,4 Pala, maalauskoristeltua astialasia. Kirkas lasimassa. Valkoinen 

raitakoristelu. Mahdollisesti maalattu tai emalikoristeltu. 
139 Y3 Lasi Astia 1 1,2 Lasiastian pala. Valkoinen geometrisia kuvioita sisältävä emalikoristelu, 

jossa lisäksi pieniä keltaisia palloja. Kirkas lasimassa. 

140 Y3 Lasi
Astia 1 0,6

Lasiastian reunapala. Mahdollisesti juomalasista. Kirkas, iridisoitunut 
lasimassa. Astian arvioitu halkaisija 100 mm.

141 Y3 Lasi Astia 1 3,3 Sinivihreä pienen lasipullon kaula.  Mahdollisesti lääke- tai 
mustepullosta. Lasi lievästi iridisoitunut. Astian suun halkaisija n. 14 mm. 
Astian suun hieman epäsäännöllisen ympyrän muotoinen.

142 Y3 Lasi Astia 1 4,9 Sinivihreä pienen lasipullon pohja, jossa puntteliarpi. Mahdollisesti 
lääkepullosta. Pohjan arvioitu halkaisija 20 mm. 

143 Y3 Lasi Astia 1 3,0 Kirkkaan lääkepullon kaulapala. 
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144 Y3 Lasi Astia 1 4,9 Kirkkaan lasipiullon kylkipala. Palassa vaalealla maalattu soikea nimike. 
Näkyvissä tunnistamaton kuva-aihe ja teksti TERRA. 

145 Y3 Lasi Astia 55 413,1 Erivärisiä lasiastioiden paloja. Mahdollisesti pulloista. Tummanvihreä, 
sinivihreä, vaaleanivhreä ja kirkas lasimassa. Paloissa ilmakuplia. Suuri 
osa paloista iridisoituneita. 

146 Y3 Lasi Astia 21 18,3 Lasiastioiden paloja. Mahdollisesti juoma-astioista, pienistä 
lääkepulloista tai laboratorioastioista. Paloissa kirkas, vaaleansininen, 
vaaleanvihreä tai tummanvihreä lasimassa. Suurin osa paloista 
iridisoituneita.

147 Y3 Lasi Astia 1 8,8 Pala kirkasta lasia, jossa kohokoristeena pieniä palloja koveralla pinnalla. 

148 Y3 Lasi Pullo 1 6,6 Tummanvihreän lasipullon suupala. 
149 Y3 Lasi Pullo 1 45,8 Pala tummanvihreän lasipullon pohjaa, jossa puntteliarpi. Lasimassassa 

ilmakuplia. 
150 Y3 Lasi Astia/Esineen 

katkelma
1 3,8 Pala siniivhreää lasia, jossa näkyvissä osa ilmeisesti puoliympyrän 

muotoista reikää. Lasimassassa pieniä ilmakuplia. 

151 Y3 Lasi Astia/Esineen 
katkelma

1 8,2 34x18 Kuusikulmainen, kartiomainen koristelasin pala. Kirkas lasimassa. 

152 Y3 Lasi Tasolasi 2 4,1 Kaksi erisävyistä sinivihreää tasolasin palaa, joiden molempien yksi 
reuna retusoitu. 

153 Y3 Lasi Tasolasi 112 168,4 Erisävyisiä ja -paksuisia tasolasin paloja. Sinivihreä, tummanvihreä tai 
vaaleanvhreä lasimassa. Suurin osa paloista iridisoituneita.

154 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 4,5 Liitupiipun pesän katkelma. Piipun jalassa mahdollisesti tunnistamaton 
leimakuvio.

155 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 4,3 Liitupiipun pesän katkelma. Pesässä tunnistamaton leimakuvio. 
156 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 4,6 Liitupiipun pesän katkelma. Piipun jalassa mahdollisesti tunnistamaton 

leimakuvio.
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157 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 5,6 Liitupiipun pesän katkelma. Jalan juuressa, pesän molemminpuolin 
kukanmuotoinen kohokoristelu.

158 Y3 Valkosavi Liitupiippu 21 78,3 Reliefikoristeltuja liitupiipun varsia ja niiden katkelmia. Yhdessä varressa 
kasviaiheinen koristelu. 

159 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 6,9 Liitupiipun pesä. Kannallinen. Kannassa ei ole leimaa. 
160 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 6,8 Liitupiipun pesä. Kannallinen. Kannassa lohjennut ja kulunut, 

tunnistamaton leima. 
161 Y3 Valkosavi Liitupiippu 4 17,0 Liitupiipun pesien ja varsien katkelmia. Kannallisia. Kannassa ei leimaa. 

162 Y3 Valkosavi Liitupiippu 16 27,2 Liitupiipun pesien katkelmia. 
163 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 0,7 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut leima, 

mahdollisesti käärme. 
164 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 2,5 Liitupiipun pesän katkelma ja pala vartta. Kannallinen. Kannassa 

puolikas, tunnistamaton leima.
165 Y3 Valkosavi Liitupiippu 1 1,3 Liitupiipun pesän katkelma ja pala vartta. Kannallinen. Kannassa kulunut, 

tunnistamaton leima.
166 Y3 Valkosavi Liitupiippu 366 724,8 Liitupiipun varsia ja niiden katkelmia. Koristelua tai leimoja ei nähtävissä. 

Osa piipun varsista nokeentuneita. 
167 Y3 Pii Pii 1 4,5 Pii-iskos. Tuluspiitä. 
168 Y3 Kivilaji Kirjoituspuikko 2 10,3 Kaksi haarmaasta liuskekivestä tehtyä kirjoituspuikkoa eli rihveliä. Toisen 

päässä kaksi kaiverrettua poikkiraitaa. 
169 Y4 Rautaseos Esineen 

katkelma
1 20,9 45x33x13 Suorakaiteenmuotoisen esineen katkelma. Toisella puolella kiinni puuta. 

Mahdollisesti salvan katkelma. Mitat ja kuvaus konservoimattomasta 
esineestä. 

170 Y4 Rauta Avain 1 94,4 131x41x13 Rauta-avain. Pyöreä kädensija. Mitat ja kuvaus konservoimattomasta 
esineestä. 

171 Y4 Rauta Avain 1 191,1 137x53x31 Rauta-avain. Pyöreä kädensija. Mitat ja kuvaus konservoimattomasta 
esineestä. 

172 Y4 Rauta Avain 1 201,9 139x57x28 Rauta-avain. Rombinmuotoinen kädensija. Mitat ja kuvaus 
konservoimattomasta esineestä. 
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173 Y4 Rauta Avain 1 148,6 143x49x24 Rauta-avain. Pyöreä kädensija. Mitat ja kuvaus konservoimattomasta 
esineestä. 

174 Y4 Rauta Esineen 
katkelma

1 74,9 Putken muotoinen, ontto ja toiselta puolelta avonainen rautaesine, 
jonka halkaisija on 25 mm. Putken toinen pää on umpinainen, ja siinä on 
kiinni kartiomainen osa. Putkessa on pitkittäissuuntainen, suora lovi. 
Korroosion vuoksi on vaikea sanoa, mistä kohdista esine on katkennut. 
Esineen pituus 63 mm. Mitat ja kuvaus konservoimattomasta esineestä. 

175 Y4 Posliini Astia 1 1,6
Posliiniastian kylkipala. Sisäpinnassa vaaleanpunataustainen koristeaihe, 
jossa tummanpunaisia ja sinisiä kuvioita. Koristeaiheessa myös kultausta. 
Mahdollisesti lautasesta tai pienestä kulhosta. 

176 Y4 Posliini Astia 1 0,6 Posliiniastian reunapala. Molemminpuolinen vaaleanruskea maalaus. 
Astian arvioitu halkaisija 80 mm. 

177 Y4 Posliini Astia 1 1,9 Sinisellä koristeaiheella koristellut posliiniastian pohjapala. Pohjan 
arvioitu halkaisija 40 mm. 

178 Y4 Posliini Kuppi 1 0,7 Posliinikupin korvan pala. 
179 Y4 Posliini Astia 1 0,7 Posliiniastian koristeeton kylkipala. 
180 Y4 Posliini Astia 1 3,3 Posliiniastian pohjapala. Sisäpinnalla sininen koristeaihe valkoisella 

pohjalla. Ulkopinta kahvinruskea. Ns. Batavian posliini. Pohjan kannan 
arvioitu halkaisija 50 mm. 

181 Y4 Fajanssi Kannu 2 16,9 Fajanssikannun kylki- ja yhteen sopiva korvapala. Koboltinsinertävä 
lasite, jossa tummanisinisiä aalto- ja spiraalikuvioita. 

182 Y4 Fajanssi Kulho 5 12,3 Fajanssikulhon tai -kupin neljä reunapalaa ja yksi mahdollisesti samasta 
astiasta oleva kylkipala. Paloissa molemminpuolinen sinertävä tinalasite. 
Sisäpinnassa tummansinisiä geometrisia koristeita. Astian reunan 
arvioitu halkaisija 110 mm. 
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183 Y4 Fajanssi Kulho 10 12,0 Fajanssikulhon kahdeksan reunapalaa ja kaksi mahdollisesti samasta 
astiasta olevaa kylkipalaa. Ulkopinnassa valkoinen tinalasite ja 
vertikaalinen rihlauskoristelu. Sisäpinnassa sinertävä tinalasite ja 
tummansinisiä geometrisia koristeaiheita. 

184 Y4 Fajanssi Kannu 4 22,1 Fajanssikannun kolme reunapalaa ja yksi mahdollisesti samasta astiasta 
oleva kylkipala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
astian yläreunassa ollut tummansininen ohut raitakoristelu, jonka sisällä 
tummansinisiä geometrisia spiraalikuvioita. Astian kyljessä 
tummansininen kasviaiheinen koristelu. Astian suun arvioitu halkaisija 80 
mm. 

185 Y4 Fajanssi Kuppi 2 4,8 Fajanssikupin reuna- ja kylkipala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Sisäpinnalla sininen koristeaihe, jossa myös ohuin mustin 
viivoin tehtyä koristelua. Mahdollisesti kiinalainen koristeaihe. Astian 
arvioitu halkaisija 80 mm. 

186 Y4 Fajanssi Astia 1 7,7 Fajanssikupin tai -kulhon pohjapala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Sisäpinnalla nähtävissä tummansinistä koristelua ja 
ulkopinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu ja ohuita 
tummansinisiä raitoja. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 40 mm. 

187 Y4 Fajanssi Astia 1 3,2 Fajanssilautasen ja -kulhon pohjapala. Molemminpuolinen sinertävä 
tinalasite. Ulkopinnalla tummansininen tähti-/kasviaiheinen koristelu. 
Sisäpinnalla tummansininen koristeaihe. Astian kannan arvioitu halkasija 
40 mm. 

188 Y4 Fajanssi Astia 1 6,9 Fajanssiastian reunapala. Palassa nähtävissä kaksi 4 mm halkaisijaltaan 
olevaa reikää. Mahdollisesti astian ripustusreikiä. Mahdollisesti 
lautasesta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian arvioitu 
halkaisija 180 mm. 

189 Y4 Fajanssi Astia 1 10,1 Valkoisen fajanssiastian pohjapala. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 70 
mm. 
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190 Y4 Fajanssi Astia 1 1,9 Fajanssikupin tai -kulhon reunapala. Molemminpuolinen kulunut 
valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla sininen kasviaiheinen koristelu. Astian 
arvioitu halkaisija 110 mm. 

191 Y4 Fajanssi Astia 1 6,2 Fajanssikulhon tai -vadin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Sisäpinnassa tumman ja vaaleansininen koristeaihe. Astian 
arvioitu halkaisija 240 mm. 

192 Y4 Fajanssi Astia 1 5,7 Fajanssiastian ulospäin avautuvasti profiloitu reunapala. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian arvioitu halkaisija 140 
mm. 

193 Y4 Fajanssi Vati 2 20,1 Fajanssivadin reuna- ja kylkipala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Sisäpinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu, jossa 
ohuella mustalla viivalla maalattuja tähti-/kukkakivoita. Astian ulkoreuna 
muotoiltu aaltomaiseksi. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 

194 Y4 Fajanssi Astia 2 22,5 Fajanssiastian kannallinen pohjapala ja kylkipala. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite. Sisäpinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu. 
Pohjan kannan arvioitu halkaisija 60 mm.

195 Y4 Fajanssi Astia 1 22,7 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti osittain suorareunaisesta 
vadista. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla 
tummansininen kasviaiheinen koristelu. 

196 Y4 Fajanssi Astia 2 24,8 Kaksi fajanssiastian kannen kantapalaa. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Ulkopinnassa tummansininen, geometrisiä kuvioita sisältävä 
koristelu, jossa mustia tähti-/kasviaiheita. Kannen kannan (ts. astian 
suun) arvioitu halkaisija 100 mm. 

197 Y4 Fajanssi Astia 2 20,6 Kaksi fajanssiastian reunapalaa. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 
Sisäpinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu. Mahdollisesti 
vadista. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 
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198 Y4 Fajanssi Astia 2 6,6 Kaksi fajanssiastian reuna- tai nokkapalaa. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite, jossa ulkopinnalla tummansininen koristeaihe, jossa ohuella 
mustalla viivalla tehtyjä koristeita. Astian pohjan kannan arvioitu 
halkaisija 30 mm. 

199 Y4 Fajanssi Astia 1 10,9 Kaksi fajanssiastian reuna- tai nokkapalaa. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite, jossa ulkopinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu. 
Reunaa kiertää sisäkkäisistä, alaspän avautuvista kaarista muodostuva 
koristevyöhyke. Palat ovat mahdollisesti kannun nokasta tai kuusi- tai 
kahdeksankulmaiseksi muotoillusta kukka-astiasta. 

200 Y4 Fajanssi Astia 1 7,2 Fajanssikulhon tai -vadin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Astian reunaa kiertää sisäpinnalla oleva vaaleansininen raita. 
Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 

201 Y4 Fajanssi Astia 1 12,9 Fajanssikulhon tai -vadin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Astian reunassa sisäpinnalla tummansininen kukka-aiheinen 
koristevyöhyke. Astian arvioitu halkaisija 180 mm. 

202 Y4 Fajanssi Astia 1 17,4 Fajanssiastian korva. Mahdollisesti kannusta. Valkoinen tinalasite, joka 
koristeltu tummansinisellä spiraalikuvioisella koristeaiheella. 

203 Y4 Fajanssi Vati 1 8,6 Fajanssivadin pohjapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian 
sisäpinnassa sininen, mahdollisesti kasviaiheinen koristelu. Pohjan 
arvioitu halkaisija 120 mm. 

204 Y4 Fajanssi Astia 3 4,6 Kolme sinikuvioista fajanssiastian kylkipalaa. Mahdollisesti kupista. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa tummansininen 
koristeaihe, jossa ohuita, mustalla maalattu spiraaleja. 
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205 Y4 Fajanssi Astia 2 13,9 Kaksi sinikuvoista fajanssiastian kylkipalaa. Mahdollisesti kannusta. 
Molemminpuolinen sinertävä tinalasite. Ulkopinnalla sinisävyinen, 
mahdollisesti kiinalaiseen asuun pukeutunutta miestä esittävä 
koristeaihe. Palat ovat mahdollisesti samasta astiasta. 

206 Y4 Fajanssi Kannu 3 11,8 Fajanssiastian pohjapala ja kaksi mahdollisesti samaan astiaan kuuluvaa 
kylkipalaa. Mahdollisesti kannusta. Molemminpuoleinen valkoinen 
tinalasite ja ulkopinnalla sinisävyinen koristeaihe, jossa on mahdollisesti 
maisema-aihe. Astian pohjan arvioitu halkaisija 120 mm. 

207 Y4 Fajanssi Astia 1 8,7 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. 
Molemminpuolinen sinertävä tinalasite. Sisäpinnalla sinisävyinen 
geometrisiä kuvioita sisältävä koristeaihe. 

208 Y4 Fajanssi Astia 1 8,2 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti kannusta. Molemminpuolinen 
sinertävä tinalasite. Ulkopinnalla nähtävissä astian pohjaa kiertänyt ohut 
sinisellä maalattu, hieman aaltoileva kaksoisraita. Pohjan arvioitu 
halkaisija 90 mm. 

209 Y4 Fajanssi Vati 1 13,2 Fajanssivadin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen itnalasite. 
Sisäpinnalla valkoisen reunan jälkeen nähtävissä ohut sininen raita. 
Astian arvioitu halkiasija 240 mm.

210 Y4 Fajanssi Astia 1 14,0 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti vadista, kulhosta tai ruukusta. 
Molemminpuoleinen valkoinen tinalasite. Sisäpinnalla sininen 
koristeaihe. Pohjan arvioitu halkaisija 200 mm.

211 Y4 Fajanssi Vati 2 30,8 Fajanssivadin reunapala ja mahdollisesti samaan astiaan kuuluva 
pohjapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Sisäpinnalla 
tummansininen kasviaiheinen koristelu. Astian arvioitu halkaisija 170 
mm. 
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212 Y4 Fajanssi Astia 1 12,3 Paksun fajanssiastian pohjapala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Sisäpinnalla sininen koristeaihe. Pohjan kannan halkaisijaa on 
vaikea arvioida luotettavasti. Mahdollisesti fajanssivadin pala. 

213 Y4 Fajanssi Kannu 1 12,8 Fajanssikannun pohjapala. Molemminpuoleinen valkoinen tinalasite. 
Ulkopinnassa tummansininen, mahdollisesti maisemaa esittävä 
koristelu, jossa myös ohuilla mustilla viivoilla tehtyä koristelua. Pohjan 
arvioitu halkaisija 120 mm. 

214 Y4 Fajanssi Kannu 16 73,3 Fajanssikannun paloja, kaikki mahdollisesti samasta astiasta. Kaksi 
ohutta reunapalaa ja 14 kylkipalaa, joista yhdessä mahdollisesti jälkiä 
pois lohjenneesta korvasta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 
Ulkopinnassa sininen, paikoin hieman rusehtava kasviaiheinen koristelu, 
jossa lehtiä ja peiniä palloja. 

215 Y4 Fajanssi Astia 1 11,9 Fajanssikannun korva. Sinertävä tinalasite, jossa tummansinisiä 
geometrisia kuvioita. 

216 Y4 Fajanssi Kuppi 2 2,9 Fajanssikupin reuna- ja kylkipala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite. Sisäpinnalla maalauskoristelu, jossa oransseja kukkia ja 
tummanvihreitä lehtiä. Mahdollisesti kiinalainen koristeaihe. Astian 
arvioitu halkaisija 80 mm. 

217 Y4 Fajanssi Astia 4 8,6 Valkoisten fajanssiastian/-astioiden kylkipaloja, joissa ohut violetti 
raitakoristelu. 

218 Y4 Fajanssi

Astia 1 1,0

Fajanssiastian pala, mahdollisesti kupista tai pienestä 
kulhosta/aluslautasesta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa 
sisäpinnalle oranssi-sininen geometrisia kuvioita ja tähtiä sisältävä 
koristelu. 

219 Y4 Fajanssi

Astia 1 1,7

Fajanssiastian jalan kantapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, 
jossa sisäpinnalla on nähtävissä punaisella ohuella viivalla tehty 
ristiraidoitus. Mahdollisesti lautasesta, mutta halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti. 
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220 Y4 Fajanssi

Astia 1 1,2

Fajanssiastian jalan kantapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, 
jossa sisäpinnalla jälkiä oranssista koristelusta. Mahdollisesti lautasesta, 
mutta halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

221 Y4 Fajanssi

Astia 2 11,8

Kaksi fajanssiastian reunapalaa. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite. 
Ulkopinnalla violetti koristeaihe. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. 
Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 

222 Y4 Fajanssi
Astia 1 3,9

Fajanssiastian kylkipala. Molemminpuolinen kulunut tinalasite. 
Sisäpinnalla ruskeansininen kukka-aiheinen koristelu. 

223 Y4 Fajanssi Vati 1 16,8 Fajanssivadin pohja- tai profiloitu reunapala. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite ja sisäpinnalla musta, mahdollisesti maisemaa 
esittävä koristeaihe. 

224 Y4 Fajanssi Astia 1 1,8 Pala fajanssiastian rypytettyä reunusta. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite ja sisäpinnassa ohut sininen raitakoristelu. 

225 Y4 Fajanssi Astia 1 2,7 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti pienestä lautasesta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla 
tummansininen koristelu. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 70 mm. 

226 Y4 Fajanssi Astia 1 2,2 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti pienestä lautasesta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnalla 
vaaleansininen lehtikoristelu. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 70 mm. 

227 Y4 Fajanssi Astia 1 2,0 Fajanssikupin tai mahdollisesti aluslautasen reunapala. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Sisäpinnalla tummansininen, 
mahdollisesti spiraaliaiheinen koristelu. Reunaan tehty loivasti 
aaltoilevaksi/rypytetyksi. Astian arvioitu halkaisija 100 mm. 

228 Y4 Fajanssi Astia 1 3,2 Valkoinen fajanssiastian korvan pala. Mahdollisesti kannusta tai 
kulhosta. 
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229 Y4 Fajanssi Astia 1 0,7 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite ja 
ulkoipnnalla nähtävissä reunaa kiertävä ohut, tummansininen raita. 
Astian arvioitu halkaisija 120 mm. 

230 Y4 Fajanssi Kuppi 1 0,7 Fajanssikupin reunapala. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite ja 
ulkopinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu. Astian arvioitu 
halkaisija 80 mm. 

231 Y4 Fajanssi Astia 1 1,2 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite, ja astian sisäpinnalla nähtävissä reunaa kiertävä 
tummansininen raita. Astian arviotu halkaisija 130 mm. 

232 Y4 Fajanssi Astia 1 3,2 Valkoisen fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti kannun nokasta. 

233 Y4 Fajanssi Kuppi 1 0,7 Fajanssikupin reunapala. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite ja 
sisäpinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu.Palassa pientä 
ulospäin avautuvaa profilointia. Astian arvioitu halkaisija 80 mm. 

234 Y4 Fajanssi Astia 1 4,3 Fajanssiastian reunapala, jossa jälkiä lohjenneesta pystyssä olevasta 
korvasta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian arvioitu 
halkaisija 140 mm. 

235 Y4 Fajanssi Astia 2 4,0 Kaksi fajanssiastian reunapalaa. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite. 
Ulkopinnalla tummansiniraitainen koristelu. Astian halkaisijaa vaikea 
arvioida luotettavasti. 

236 Y4 Fajanssi Astia 1 1,1 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite ja eri 
sinisen sävyillä tehty koristelu. Astian arvioitu halkaisija 120 mm. 

237 Y4 Fajanssi Astia 1 3,4 Valkoinen fajanssiastian reunapala. Astian arvioitu halkaisija 140 mm. 

238 Y4 Fajanssi Astia 1 2,9 Valkoinen fajanssiastian kylkipala, jossa jälkiä lohjenneesta korvasta. 
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239 Y4 Fajanssi Astia 1 0,6 Fajanssikupin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla tummansininen koristeaihe. Astian arvioitu halkaisija 80 
mm. 

240 Y4 Fajanssi Astia 1 1,7 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla tummansininen koristelu. Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 

241 Y4 Fajanssi Kuppi 1 1,8 Fajanssikupin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla tummansininen, mahdollisesti lentävää, pitkäkaulaista 
lintua esittävä koristeaihe. Astian arvioitu halkaisija 80 mm. 

242 Y4 Fajanssi Astia 1 3,5 Fajanssiastian reunapala. Astiassa ollut aaltoileva reuna. Toisella pinnalla 
eri sinisen sävyillä tehty koristelu. Astian halkaisijaa on reunan muodon 
vuoksi vaikea arvioida, mutta todennäköisesti suurehkosta vadista tai 
kulhosta.

243 Y4 Fajanssi Astia 1 0,8 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
sisäpinnalla eri sinisen sävyillä tehty koristelu. Mahdollisesti pienestä 
kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 140 mm. 

244 Y4 Fajanssi Astia 1 8,4 Fajanssivadin tai -kulhon reunapala. Molemminpuolinen valkoinen 
tinalasite ja sisäpinnalla nähtävissä astian reunaa kiertävä 
tummansininen raita. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 

245 Y4 Fajanssi Astia 1 2,4 Fajanssiastian kylkipala, jossa molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalla mustalla ja sinisellä tehty koristeaihe. Punertava massa. 

246 Y4 Fajanssi Astia 2 3,3 Kaksi fajanssiastian reunapalaa. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 
Sisäpinnalla eri sinisen sävyillä tehty geometrinen, tai mahdollisesti 
maisema-aiheinen koristelu. Astian arvioitu halkaisija 180 mm. 
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247 Y4 Fajanssi Astia 1 5,0 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti kannusta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite ja ulkopinnalla tummanvioletilla ja vaaleansinisellä 
maalattu koristeaihe. Astian reunan arvioitu halkaisija 100 mm. 

248 Y4 Fajanssi Astia 1 1,1 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti kupista Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla reunaa kiertävä ohut, musta raita ja 
tummansininen kukka-aiheinen koristelu. Astian halkaisijaa vaikea 
arvioida luotettavasti. 

249 Y4 Fajanssi Astia 1 7,7 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti lautasesta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite ja ulkopinnalla tummansininen kasviaiheinen 
koristelu. Astian arvioitu halkaisija 140 mm. 

250 Y4 Fajanssi Astia 1 2,5 Fajanssiastian kannen reunapala. Molemminpuolinen valkoinen lasite ja 
ulkopinnalla nähtävissä ohut tummansininen kannen kantaa kiertävä 
raita. Kannen kannan (ts. astian suun) arvioitu halkaisija 80 mm.

251 Y4 Fajanssi Astia 1 1,4 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti pienestä kulhosta tai 
aluslautasesta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja ulkoipnnalla 
eri sinisen sävyillä tehty, madhollisesti kasviaiheinen koristelu. Astian 
arvioitu halkaisija 140 mm .

252 Y4 Fajanssi Astia 1 6,4 Fajanssiastian korvan pala, mahdollisesti kannusta. Valkoinen tinalasite, 
jossa tmman ja vaalean sinisellä maalattu, lyhyistä poikittaisraidoista 
koostuva koristelu. 

253 Y4 Fajanssi Astia 1 1,9 Fajanssiastian pohjapala, mahdollisesti lautasesta. Molemminpuolinen 
sinertävä tinalasite ja sisäpinnalla tummansininen koristelu. Astian 
kannan arvioitu halkaisija 80 mm. 
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254 Y4 Fajanssi Astia 1 0,9 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
sisäpinnalla eri sinisen sävyillä tehty geometrisia kuvioita sisältävä 
koristelu. Mahdollisesti pienestä kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 120 
mm. 

255 Y4 Fajanssi Astia 1 5,3 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti vadista tai lautasesta. Astiassa 
ollut aaltoileva reuna. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
sisäpinnalla eri sinisen sävyillä maalattu kasviaiheinen koristelu. Astian 
halkaisijaa vaikea arvioida, mutta todennäköisesti suurehkosta 
lautasesta tai kulhosta. 

256 Y4 Fajanssi Astia 1 1,7 Fajanssiastian kylkipala, jossa nähtävissä kaksi, vierekkäistä n. 5 mm. 
halkaisijaltaan olevaa reikää. Mahdollisesti astian ripustusreiät. 
Molemminpuolinen sinertävä tinalasite. 

257 Y4 Fajanssi Astia 1 3,4 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti astian monikulmaiseksi 
muotoiltu kansi. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite ja ulkopinnalla 
tummansininen kukka-aiheinen koristelu. 

258 Y4 Fajanssi Astia 1 4,6 Valkoinen fajanssiastian korvan pala. 
259 Y4 Fajanssi Astia 1 4,3 Fajanssiastian korvan pala. Valkoinen tinalasite, jossa tummansinistä ja 

hieman rusehtavaa koristelua. 
260 Y4 Fajanssi Astia 1 5,8 Fajanssiastian korvan pala. Sinertävä tinalasite, jossa tummansinisiä, 

mahdollisesti kasviaiheisia kuvioita. 
261 Y4 Fajanssi Astia 1 6,0 Valkoinen fajanssiastian pala, jossa jälkiä lohjennesta korvasta. 
262 Y4 Fajanssi Astia 1 2,6 Valkoinen fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen 

tinalasite, jossa reunaa kiertävä ohut, musta kaksoisraita ja alla 
tummansinistä spiraalikoristelua. Mahdollisesti kannusta. Astian arvioitu 
halkaisija 120 mm. 

263 Y4 Fajanssi Astia 1 2,4 Valkoinen fajanssiastian korvan pala.
264 Y4 Fajanssi Astia 1 4,1 Fajanssiastian pohjanpala, jossa ei ole kantaa, mutta pohja lievästi 

ulkonevaksi profiloitu. Profiloidun pohjan reunan kantaa kiertää ohut 
sininen raitakoristelu. Astian arvioitu halkaisija 80 mm. 
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265 Y4 Fajanssi Astia 1 2,3 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite ja 
sisäpinnalla eri sinisen sävyillä maalattu mahdollisesti geometrinen 
koristeaihe. Mahdollisesti pienestä lautasesta tai kulhosta. Astian 
arvioitu halkaisija 140 mm. 

266 Y4 Fajanssi Astia 1 3,9 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite, jossa 
ulkopinnalla tummansininen geometrinen koristeaihe. Mahdollisesti 
kannusta. Astian arvioitu halkaisija 80 mm. 

267 Y4 Fajanssi Astia 1 6,3 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti lautasesta. Astiassa hieman 
kulmikkaaksi/aaltoilevaksi muotoiltu reuna. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite ja sisäpinnalla tummansininen maalattu koristeaihe. 

268 Y4 Fajanssi Astia 1 1,4 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti pienestä kulhosta tai 
aluslautasesta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla eri 
sinisen sävyillä ja mustalla tehty, mahdollisesti maisema-aiheinen 
koristelu. Astian arvioitu halkaisija 140 mm .

269 Y4 Fajanssi Astia 1 3,1 Fajanssiastian reunapala, mahdollisesti kannusta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite ja ulkopinnalla astian reunaa kiertävä vaaleansininen 
raita ja jälkiä tummansinisestä koristelusta. Astian reunan arvioitu 
halkaisija 90 mm. 

270 Y4 Fajanssi Astia 1 4,7 Fajanssiastian pohjapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
sisäpinnalla eri sinisen sävyillä maalattu, mahdollisesti maisema-aiheinen 
koristelu. Astian pohjan kannan arvioitu halkaisija 70 mm. 

271 Y4 Fajanssi Astia 1 1,9 Fajanssiastian pohjapala, mahdollisesti pienestä kulhosta tai lautasesta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Pohjan kannan arvioitu 
halkaisija 90 mm .
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272 Y4 Fajanssi Astia 1 1,8 Fajanssiastian pohjapala, mahdollisesti pienestä kulhosta tai lautasesta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa sisäpinnassa näkyvissä 
jälkiä tummansinisestä koristelusta. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 90 
mm.

273 Y4 Fajanssi Astia 1 2,5 Valkoinen fajanssiastian pohjapala. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 80 
mm. 

274 Y4 Fajanssi Astia 1 5,1 Fajanssiastian reunapala. Astiassa ollut aaltoileva reuna. Toisella pinnalla 
eri sinisen sävyillä ja mustalla maalattu mahdollisesti maisema-aiheinen 
koristelu. Astian halkaisijaa on reunan muodon vuoksi vaikea arvioida, 
mutta todennäköisesti suurehkosta vadista tai kulhosta.

275 Y4 Fajanssi Astia 1 3,9 Valkoinen fajanssiastian reunapala. Astian arvioitu halkaisija 90 mm. 

276 Y4 Fajanssi Astia 1 2,6 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa 
ulkopinnalla tummansininen mahdollisesti maisema-aiheinen koristelu. 
Astian arvioitu halkaisija 120 mm. 

277 Y4 Fajanssi Astia 1 5,7 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 
Ulkopinnalla astian pohjaa kiertävä ohut vaaleansininen raitakoristelu ja 
tummansinisiä pisteillä tehtyjä kukkakuvioita. Mahdollisesti kannusta.  
Astian arvioitu halkaisija 120 mm.

278 Y4 Fajanssi Astia 1 4,7 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Ulkopinnalla 
valkoinen ja sisäpinnalla sinertävä tinalasite, jossa tummansininen kukka-
aiheinen koristelu. Astian kannan arvioitu halkaisija 150 mm. 

279 Y4 Fajanssi Astia 1 4,6 Valkoinen fajanssiastian pohjapala. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 120 
mm. 

280 Y4 Fajanssi Astia 1 4,3 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite. Ulkoreunalla tummansininen tähti-/kukkakoristelu. 
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281 Y4 Fajanssi Astia 1 1,0 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen sinertävä lyijylasite, jossa 
ulkopinnalla tummansininen pilkullinen koristelu. Mahdollisesti kulhosta 
tai kupin aluslautasesta. Astian arvioitu halkaisija 120 mm. 

282 Y4 Fajanssi Astia 1 2,0 Fajanssiastian reunapala. Ulkopinnalla valkoinen ja sisäpinnalla sinertävä 
tinalasite, jossa tummansininen spiraalikoristelu. Astian arvioitu 
halkaisija 200 mm. 

283 Y4 Fajanssi Astia 1 5,4 Fajanssiastian lasitteeton korvapala. 
284 Y4 Fajanssi Astia 1 3,2 Valkoinen fajanssiastian pala, jossa jälkiä neljästä, 4 mm halkaisijaltaan 

olevista rei'istä. Mahdollisesti siivilästä. 
285 Y4 Fajanssi Astia 1 1,5 Fajanssiastian pohjapala. Molemminpuolinen, mahdollisesti matalassa 

kuumuudessa palanut tinalasite. Sisäpinnalla nähtävissä sinistä, 
kasviaiheista koristelua. Astian kannan arvioitu halkaisija 60 mm. 

286 Y4 Fajanssi Astia 1 8,3 Fajanssiastian pohjapala. Pinta tummunut, mahdollisesti palanut. 
Sisäpinnassa jälkiä tummansinisestä geometrisestä koristelusta. 
Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian pohjan halkaisijaa vaikea 
arvioita luotettavasti. 

287 Y4 Fajanssi Astia 1 5,4 Fajanssiastian mahdollisesti matalassa kuumuudessa palanut pohjapala. 
Sisäpinnassa näkyvissä tummansininen kasviaiheinen koristelu. Pohjan 
kannan arvioitu halkaisija 80 mm. 

288 Y4 Fajanssi Astia 1 3,2 Fajanssiastian palanut pohjapala. Sisäpinnassa näkyvissä eri sinisen 
sävyillä tehty kasviaiheinen koristelu. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 
130 mm. 

289 Y4 Fajanssi Astia 15 19,2 Sini-valko-koristeisia fajanssiastioiden reunapaloja, joiden halkaisijaa ja 
astiatyyppiä vaikea arvioida luotettavasti palan pienen koon vuoksi. 
Kaikissa valkoinen tai sinertävä molemminpuolinen tinalasite ja 
tummansinistä koristelua. 
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290 Y4 Fajanssi Astia 3 9,5 Kolme fajanssiastian kylkipalaa. Mahdollisesti kannusta. Kaksi paloista 
sopii yhteen ja kolmas on todennäköisesti samasta astiasta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla tummansininen 
mahdollisesti maisema-aiheinen koristelu. Koristelussa mahdollisesti 
myös keltaista mukana. Palojen pinta on korrodoitunut ja ne ovat 
mahdollisesti olleet matalassa kuumuudessa. 

291 Y4 Fajanssi Astia 1 8,6 Fajanssiastian kylkipala, jossa jälkiä lohjenneesta korvasta. Mahdollisesti 
kulhosta. Pinta lähes mustaksi tummunut, mutta edelleen kiiltävä eikä 
merkkejä kuonaantumisesta. 

292 Y4 Fajanssi Astia 1 10,2 Fajanssikulhon tai pyöreäpohjaisen kannun pohjapala. Palan lasite 
kuumuudessa kuplinut ja tummunut. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 
110 mm. 

293 Y4 Fajanssi Astia 1 4,3 Fajanssiastian kuonaantunut kylkipala, jossa jälkiä astian korvasta. 

294 Y4 Fajanssi Astia 2 15,2 Kaksi fajanssiastian pohjapalaa. Mahdollisesti kulhosta tai 
pyöreäpohjaisesta kannusta. Palojen lasite voimakkaasti tummunut. 
Pohjan kannan arvioitu halkaisija 100 mm. 

295 Y4 Fajanssi Astia 1 6,3 Fajanssiastian kuonaantunut pohjapala. Astian halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti, mutta astiassa on ollut pyöreäkannallinen pohja. 
Mahdollisesti vadista ja kulhosta. 

296 Y4 Fajanssi Astia 2 5,8 Kaksi fajanssiastian kylkipalaa. Lasite matalassa kuumuudessa tummunut 
ja kuplinut. Sisäpinnalla nähtävissä valkoinen tinalasite ja 
tummansininen, mahdollisesti kiinalaisia merkkejä esittävä koristeaihe. 

297 Y4 Fajanssi Astia 2 19,6 Kaksi fajanssikannun pohjapalaa. Palojen pinta kuumuudessa 
voimakkaasti tummunut ja kuplinut. Astian arvioitu halkaisija 120 mm. 

298 Y4 Fajanssi Astia 2 5,6 Kaksi aaltoilevareunaisen fajanssiastian reunapalaa. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite. 
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299 Y4 Fajanssi Astia 1 2,3 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
ulkopinnalle tummansininen kasviaiheinen koristelu, jossa vihreä lehti. 
Astian reunan arvioitu halkaisija 100 mm.  

300 Y4 Fajanssi Kuppi 1 1,5 Fajanssikupin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa 
ulkopinnalla tummansininen kukka-aiheinen koristelu. Astian arvioitu 
halkaisija 80 mm.

301 Y4 Fajanssi Astia 1 1,6 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja 
sisäpinnalla tummansininen geometrinen koristeaihe. Astian arvioitu 
halkaisija 150 mm. 

302 Y4 Fajanssi Kannu 1 13,1 Valkoisen fajanssikannun kylkipala. 
303 Y4 Fajanssi Kannu 1 22,6 Valkoinen fajanssikannun korvapala. 
304 Y4 Fajanssi Astia 1 22,7 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti isosta kulhosta. 

Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja sisäpohjassa näkyvissä 
tummansinistä koristelua. 

305 Y4 Fajanssi Vati 1 22,7 Fajassivadin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen lasite. Sisäpuolella 
sininen kaksoisraita ja jälkiä sinisestä koristeaiheesta. Astian arvioitu 
halkaisija 230 mm. 

306 Y4 Fajanssi Astia 2 15,4 Kaksi valkoisen fajanssiastian reunapalaa. Astiassa ollut aaltoileva reuna. 
Astian halkaisijaa on vaikea arvioida luotettavasti, mutta todennäköisesti 
vadista. 

307 Y4 Fajanssi Astia 1 22,8 Valkoinen fajanssiastian vaakatasossa oleva kantokorva. Puolikkaan 
ruusukkeen muotoinen, jnka keskikohdassa pyöreä, n. 10 mm 
halkaisijaltaan oleva reikä.  Mahdollisesti isosta kulhosta. 

308 Y4 Fajanssi Kannu 11 62,1 Osassa kylkipaloja sisäpinnalla rihlausta. 
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309 Y4 Fajanssi Kannu 2 13,6 Fajanssikannun reunapala ja mahdollisesti samaan astiaan kuuluva 
kylkipala. Sisäpinnalla valkoinen ja ulkopinnalla sinertävä tinalasite. 
Ulkopinnalle nähtävissä tummansininen kasviaiheinen koristelu. Astian 
reunan arvioitu halkaisija 60 mm. Astian lasite lohkeillut ja mahdollisesti 
matalassa kuumuudessa korrodoitunut. 

310 Y4 Fajanssi Vati 1 18,8 Fajanssivadin reunapala. Molemminpuoleinen valkoinen tinalasite. 
Sisäpinnalla nähtävissä tummansininen kaksoisraita. Astian arvioitu 
halkaisija 220 mm. 

311 Y4 Fajanssi Vati 1 20,0 Fajanssivadin lasitteeton pohjapala. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 
240 mm. 

312 Y4 Fajanssi Astia 100 185,0 Fajanssiastioiden kylkipaloja. Kaikissa paloissa molemminpuolinen 
sinertävä tinalasite ja sinistä koristelua. 

313 Y4 Fajanssi Astia 235 560,1 Sini-valko-koristeisia fajanssiastioiden kylkipaloja. Kaikissa valkoinen 
molemmin- tai toispuoleinen tinalasite ja tummansinistä koristelua. 
Seassa on todennäköisesti aiemmin luetteloitujen esineiden paloja. 
Sellaisten palojen joukossa, joissa lasite on säilynyt vain toisella puolella 
saattaa myös olla majolikaan luokiteltujen astioiden paloja. Paloissa 
geometrisiä, kasvi-, maisema- ja kiinalaisvaikutteisia koristeaiheita. 

314 Y4 Fajanssi Vati 1 42,1 Fajanssivadin reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 
Sisäpinnassa tummansininen koristelu. Astian arvioitu halkaisija 240 mm. 

315 Y4 Fajanssi Vati 10 148,2 Valkoisia fajanssivatien pohjapaloja. 
316 Y4 Fajanssi Astia 80 441,0 Valkoisia fajanssiastioiden reunapaloja, joiden arvioitu halkaisija on yli 

200 mm. Vateja ja suuria kulhonmalisia astioita.
317 Y4 Fajanssi Astia 323 741,6 Valkoisia fajanssiastioiden kylkipaloja.
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318 Y4 Fajanssi Vati 8 63,7 Fajanssivadin kolme pohja- ja mahdollisesti saman astian viisi kylkipalaa. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Sisäpinnalla tummansininen 
kasviaiheinen koristelu. Palat kuumuudessa tummuneet ja kuplineet. 
Astian pohjan kannan arvioitu halkaisija 200 mm. 

319 Y4 Fajanssi Vati 2 60,7 Fajanssivadin reunapala, jossa myös mukana pohjaa, sekä mahdollisesti 
astian pohjapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite ja sisäpinnalla 
sinisen eri sävyillä maalattu mahdollisesti kiinalaisvaikutteinen maisema-
aiheinen koristelu. Palat ovat kuumuudessa kuonaantuneita ja 
tummuneita. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 

320 Y4 Fajanssi Astia 33 162,5 Fajanssiastioiden kylkipaloja, joissa merkkejä matalassa tai korkeassa 
kuumuudessa olosta. Astian pinta korrodoitunut, tummunut ja/tai 
kuonaantunut. Osassa astioista nähtävissä sinistä koristelua. 

321 Y4 Fajanssi Astia 12 85,5 Fajanssiastioiden reunapaloja, joissa merkkejä matalassa tai korkeassa 
kuumuudessa olosta. Astian pinta korrodoitunut, tummunut ja/tai 
kuonaantunut. Osassa astioista nähtävissä sinistä koristelua. 

322 Y4 Fajanssi Vati 4 48,8 Neljä fajanssivadin reunapalaa. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, 
josas sisäpinnalla tummansininen koristelu. Astian reunaa kiertää 
spiraalikoristeinen ohuilla raidoilla erotettu koristevyöhyke. Paloissa 
merkkejä kuumuudessa olosta. Palat ovat tummuneet ja lasite on 
paikoin kuplinut. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 

323 Y4 Fajanssi Vati 2 32,5 Kaksi fajanssivadin yhteensopivaa pohjapalaa. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite ja sisäpinnassa tummansininen kasviaiheinen 
koristelu. Palat kuumuudessa tummuneet ja lasite hieman kuplinut. 
Pohjan kannan arvioitu halkaisija 200 mm.
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324 Y4 Fajanssi Vati 2 24,0 Kaksi fajanssivadin yhteensopivaa pohjapalaa. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite ja sisäpinnassa tummansininen kasviaiheinen 
koristelu. Palat kuumuudessa tummuneet ja lasite hieman kuplinut. 
Pohjan kannan arvioitu halkaisija 200 mm.

325 Y4 Fajanssi Vati 3 51,2 Kolme fajanssivadin reunapalaa. Lasite kuplinut ja kuonaantunut. Astian 
arvioitu halkaisija 300 mm. 

326 Y4 Fajanssi Astia 31 74,3 Valkoisia fajanssiastioiden reunapaloja, joiden arvioitu halkaisija on 180-
140 mm. Mahdollisesti kulhojen ja lautasten reunapaloja. 

327 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 2 26,4 Majolikavadin reuna ja mahdollisesti samaan astiaan kuuluva kylkipala. 
Sisäpinnalla valkoinen, tummasinisellä kasviaiheella koristeltu tinalasite. 
Ulkopinnalla lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 

328 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 3 43,1 Majolikavadin kaksi reunapalaa ja mahdollisesti samaan astiaan kuuluva 
pohjapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa tummansininen 
kasviaiheinen ja geometrisia kuvioita sisältävä koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

329 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 13,1 Majolikavadin reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansininen mahdollisesti kasviaiheinen koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

330 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Kannu 3 10,5 Majolika-kannun reunapala ja mahdollisesti kaksi samaan astiaan 
kuuluvaa reunapalaa. Ulkopinnalla kulunut valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisiä raitoja ja mahdollisesti geometrisia kuvioita sisältävä 
koristeaihe. Sisäpinnalla lyijylasite. Astian suun arvioitu halkaisija 50 mm. 
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331 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 9,3 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisiä geometrisia kuvioita sisältävä koristeaihe. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Astian arvioitu halkaisija 
280 mm. 

332 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 5,5 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
ulkoreunaa kiertävä tummansinisiä geometrisia kuvioita sisältävä 
koristevyöhyke. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti kulhosta tai 
vadista. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 

333 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 6,7 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen kasviaiheinen koristelu. Ulkopinnalla lyijylasite. 
Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 

334 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 8,0 Majolikavadin reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen mahdollisesti kasvi- tai maisema-aiheinen koristelu. 
Ulkopinnalla lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

335 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 6,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen mahdollisesti kasvi- tai maisema-aiheinen koristelu. 
Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu 
halkaisija 260 mm. 

336 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,8 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen kasviaiheinen koristelu. Ulkopinnalla lyijylasite. 
Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti. 

337 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 6,0 Majolikavadin reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen geometrisia kuvioita sisältävä koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 
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338 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 6,7 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen geometrisia kuvioita sisältävä koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
220 mm. 

339 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,3 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen geometrisia kuvioita sisältävä koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
260 mm. 

340 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,1 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen mahdollisesti geometrisia kuvioita sisältävä koristelu. 
Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu 
halkaisija 220 mm. 

341 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 6,3 Majolikavadin reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen geometrisia kuvioita tai mahdollisesti auringonsäteitä 
esittävä koristeaihe. Ulkopinnalla lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 340 
mm. 

342 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,8 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen mahdollisesti kasvi-aiheinen koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
200 mm. 

343 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,7 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansinisinen mahdollisesti geometrisia kuvoita sisältävä koristelu. 
Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu 
halkaisija 240 mm. 

344 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 5,5 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite, jonka pinnalle on valunut reunan yli sisäpinnan valkoista 
tinalasitetta. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
280 mm.
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345 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
300 mm.

346 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,3 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
tummansinisestä koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti 
vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 

347 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
320 mm. 

348 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
280 mm. 

349 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,7 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
nähtävissä reunaa kiertävä reunaa kiertävä tummansininen lyhyt 
vinoraitainen koristevyöhyke. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti 
vadista tai kulhosta. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

350 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,5 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
280 mm. 

351 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansininen, mahdollisesti kasviaiheinen koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
260 mm. 

352 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,2 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
nähtävissä eri sinisen sävyillä tehtyä koristelua. Ulkopinnalla lyijylasite. 
Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 320 mm. 
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353 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,7 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
nähtävissä kaksi astian reunaa kiertänyttä ohutta, vaaleansinistä raitaa. 
Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu 
halkaisija 260 mm. 

354 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,3 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
nähtävissä tummansinistä koristelua. Ulkopinnalla lyijylasite. 
Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 

355 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,2 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
300 mm. 

356 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
vaaleansininen, mahdollisesti kasviaiheinen koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

357 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 8,1 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
nähtävissä pieniä jälkiä sinisestä koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. 
Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

358 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 6,4 Majolikavadin reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
nähtävissä pieniä jälkiä sinisestä koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. 
Astian arvioitu halkaisija 370 mm. 

359 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 5,2 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansininen geometrisia kuvoita sisältävä koristelu. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 
240 mm. 

360 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,7 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian halkaisijaa vaikea 
arvioida luotettavasti
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361 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 5 6,9 Pieniä majolika-astioiden reunapaloja. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. 
Kolmessa palassa on nähtäivssä tummansinistä koristelua. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astioiden halkaisijaa vaikea määrittää luotettavasti. 

362 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 9,6 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
mahdollisesti eri sinisen sävyillä maalattu maisema-aihe. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 240 mm. 

363 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 11,7 Majolikavadin reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 370 mm. 

364 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 14,3 Majolika-astian pohjapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
tummansinisestä, mahdollisesti maisema-aiheisestä koristelusta. 
Ulkopinnalla lyijylasite. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 100 mm. 

365 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 17,6 Majolika-astian pohjapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
tummansinisestä koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Pohjan kannan 
arvioitu halkaisija 100 mm. 

366 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 12,5 Majolika-astian pohjapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
tummansinisestä koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti 
vadista tai suuresta kulhosta. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 120 mm. 

367 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 15,6 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai suuresta kulhosta. Astian arvioitu 
halkaisija 300 mm. 

368 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 1,5 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla ruskea-valkoinen geometrisia 
kuvioita sisältävä koristeaihe. Lasite kulunut ja vaikeasti tunnistettavissa, 
mahdollisesti jälkiä listerilasitteesta. Mahdollisesti pienestä lautasesta. 
Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 
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369 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 39,2 Majolika-astian pohjapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
violetista koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai 
suuresta kulhosta. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 130 mm. 

370 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,2 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
violetista koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai 
suuresta kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 

371 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,5 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
violetista raitakoristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista 
tai suuresta kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 340 mm. 

372 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,0 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
violetista koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista tai 
suuresta kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 360 mm. 

373 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,1 Majolika-astian reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa jälkiä 
violetista raitakoristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti vadista 
tai suuresta kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 340 mm. 

374 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,7 Majolika-astian kylkipala, jossa jälkiä lohjenneesta korvasta. 
Sisäpinnallinen valkoinen tinalasite, jossa jlkiä tummansinisestä 
koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti korvallisesta kulhosta.

375 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 2 5,0 Kaksi majolika-astian kylkipalaa, joissa sisäpinnalla sinivalkoinen 
tinalasite ja ulkopinnalla vihreä lyijylasite. Toisen palan tinalasite on 
koboltinsinertävä. 

376 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 2 7,3 Kaksi majolika-astian kylkipalaa, joissa sisäpinnalla valkoinen tinalasite, 
jossa tummansinistä ja violettia koristelua. 
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377 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,8 Majolika-/fajanssiastian kylkipala, mahdollisesti listerilasitettu. Toisella 
puolella valkoinen tinalasite, jossa nähtävissä kaksi ruskeaa, 
metallinhohtoista raitaa. Toisella puolella valkoinen tinalasite, jossa 
sinistä ja ruskean metallinhohtoista koristelua. 

378 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,1 Majolika-astian kylkipala. Toisella puolella valkoinen tinalasite, jossa 
kelta-valkoisella pohjalla violetteja, mahdollisesti spiraalikuvioita. 
Toisella puolella lyijylasite.

379 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 5,2 Majolika-astian kylkipala. Sisäpinnalla valkoinen lyijylasite, jossa oranssi- 
ja siniraitainen koristelu. Ulkopinnalla lyijylasite. Mahdollisesti kulhosta 
tai vadista. 

380 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,6 Kaksi majolika-astian kylkipalaa. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
jälkiä violetista ja keltaisesta koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. 

381 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 3,0 Tunnistamaton keramiikka-asitan kylkipala, jossa molemminpuolinen 
ruskea lyijy- tai mahdollisesti listerilasite. Massa vaaleanruskea ja 
helposti hajoava. 

382 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 7,2 Kaksi majolika-astian kylkipalaa. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
jälkiä tummansinisestä kasviaiheisesta koristelusta, jossa lisäksi mukana 
vaaleanvihreää, keltaista ja vaaleansinistä koristelua. Ulkopinnalla 
lyijylasite. 

383 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 2 14,6 Kaksi majolika-astian kylkipalaa. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
jälkiä tummansinisestä ja keltaisesta koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. 

384 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 2 7,6 Kaksi majolika-astian kylkipalaa. Sisäpinnalla siniseksi maalattu tinalasite, 
jossa jälkiä rusehtavanvihrästä, mahdollisesti maisema-aiheisesta 
koristelusta. Ulkopinnalla lyijylasite. 
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385 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 123 481,8 Majolika-astioiden kylkipaloja. Joukossa myös joitakin palasia astioiden 
reunoista, joista uloin reuna lohjennut. Osassa paloja tummansininen 
koristelu. Osassa paloja tinalasite puuttuu, jolloin pala on tulkittu 
majolikaksi toisen puolen lyijylasitteen perusteella. 

386 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Vati 3 36,4 Majolikavadin reunapala ja kaksi mahdollisesti samaan astiaan kuuluvaa 
kylkipalaa. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa violetti geometrisia 
kuvioita sisältävä koristelu. Ulkopinnalla lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 320 mm. 

387 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 16 51,4 Majolika-astioiden kylkipaloja. Toisella puolella valkoinen tinalasite, 
jossa violettia koristelua. Toisella puolella lyijylasite.

388 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 8,2 Majolika-astian kylkipala. Tosella puolella valkoinen tinalasite, jossa 
nähtävissä sinistä ja oranssia koristelua. Mahdollisesti vadista tai 
suuresta kulhosta. 

389 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Astia 2 14,8 Majolika-astioiden kylkipaloja. Toisella puolella valkoinen tinalasite, 
jossa violettia ja keltaista koristelua. Toisella puolella lyijylasite.

390 Y4 Fajanssi/majolikaAstia 1 12,0 Majolika-astian kylkipala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
keltaisella ja ruskean eri sävyillä maalattu kasvi-aihe. Ulkopinnalla 
lyijylasite. 

391 Y4 Kivisavi Astia 5 91,2 Kivisavipullon reunapala ja neljä mahdollisesti samaan astiaan kuuluvaa 
kylkipalaa. Punaruskeapilkullinen ulkopinta, jossa suolalasite. Yhdessä 
kylkipalassa koholla oleva alaspäin kapeneva kohta, josta astian korva 
lohjennut. Toisessa palassa nähtävissä hieman leimakoristelua, 
mahdollisesti osa partamiehen viiksiä. Suun reunan ympärillä nähtävissä 
yksi kohovyö. Mahdollisesti kölniläisestä tai frecheniläisestä 
partamiehenkannusta. Astian suun arvioitu halkaisija 40 mm.
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392 Y4 Kivisavi Astia 2 88,0 Kivisavikannun kylkipala ja pala yhteensopivaa astian korvaa. Harmaa 
ulkopinta, jossa tummanruskea laikukas suolalasite, ns tigerware lasite. 
Frecheniläisestä partamiehenkannusta. 

393 Y4 Kivisavi Astia 2 21,8 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Punaruskealla savilietteellä värjätty 
ulkopinta, jossa suolalasite. Hieman epätasainen ulko- ja sisäpinta. 
Sisäpinnassa ei dreijausjälkiä.  

394 Y4 Kivisavi Astia 2 22,3 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Punaruskea ulkopinta, jossa suolalasite. 

395 Y4 Kivisavi Astia 13 44,0 Kivisaviastioiden kylkipaloja. Kaikki ovat mahdollisesti eri astioista. 
Kaikissa punaruskea, suolalasitettu ulkopinta. Neljässä palassa täplikäs 
ulkopinta. Kolmessa palassa ulkopinnalla ilmeisesti kaiverrettu raidoitus. 

396 Y4 Kivisavi Astia 1 53,7 Kivisaviastian pohjapala. Vaaleanharmaa massa ja ulkopinta, jossa 
hieman punaruskeaa väriä ja suolalasite. Mahdollisesti siegburgilaisesta 
kivisavikannusta. Astian pohjan arvioitu halkaisija 90 mm. 

397 Y4 Kivisavi Astia 1 29,5 Kivisaviastian kylkipala. Vaaleanharmaa massa ja ulkopinta, jossa 
laikkuina tumman- ja punaruskeaa väriä ja suolalasite. Punaruskean 
savilietteen valumajälkiä. 

398 Y4 Kivisavi Astia 3 42,2 Kivisavikannun kylkipala, jossa nähtävissä astian korvan lohkeama-arpi. 
Lisäksi kaksi mahdollisesti samaan astiaan kuuluvaa pientä kylkipalaa. 
Harmaa ulkopinta, jossa tumman- ja punaruskealaikukas suolalasite. 
Mahdollisesti kölniläisestä tai frecheniläisestä partamiehenkannusta. 
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399 Y4 Kivisavi Astia 2 28,5 Kivisaviastian reunapala ja mahdollisesti samaan astiaan kuuluva 
kylkipala. Violetinharmaa/-ruskea himmeähohteinen ulkopinta, jossa 
suolalasite. Astian suu ulospäin avautuvasti profiloitu. Astian reuna- ja 
yläosan välissä kohovyö. Kylkipalassa nähtävissä mahdollisesti kaavun 
helmaa esittävä, pitkittäisistä, pyöreäreunaisista urista muodostuva 
reliefikoristelu. 

400 Y4 Kivisavi Astia 3 58,3 Kolme kivisaviastian kylkipalaa. Mahdollisesti samasta astiasta. 
Vaaleanruskea, paikoin ilmeisesti tuhkan oranssihtava ulkopinta, jossa 
suolalasite. Yhdessä palassa osa astian korvasta. 

401 Y4 Kivisavi Astia 2 15,7 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Tasavärinen, punaruskea ulkopinta, jossa 
suolalasite. Mahdollisesti kölniläisestä tai frecheniläisestä 
partamiehenkannusta. 

402 Y4 Kivisavi Astia 2 8,8 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Tasavärinen, puunaruskea ulkopinta, jossa 
suolalasite. 

403 Y4 Kivisavi Kannu 1 9,8 Parmamiehenkannun reuna-/ suupala. Harmaa ulkopinta, jossa 
tummanruskea laikukas suolalasite. Pullon kaulan reunassa rihlaus, jossa 
kaksi paksumpaa kohovyötä ja niiden välissä kaksi ohuempaa kohovyötä. 
Palassa näkyvissä reliefkoristeluna partamiehen partaa ja viiksiä. Pullon 
suun arvioitu halkaisija 40 mm. Mahdollisesti kölniläistä tai frecheniläistä 
keramiikkaa. 

404 Y4 Kivisavi Astia 3 21,0 Kolme kivisaviastian kylkipalaa. Tasavärinen, puunaruskea ulkopinta, 
jossa suolalasite. 

405 Y4 Kivisavi Astia 2 14,6 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Mahdollisesti eri astioista. 
Kellertävänruskea, mahdollisesti lasitteeton ulkopinta. Toisessa palassa 
rihlausta. 
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406 Y4 Kivisavi Astia 1 16,4 Kivisavikannun reunapala. Vaaleanruskea ulkopinta, jossa 
tummanruskea laikukas suolalasite. Pullon kaulan reunassa rihlaus, jossa 
kaksi paksumpaa kohovyötä ja niiden välissä kaksi ohuempaa kohovyötä.  
Pullon suun arvioitu halkaisija 40 mm. Mahdollisesti kölniläistä tai 
frecheniläisestä partamiehenkannusta. 

407 Y4 Kivisavi Astia 2 24,0 Kaksi kivisavikannun kylkipalaa. Toinen paloista mahdollisesti läheltä 
astian pohjaa. Astiasssa mahdollisesti ollut ulospäin profiloitu pohja. 
Harmaa ulkopinta, jossa hieman kellertävä, laikukas suolalasite. Toisessa 
paloista jälkiä ruskeasta valuneesta lietteestä. 

408 Y4 Kivisavi Astia 2 32,7 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Tasavärinen, punaruskea ulkopinta, jossa 
ilmeisesti hyvin ohut, lähes mattapintainen suolalasite. Mahdollisesti 
kölniläisestä tai frecheniläisestä partamiehenkannusta. 

409 Y4 Kivisavi Astia 3 15,3 Kolme kivisavikannun kylkipalaa. Harmaa ulkopinta, jossa ruskea, 
laikukas värjäys ja hieman kellertävä, laikukas suolalasite. 

410 Y4 Kivisavi Astia 3 6,5 Kolme kivisaviastian kylkipalaa. Tasavärinen, puunaruskea ulkopinta, 
jossa suolalasite. 

411 Y4 Kivisavi Astia 1 15,0 Partamiehenkannun reliefikoristeinen kylkipala. Harmaanruskea 
ulkopinta, jossa ei nähtävissä lasitetta. Palassa kuvattuna parrakkaan 
miehen kasvot ja osa parrasta. Mahdollisesti muotilla tehty 
reliefikoristelu. Mahdollisesti kölniläistä tai frecheniläistä keramiikkaa.

412 Y4 Kivisavi Astia 1 11,7 Kivisaviastian pohjapala. Täsävärinen harmaanruskea ulkopinta, jossa 
mahdollisesti hyvin ohut, lähes mattapintainen suolalasite. Pohjaa 
kiertää yksi, uritettu kohovyö.

413 Y4 Kivisavi Astia 2 9,8 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Ulkopinnalla lohkeillut, tummanruskea 
saviliete ja himmeähohteinen suolalasite.
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414 Y4 Kivisavi Kannu 1 7,8 Kivisaviastian reunapala. Tasavärinen vaaleanharmaa, hieman 
sinihohteinen ja reliefikoristeinen ulkopinta, jossa suolalasite. Nähtävissä 
astian reunaosassa oleva koristevyöhyke, jossa ylimpänä tasapintainen 
kohoraita, urin reunustettu nuorapainanteella koristettu kohovyö. 
Alinpana nähtävissä ilmeisesti rivissä olevia, pieniä kasviaiheisia 
leimakoristeita. Astian arvioitu halkaisija 70 mm. Mahdollisesti 
westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 

415 Y4 Kivisavi Astia 4 58,2 Neljä kivisaviastian kylkipalaa. Mahdolisesti samasta astiasta. 
Tasavärinen, vaalean harmaa ulkopinta, jossa suolalasite. Kahdessa 
palassa läikät tummansinisestä maalista. Mahdollisesti 
westerwaldilaisesta kivisaviastiasta. 

416 Y4 Kivisavi Astia 3 21,9 Kolme kivisaviastian kylkipalaa. Mahdolisesti samasta astiasta. 
Tasavärinen, vaalean harmaa ulkopinta, jossa hieman kellertävä 
suolalasite. Yhdessä palassa mahdollisesti astian korvan lohkeamajäljet. 

417 Y4 Kivisavi Astia 4 25,9 Kolme kivisaviastian kylkipalaa. Mahdolisesti samasta astiasta. 
Tasavärinen, vaalean harmaa ulkopinta, jossa hieman kellertävä 
suolalasite. Yhdessä palassa lasite lohkeillut ja pinnassa mahdollisesti 
jälkiä tummanruskeasta väristä. 

418 Y4 Kivisavi Astia 2 56,2 Kaksi kivisaviastian yhteensopivaa korvapalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, 
jossa tumman- ja vaaleanruskeita läikkiä sekä kellertävä lasite. Korvan 
yläreunassa nähtävissä pieni läikkä koboltinsinistä maalia. 
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419 Y4 Kivisavi Kannu 3 49,7 Kivisavikannun reunapala ja kaksi mahdollisesti saman astian 
reliefikoristeista kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa suolalasite. 
Astian reunaosassa koristevyöhyke, jossa kaksi erikokoista kohovyötä, 
joiden alla  tummansininen, mahdollisesti ohueen kohovyöhön päättyvä 
raita. Kahdessa kylkipalassa vaalenharmaalla pohjalla koholla olevin 
pistein ja kaiverruksin tehty lehtikuvio, johon useilla kaiverretuilla 
viivoilla tehty varret. Toisessa kylkipalassa nähtävissä, mahdolisesti 
astian pohjaa tai alkavaa koristevyöhykettä kiertänyt kohovyö. Astian 
suun arvioitu halkaisija 80 mm. Mahdollisesti westerwaldilaisesta 
kivisavikannusta tai purkista. 

420 Y4 Kivisavi Astia 5 34,0 Viisi kivisaviastian kylkipalaa, mahdollisesti samasta astiasta. 
Vaaleanharmaa, tasavärinen ulkopinta, jossa koboltinsinisiä 
epäsäännöllisen muotoisia värialueita suolalasitteen alla. Kahden palan 
muodon perusteella astiassa on ollut pitkänomainen kaula. Toisessa 
kaulapalassa nähtävissä kohovyö, jonka yläpuolella koboltinsiniseksi 
värjätty osa astian kaulaa. Mahdolisesti westerwaldilaisesta 
kivisavikannusta. 

421 Y4 Kivisavi Astia 14 64,3 Kivisaviastian/-astioiden kylkipaloja. Mahdollisesti samasta astiasta, 
mutta  seassa saattaa olla myös useamman astian paloja. 
Vaaleanharmaa tasavärinen ulkopinta, jossa suolalasite. Mahdollisesti 
westerwaldilaista keramiikkaa.

422 Y4 Kivisavi Astia 5 28,1 Viisi kivisaviastian kylkipalaa, mahdollisesti samasta astiasta. 
Vaaleanharmaa, hieman sinertävä ulkopinta, jossa suolalasite. Kolmessa 
palassa koboltinsinisiä epäsäännöllisen muotoisia värialueita 
suolalasitteen alla. Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta.

423 Y4 Kivisavi Astia 4 28,5 Neljä kivisaviastian kylkipalaa, mahdollisesti samasta astiasta. 
Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa hieman kellertävä suolalasite.



HELSINKI Mariankatu 3, Lagerstedt 2018 50 / 124

Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

424 Y4 Kivisavi Astia 2 37,1 Kaksi kivisavikannun reunapalaa. Vaaleanharmaa, hieman sinertävä 
ulkopinta, jossa suolalasite. Astian reunaosassa ylimpänä harmaa 
kohovyö, jonka alla sinisten raitojen välissä harmaat kohovyöt, joiden 
alla välissä ohut uurreraidoitus. Astian reunaosan alla vaaleanisninen 
raita, jonka alla nähtävissä astiassa ollut tummansininen koristealue, 
jossa ollut pienillä kohopisteillä tehty, mahdollisesti pyöreänmuotoinen 
reliefikoristelu. Astian suun arvioitu halkaisija 90 mm. Mahdollisesti 
westerwaldilaisesta kivisavimukista tai -purkista. 

425 Y4 Kivisavi Astia 3 51,5 Kivisaviastian pohjapala. Harmaan ruskea ulkopinta, jossa suolalasite. 
Pohjan arvioitu halkaisija 100 mm. Liäsäksi kaksi kivisaviastian 
lasitteetonta pohjapalaa. Mahdollisesti eri astioista. Harmaanruskea, 
karkeahko massa. 

426 Y4 Kivisavi Astia 1 36,4 Kivisavikannun pystyasennossa olevan korvan pala. Tummanruskea, 
hieman vaaleanruskean laikukas ulkopinta ja suolalasite.

427 Y4 Kivisavi Kannu 1 14,5 Kivisavikannun pohjapala. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa suolalasite. 
Pohjaa kiertää kohovyö/levennys, jonka yläpuolella ohuempi kohovyö, 
tummansininen raita ja nuorapainanteella koristeltu harmaa kohovyö. 
Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 

428 Y4 Kivisavi Astia 1 10,4 Kivisaviastian reliefikoristeinen kylkipala. Vaaleanharmaa ulkopinta, 
jossa koboltinsinistä maalikoristelua suolalasitteen alla. Nähtävissä 
sinisellä taustalla oleva harmaa, leijonanpäätä esittävä kohokuvio. Osa 
kohovöin reunustettua koristevyöhykettä. Mahdollisesti 
westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 
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429 Y4 Kivisavi Astia 1 9,8 Kivisavikannun pohjapala. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa suolalasite. 
Palassa nähtävissä harmaan pohjaosan yllä kulkenut tummansininen 
raita. Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta.

430 Y4 Kivisavi Astia 2 9,0 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa 
suolalasite. Toisessa palassa nähtävissä tummansininen raita. Toisessa 
palassa nähtävissä kaksi tummansinistä koristevyöhykettä, joiden välissä 
kulkenut harmaa kohovyö. Toisessa sinisessä koristevyöhykkeessä 
sininen väri ollut epäsäännöllisen muotoisia värialueina. Palassa 
nähtävisäs myös lohjennut, mahdollisesti pyöreänmuotoinen 
reliefikoristeaihe. Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 

431 Y4 Kivisavi Astia 4 16,5 Neljä kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa 
suolalasite. Kaikki todennäköisesti eri astioista. Kaikissa paloissa pyöreä 
kohoreliefiruusuke/rosetti tummansinisellä taustalla. Mahdollisesti 
westerwaldilaista keramiikkaa.

432 Y4 Kivisavi Astia 11 34,1 Kivisaviastioiden kylkipaloja. Kaikki ovat mahdollisesti eri astioista. 
Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa suolalasite. Viidessä palassa koboltin 
hieman sinertäväksi värjäämä ulkopinta. Kahdeksassa palassa 
tummansinistä maalausta lasituksen alla. Osassa paloista näkyvissä 
rihlausta ja/tai kohovyökoristelua. 

433 Y4 Kivisavi Astia 4 19,6 Kivisaviastian kylkipaloja. Kermanvärinen ulkopinta, jossa laikukas 
tummansininen maalaus suolalasitteen alla. Kaikissa paloissa nähtävissä 
viuhkamainen kasviaiheinen koristelu. 

434 Y4 Kivisavi Astia 1 4,1 Kivisaviastian reliefikoristeinen kylkipala. Vaaleanharmaa ulkopinta, 
jossa koboltinsinisiä koristealueita suolalasitteen alla. Nähtävissä 
violetilla (mangaani) värjätty, pienin kohopistein tehty kukka-aiheinen, 
reliefikoristelu, joka sinisellä taustalla. Westerwaldilaista keramiikkaa. 
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435 Y4 Kivisavi Kannu 1 10,5 Kivisavikannun kylkipala, joka muodon perusteella pullon kaulasta. 
Vaaleanharmaa massa, jossa suolalasitteen alla tummansinisellä värjätty 
värialueita. Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 

436 Y4 Kivisavi Astia 2 6,1 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa 
tummansinisiä värialueita suolalasitteen alla. 

437 Y4 Kivisavi Astia 1 2,3 Kivisaviastian kylkipala, jossa nähtävissä violetinsiniseksi värjätty, 
kaarevin pystyurin tehty koristeaihe. Pinnalla suolalasite.

438 Y4 Kivisavi Astia 2 13,0 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa 
suolalasite. Molemmissa paloissa nähtävisssä eripaksuisin kohovöin 
reunustettu sininen raita. Toisessa palassa lisäksi ohut 
koristevyöhykeraita, jonka sisällä mahdollisesti köynnösaiheinen 
reliefikoristelu. Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 

439 Y4 Kivisavi Astia 2 5,0 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa 
suolalasite. Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 

440 Y4 Kivisavi Astia 4 8,2 Neljä kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa 
suolalasite. Kaikissa paloissa nähtävisssä koboltinsinisellä maalattuja 
värialueita ja violetilla ääriviivalla korostettuja kaarevia kaiverrettuja 
koristekuvioita sinisellä taustalla. Mahdollisesti westerwaldilaisesta 
kivisavikannusta. 

441 Y4 Kivisavi Astia 3 7,6 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa 
suolalasite. Mahdollisesti westerwaldilaisesta kivisavikannusta. 

442 Y4 Kivisavi Astia 1 2,2 Kivisaviastian kylkipala. Vaaleanharmaa massa, jossa sininen maalaus 
suolalasitteen alla. Palassa on nähtävissä kahden ympyränmuotoisen 
kohoreliefiruusukkeen osat sinisellä taustalla. Westerwaldilaista 
keramiikkaa. 
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443 Y4 Kivisavi Astia 2 5,5 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa hieman 
kellertävä suolalasite. 

444 Y4 Kivisavi Astia 1 7,8 Kivisaviastian korvan palan. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa vaalean ja 
tummanruskea, hieman laikukas savilietevärjäys ja suolalasite. 

445 Y4 Kivisavi Astia 1 2,4 Kivisaviastian kylkipala. Vaaleanharmaa massa, jossa sininen maalaus 
suolalasitteen alla. Palassa on nähtävissä neljän ympyränmuotoisen 
kohoreliefiruusukkeen osat sinisellä taustalla. Mahdollisesti 
westerwaldilaista keramiikkaa. 

446 Y4 Kivisavi Astia 1 13,4 Kivisaviastian reunapala. Vaaleanharmaa, tasavärinen ulkopinta, joka 
mahdollisesti lasitteeton. Reunassa kahdella uurretulla viivalla tehty 
kohovyökoristelu. Astian suun arvioitu halkaisija 90 mm. 

447 Y4 Kivisavi Astia 2 3,4 Kaksi kivisaviastian kylkipalaa. Vaaleanharmaa massa, jossa ulkopinnalla 
punaruskea värjäys ja täplikäs suolalasite.

448 Y4 Kivisavi Astia 3 8,7 Kolme kivisaviastian kylkipalaa, mahdollisesti samasta astiasta. 
Punaruskeaksi värjätty ulkopinta, jossa suolalasite. Mahdollisesti 
kölniläisestä tai frecheniläisestä partamiehenkannusta. 

449 Y4 Kivisavi Astia 1 6,7 Kivisaviastian kylkipala. Punaruskeaksi värjätty ulkopinta, jossa 
tummanruskea täplikäs suolalasite. Mahdollisesti kölniläisestä tai 
frecheniläisestä partamiehenkannusta. 

450 Y4 Kivisavi Astia 1 4,6 Kivisaviastian kylkipala. Vaaleanharmaa massa, jossa ulkopinnalla 
punaruskea värjäys ja täplikäs suolalasite. Mahdollisesti kölniläisestä ja 
frecheniläisestä partamiehenkannusta. 

451 Y4 Kivisavi Astia 1 7,8 Kivisaviastian korvan pala. Vaaleanharmaa massa, ulkopinta 
mahdollisesti lasitteeton. 
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452 Y4 Kivisavi Ruukku 1 2,9 Pienen kivisaviruukun reunapala. Punaruskeaksi värjätty ulkopinta ja 
suolalasite. Astian reuna ulospäin avautuvaksi profiloitu. Astian arvioitu 
halkaisija 40 mm. 

453 Y4 Kivisavi Astia 1 0,8 Kivisaviastian palanut kylkipala. 
454 Y4 Valkosavi Astia 1 4,4 Pienen valkosaviastian reunapala. Astian reuna ulospäin avautuvaksi 

profiloitu. Pinta rusehtavan kellertäväksi värjätty/värjäytynyt. Massa 
hyvin hienojakoinen. Ei selkeitä jälkiä lasitteesta, mutta mahdollisesti 
kulunut pois. Astian suun arvioitu halkaisija 60 mm. Mahdollisesti pieni 
säilytysruukku. 

455 Y4 Valkosavi Astia 2 14,6 Pienen valkosaviastian reunapala ja mahdollisesti samaan astiaan 
kuuluva kylkipala. Astian reuna ulospäin avautuvaksi profiloitu. Pinnalla 
rusehtava ja kellertävä värjäys. Ei selkeitä jälkiä lasitteesta, mutta 
mahdollisesti kulunut pois. Ulkopinnalla dreijausjälkiä. Astian suun 
arvioitu halkaisija 100 mm. Mahdollisesti pieni säilytysruukku tai muki. 

456 Y4 Valkosavi Astia 2 7,5 Kaksi saviastian kylkipalaa. Valkoinen, hienojakoinen, piiposliinia 
muistuttava massa. Molemmilla pinnoilla kellertävä, suolalasitette 
muistuttava lasite, jossa tummanruskealla maalattu/painettu 
koristekuvio. Molemmissa paloissa nähtävissä, mahdollisesti astian 
kyljessä ollutta profilointia. Valkosaviluokitus on astian kohdalla 
epävarma. 

457 Y4 Valkosavi Astia 1 5,3 Saviastian kylkipala. Valkoinen ja hieman punertava, hienojakoinen 
massa. Toisella pinnalla vaalean vihertävä, suolalasitetta muistuttava 
lasite, jossa ohut, violetti, punainen ja keltainen, hieman koholla oleva 
raitakoristelu. Toinen pinta lasitteeton. Valkosaviluokitus on astian 
kohdalla epävarma. 
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458 Y4 Valkosavi Astia 2 10,8 Valkosaviastian reunapala ja mahdollisesti samaan astiaan kuuluva 
kylkipala. Molemminpuolinen lyijylasite. Sisäpinnalla ilmeisesti lasitteen 
alla rusehtavankeltainen saviliete. Ulkopinnalla punaisella 
kaksoisraidoituksella tehty ruudukku, jonka välissä vihreitä palloja. 
Astian arivoitu halkaisija 180 mm.  

459 Y4 Valkosavi Vati 5 37,6 Valkosavivadin reunapala, pohjapala ja kolme kylkipalaa. Sisäpinnalla 
mahdollisesti hedelmää esittävä punaruskealla, tummanruskealla ja 
vihreällä savilietteelle maalattu koristelu sekä lyijylasite. Astian arivoitu 
halkaisija 220 mm. 

460 Y4 Valkosavi Vati 1 24,0 Valkosavivadin reunapala. Sisäpinnalla vihertävä lyijylasite. Ulkopinnalla 
reunaa kiertävä uritettu kohovyö. Astian arivoitu halkaisija 260 mm. 

461 Y4 Valkosavi Astia 3 36,2 Kolme valkosaviastian profiloitua kylkipalaa (astian ylä- ja alaosan 
välissä). Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. Profiloidun "taitoksen" 
päällä lyhyistä poikkiriveistä muodostuva rullaleimakoristelu. 
Mahdollisesti kulhosta tai siivilästä. 

462 Y4 Valkosavi Astia 1 17,2 Valkosaviastian profiloitu kylkipala. Ulkopinnalla vihreä ja sisäpinnalla 
keltainen lyijylasite. Profiloidun "taitoksen" päällä lyhyistä poikkiriveistä 
muodostuva rullaleimakoristelu. Mahdollisesti kulhosta tai siivilästä. 

463 Y4 Valkosavi Astia 1 13,6 Valkosaviastian profiloitu kylkipala. Ulkopinnalla vihreä ja sisäpinnalla 
keltainen lyijylasite. Profiloidun "taitoksen" päällä lyhyistä poikkiriveistä 
muodostuva rullaleimakoristelu. Mahdollisesti kulhosta tai siivilästä. 

464 Y4 Valkosavi Astia 3 18,4 Valkosaviastian profiloitu kylkipala. Ulkopinnalla vihreä ja sisäpinnalla 
keltainen lyijylasite. Profiloidun "taitoksen" päällä lyhyistä poikkiriveistä 
muodostuva rullaleimakoristelu. Mahdollisesti kulhosta tai siivilästä. 
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465 Y4 Valkosavi Vati 1 21,2 Valkosavivadin reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Astian arivoitu halkaisija 320 mm. 

466 Y4 Valkosavi Astia 1 33,4 Valkosaviastian sormipainalluksella koristeltu korvapala. Keltaisesta 
vihreään, liukuvasti vaihtuva lyijylasite. 

467 Y4 Valkosavi Siivilä 8 75,8 Valkosavisiivilän kaksi reunapalaa, jalkapala ja viisi kylkipalaa. 
Molemminpuolinen vihreä lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

468 Y4 Valkosavi Astia 2 15,5 Valkosaviastian kaksi pohjan kannan palaa. Ulkopinnalla vihreä ja 
sisäpinnalla keltainen lyijylasite. Pohjan kannan halkaisija 100 mm. 

469 Y4 Valkosavi Vati 1 14,6 Valkosavivadin kylkipala, jossa yhden ripustusreiän jäänteet. 
Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 

470 Y4 Valkosavi Astia 1 24,5 Valkosaviastian korvapala. Molemminpuolinen vihreä lyijylasite. 
471 Y4 Valkosavi Astia 1 4,1 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen vihreä lyijylasite. Astian 

arivoitu halkaisija 180 mm. Mahdollisesti kulhosta tai siivilästä. 

472 Y4 Valkosavi Astia 1 8,8 Valkosaviastian profiloitu kylkipala (astian ylä- ja alaosan välistä). 
Ulkopinnalla vihreä ja sisäpinnalla keltainen saviliete lyijylasite 
mahdollisesti kulunut pois. Profiloidun "taitoksen" päällä lyhyistä 
poikkiriveistä muodostuva rullaleimakoristelu. Mahdollisesti kulhosta tai 
siivilästä. 

473 Y4 Valkosavi Astia 1 10,4 Valkosaviastian profiloitu kylkipala (astian ylä- ja alaosan välistä). 
Ulkopinnalla vihreä ja sisäpinnalla keltainen lyijylasite. Mahdollisesti 
kulhosta tai siivilästä. 

474 Y4 Valkosavi Astia 2 11,0 Valkosaviastian profiloitu kylkipala (astian ylä- ja alaosan välistä). 
Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. Mahdollisesti kulhosta tai 
siivilästä. 

475 Y4 Valkosavi Astia 1 3,1 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Mahdollisesti kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 120 mm. 
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476 Y4 Valkosavi Astia 1 8,6 Valkosaviastian reunapala, jossa lohjenneen korvan arpi. Ulkopinnalla 
vihreä ja sisäpinnalla keltainen lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 160 
mm. 

477 Y4 Valkosavi Astia 1 10,0 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Mahdollisesti vadista tai kulhosta.Ulkoreunalla kiertävä urakoristelu. 
Astian arvioitu halkaisija 240 mm. 

478 Y4 Valkosavi Astia 1 7,6 Valkosaviastian reunapala, jossa lohjenneen korvan arpi. Ulkopinnalla 
vihreä ja sisäpinnalla keltainen lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 180 
mm. 

479 Y4 Valkosavi Astia 1 18,8 Valkosaviastian pala. Liukuva punaruskea, vihreä ja keltainen lyijylasite. 
480 Y4 Valkosavi Vati 1 15,0 Valkosavivadin pohjan kannan pala. Ulkopinnalla tummanvihreä 

lyijylasite. Muu lasite lohjennut pois. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 
200 mm. 

481 Y4 Valkosavi Astia 2 7,4 Kaksi valkosaviastian reunapalaa. Molemminpuolinen vaaleanvihreä 
lyijylasite. Mahdollisesti mukista tai pienestä kulhosta. Astian arvioitu 
halkaisija 80 mm. 

482 Y4 Valkosavi Astia 1 2,5 Kaksi valkosaviastian reunapalaa. Molemminpuolinen keltainen 
lyijylasite. Mahdollisesti kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 180 mm. 

483 Y4 Valkosavi Astia 1 6,6 Valkosaviastian profiloitu kylkipala. Ulkopinnalla vihreä ja sisäpinnalla 
keltainen lyijylasite. Profiloidun "taitoksen" päällä lyhyistä poikkiriveistä 
muodostuva rullaleimakoristelu. Mahdollisesti kulhosta tai siivilästä. 

484 Y4 Valkosavi Astia 1 7,5 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Mahdollisesti kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

485 Y4 Valkosavi Astia 1 4,4 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Mahdollisesti kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 
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486 Y4 Valkosavi Astia 1 1,7 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Mahdollisesti kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 

487 Y4 Valkosavi Astia 1 4,7 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Reunassa pientä, sormin paineltua rypytystä. Mahdollisesti kulhosta. 
Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.

488 Y4 Valkosavi Astia 1 2,6 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen vihreä lyijylasite. 
Mahdollisesti kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

489 Y4 Valkosavi Astia 1 7,6 Valkosaviastian yhdellä kohovyöllä koristeltu reunapala. 
Molemminpuolinen vihertävänkeltainen lyijylasite. Astian halkaisijaa 
vaikea arvioida luotettavasti. 

490 Y4 Valkosavi Astia 1 2,1 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 
Mahdollisesti kulhosta. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.

491 Y4 Valkosavi Astia 1 4,0 Valkosaviastian sormipainalluksella koristeltu korvapala. Vaaleanvihreä 
lyijylasite. 

492 Y4 Valkosavi Astia 107 367,0 Valkosaviastioiden kylkipaloja. Paloissa keltainen tai vihreä lyijylasite. 

493 Y4 Valkosavi Astia 2 64,8 Valkosaviastian pyöreäreikäinen korvapala, joka on lohjennut kahteen 
osaan. Ulkopinnalla vihreä ja sisäpinnalla keltainen lyijylasite. Astian 
arvioitu halkaisija 200 mm. 

494 Y4 Valkosavi Vati 1 38,0 Valkosavivadin pohjapala. Sisäpinnalla kellertävä lyijylasite. 
495 Y4 Valkosavi Astia 4 15,5 Valkosaviastioiden lasitteettomia kylkipaloja. 
496 Y4 Valkosavi Astia 3 19,8 Kolme valkosaviastian kylkipalaa. Sisäpinnalla tummanvihreä lyijylasite. 

Ulkopinta nokeentunut. 
497 Y4 Valkosavi Astia 1 9,0 Valkosaviastian sormipainanteella koristeltu korvapala. Keltainen 

lyijylasite. 
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498 Y4 Valkosavi Astia 3 17,9 Kolme valkosaviastian kylkipalaa. Sisäpinnalla tummanvihreä lyijylasite. 

499 Y4 Valkosavi Astia 3 8,3 Kolme valkosaviastian kylkipalaa. Sisäpinnalla punertavanruskea 
lyijylasite. 

500 Y4 Valkosavi Astia 1 8,6 Valkosaviastian kylkipala, jossa mahdollista korvan lohkeama-arpi. 
Keltainen lyijylasite. 

501 Y4 Valkosavi Astia 1 9,9 Mahdollisesti valkosaviastian jalan katkelma. Keltainen lyijylasite. 

502 Y4 Valkosavi Siivilä 1 2,6 Valkosavisiivilän kylkipala. Sisäpinnalla keltainen lyijylasite. 
503 Y4 Valkosavi Astia 1 7,8 Valkosaviastian reunapala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite. 

Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 
504 Y4 Valkosavi Astia 2 4,4 Kaksi valkosaviastian kylkipalaa. Sisäpinnalla keltainen ja ulkopinnalla 

punaruskea lyijylasite. 
505 Y4 Valkosavi Astia 1 0,9 Valkosaviastian kylkipala. Sisäpinnalla vihreä lyijylasite. Ulkopinnalla 

hemring-koristelun näköinen koristelu, jossa keltaisen lyijylasitteen läpi 
näkyy hemring-kolojen alta punaruskea saviliete.

506 Y4 Valkosavi Astia 1 7,6 Valkosaviastian pala, jonka toinen reuna suora- ja toinen toiseen 
suuntaan levenevä. Molemmat reunat pyöristetyt. Palan ulkopinnassa 
nähtävissä jälkiä keltaisesta lyijylasitteesta. 

507 Y4 Valkosavi Astia 1 5,4 Valkosaviastian kylkipala, jossa korvan lohkeama-arpi. Ulkopinnalla 
vihreä ja sisäpinnalla keltainen lyijylasite. 

508 Y4 Valkosavi Astia 1 0,9 Valkosaviastian reunapala. Ulkopinnalla tummanvihreä lyijylasite. Astian 
arivoitu halkaisija 230 mm. 

509 Y4 Valkosavi Astia 1 3,6 Pala valkosaviastian reunaa. Ulkopinnan lasite tummunut ja 
mahdollisesti palanut. 

510 Y4 Punasavi Vati 1 15,0 Punasavivadin reunapala, jossa ripustusreiät. Sisäpinnalla kellertävä 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 
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511 Y4 Punasavi Astia 1 20,4 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla lyijylasitteen alla keltainen 
saviliete, jossa hemring-koristelua. Astian arvioitu halkaisija 280. 

512 Y4 Punasavi Vati 1 28,0 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla boluskoristelu, jossa 
tummanpunaista ja vaaleaa savilietettä on sekoitettu keskenään 
spiraalikuvioiksi. Sisäpinnalla jälkiä lyijylasitteesta. Astian arvioitu 
halkaisija 230 mm. 

513 Y4 Punasavi Astia 1 27,2 Punasavikulhon tai kannun reunapala. Sisäpinnalla boluskoristelua ja 
lyijylasite.Ulkopinnan reunuksen kaiverrettu aaltomainen koristekuvio. 
Astian arivoitu halkaisija 160 mm. 

514 Y4 Punasavi Vati 1 31,9 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla lyijylasite ja jälkiä vihreästä 
boluskoristelusta. Astian arvioitu halkaisija 240 mm. 

515 Y4 Punasavi Vati 2 36,9 Punasavivadin pohjapala ja kylkipala. Sisäpinnalla boluskoristelu, jossa 
tummanpunaista ja vaaleaa savilietettä on sekoitettu keskenään 
spiraalikuvioiksi. Sisäpinnalla lyijylasite.  

516 Y4 Punasavi Astia 1 31,4 Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnalla englantilaisen slipware-astioiden 
tyylinen, kasviaiheinen savilietekoristelu. Vaalea saviliete, jossa 
sapluunamaisesti kasviaiheisia kuvioita. Savenpunaiset kasviaiheet joko 
maalattu tai raaputettu (sgraffito) vaaleaan savilietteeseen. 

517 Y4 Punasavi Vati 1 24,6 Punasavivadin sgraffitotekniikalla koristeltu pohjapala, jossa vaalean 
savilietteen läpi on raaputettu ohut kaksoisraita ja pisaramaisista 
kuvioista koostuva pystyraitarivi. 

518 Y4 Punasavi Vati 1 141,6 Punasavivadin reunapala. Reunuksessa keltaraitainen boluskoristelu, 
jossa vihreälä lasitteella tehtyjä pystyvinoraitoja. Vadin keskiosassa 
vihreää boluskoristelua. Lyijylasitettu. Vadin reunassa kaksi 
ripustusreikää. Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 
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519 Y4 Punasavi Vati 6 455,4 Neljä punasavivadin reunapalaa ja kaksi pohjapalaa. Neljässä palassa 
pinta palanut ja tummunut. Sisäpinnalla reunassa ollut mahdollisesti 
pallokuvioinen boluskoristelu. Pohjan ympärillä sisäpinnalla 
raitakoristelu. Pohjassa myös jälkiä muusta boluskoristelusta. Astian 
sisäpinnalla paikoin palaneen lasituksen alta näkyvät dreijausjäljet. 
Astian arvioitu halkaisija 360 mm. 

520 Y4 Punasavi Astia 2 70,9 Kaksi punasaviastian reunapalaa. Sisäpinnalla myrkynvihreä-kelta-
raidallinen boluskoristelu. Astian profiloidussa reunuksessa vihrein 
palloin koristeltu keltainen spiraalikuvio vihreällä taustalla. Mahdollisesti 
kulhosta. Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 

521 Y4 Punasavi Astia 1 53,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista. Sisäpinnalla 
myrkynvihreä-keltaraidallinen boluskoristelu ja lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 300 mm. 

522 Y4 Punasavi Vati 1 61,1 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla kulunut boluskoristelu, jossa 
keltaista, valkoista ja vihreää. Reunuksessa ripustusreiät. Astian arvioitu 
halkaisija 260 mm. 

523 Y4 Punasavi Astia 1 28,2 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla kelta-raidallinen boluskoristelu. 
Astian profiloidussa reunuksessa ulkopinnalla kaiverrettu aaltokoristelu. 
Ulkopinnalla myös rihlausta. Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 

524 Y4 Punasavi Astia 1 23,5 Punasaviastian reunapala, jonka reunuksessa nähtävissä yksi 
sormipainannekoristelu. Molemminpuolinen kellertävä lyijylasite. 

525 Y4 Punasavi Astia 1 21,9 Punasavisatian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Astian sisä ja 
ulkopinnalla keltaisille keltainen pisaranmuotoisista pystyviivoista 
koostuva koristelu. Lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 220. 
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526 Y4 Punasavi Vati 1 46,5 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla kulunut ja korrodoitunut kelta-
vihreä boluskoristelu. Ulkopinta tummunut ja jälkiä lyijylasitteesta. 
Astian arvioitu halkaisija 320 mm. 

527 Y4 Punasavi Astia 1 35,5 Punasaviastian ulospäin profiloitu reunapala. Sisäpinnalla tumanvihreä 
lyijylasite. Ulkopinnalla reunuksessa rihlausta. Astiassa mahdollisesti 
ollut kaatonokka. Astian arivoitu halkaisija 180 mm. 

528 Y4 Punasavi Vati 2 30,7 Kaksi punasavivadin reunapalaa. Sisäpinnalla reunuksessa 
keltaraidallinen boluskoristelu. Vadin keskiosassa keltainen saviliete, 
johon kaiverrettu kaarevia koristeaihe. Ulkopinnalla keltainen saviliete. 
Lyijylasite sisäpinnalla ja ulkopinnalla siitä pieniä jälkiä. Astian arvioitu 
halkaisija 220 mm. 

529 Y4 Punasavi Vati 1 62,7 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla kulunut ja korrodoitunut kelta-
vihreä boluskoristelu. Ulkopinta tummunut ja jälkiä lyijylasitteesta. 
Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 

530 Y4 Punasavi Vati 3 124,2 Kaksi punasavivadin reunapalaa. Sisäpinnalla lyijylasitettu boluskoristelu. 
Vadin keskiosassa keltainen saviliete, johon kaiverrettu kaarevia kuvioita 
sisältävä koristeaihe. Astian arvioitu halkaisija 400 mm. 

531 Y4 Punasavi Vati 1 46,0 Punasavivadin tai kulhon reunapala. Sisäpinnalla tummanvihreä 
taustainen boluskoristelu, jossa valkoisia kuvioita. Jälkiä lyijylasitteesta. 
Astian arivoitu halkaisija 300 mm. 

532 Y4 Punasavi Vati 1 17,9 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla ilmeisesti kirkkaanvihreäksi 
värjätty lasite valkoisen savilietteen päällä. Sisäpinnan reunaa kiertää 
ohut musta raita. Astian arivoitu halkaisija 260 mm. 

533 Y4 Punasavi Vati 1 38,1 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla tummanvihreä-valkoraitainen 
boluskoristelu. Astian arivoitu halkaisija 310 mm. 
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534 Y4 Punasavi Astia 2 18,2 Punasaviastian reunapala ja kylkipala. Mahdollisesti kulhosta tai 
kannusta. Sisäpinnalla ilmeisesti kirkkaanvihreäksi värjätty lasite 
valkoisen savilietteen päällä. Sisäpinnan reunaa kiertää paksu musta 
raita. Reuna ulospäin avautuvaksi profiloitu. Astian suun arvioitu 
halkaisija 180 mm. 

535 Y4 Punasavi Vati 14 344,4 Kolme punasavivadin reunapalaa ja 11 mahdollisesti samaan astiaan 
kuuluvaa reunapalaa. Sisäpinnalla mahdollisesti hedelmä-aiheinen 
boluskoristelu, jossa vaalea tausta ja tummanvihreitä kuvioita. Astian 
pinta korrodoitunut, mahdollisesti palanut. 

536 Y4 Punasavi Vati 1 48,0 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla keltainen saviliete ja lyijylasite. 
Reunassa mahdollisesti kaiverrettu raitakoristelu. Astian arivoitu 
halkaisija 320 mm. 

537 Y4 Punasavi Vati 1 33,8 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla keltainen saviliete, jossa 
punaruskealla maalattua boluskoristelu. Astian arivoitu halkaisija 280 
mm. 

538 Y4 Punasavi Astia 1 11,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai kannusta. 
Sisäpinnalla vinoista pystyraidoista koostuva boluskoristelu ja lyijylasite. 

539 Y4 Punasavi Astia 1 5,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Sisäpinnalla vaalean 
savilietteen päällä kaiverrettu tai maalattu hemring-koristelu. Astian 
arvioitu halkaisija 220 mm. 

540 Y4 Punasavi Astia 1 7,2 Pala punasaviastian sormipainantein koristeltu reunaa tai mahdollisesti 
korvaa. Kirkas lyijylasite. 

541 Y4 Punasavi Astia 1 11,2 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla 
keltaraidallinen boluskoristelu ja lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 200 
mm. 

542 Y4 Punasavi Vati 1 35,0 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla vihreä saviliete, jossa valkoista 
boluskoristelua. Astian arivoitu halkaisija 300 mm.
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543 Y4 Punasavi Astia 3 83,4 Kolme punasaviastian reunapalaa. Mahdollisesti samasta astiasta. 
Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnan reunuksessa 
vihreätaustainen boluskoristelu, jossa keltaisia spiraalikuvioista. Astian 
yläosassa, reunuksen alla, keltavihreä raidoitus. Astian arvioitu halkaisija 
280 mm. 

544 Y4 Punasavi Kulho 15 255,3 Punasavikulhon kylkipaloja. Molemminpuolinen lyijylasite. Ulkopinnalla 
paksuista poikittain olevista pystyviivoista muodostuva koristevyöhyke, 
jota täydennetty vihreillä pisteillä ja lyhyillä spiraalikuviolla. 
Mahdollisesti keltaiseksi värjätyllä lasitteella tehty koristelu. 

545 Y4 Punasavi Kulho 1 97,1 Punasavikulhon pohjapala. Sisäpinnalla ilmeisesti valkoisen savilietteen 
päälä tummanvihreä lyijylasite, jossa vaaleanvihreitä spiraalikuvioita. 

546 Y4 Punasavi Vati 2 63,2 Kaksi punasavivadin kylki- tai pohjapalaa. Lasite lähes mustaksi 
tummunut ja raitakoristelu ilmeisesti lohkeillut pois. 

547 Y4 Punasavi Astia 2 13,6 Kaksi punasaviastian reunapalaa. Mahdollisesti pienestä kulhosta tai 
kannusta. Molemminpuolinen lyijylasite, jossa ulkopinnalla vaalea 
aaltokuvioinen boluskoristelu. Astian reuna ulospäin avautuvasti 
profiloitu. Astian arvioitu halkaisija 140 mm. 

548 Y4 Punasavi Astia 1 8,2 Kaksi punasaviastian reunapalaa. Mahdollisesti pienestä kulhosta tai 
kannusta. Astian ulkopinnalla valkoraitainen boluskoristelu, jonka päällä 
vaaleanvihreä lyijylasite. Sisäpinnalla lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 
160 mm. 

549 Y4 Punasavi Astia 1 16,7 Punasaviastian pohjapala. Pohjan kannan arvioitu ympärys 60 mm. 
Sisäpinnalla vihreävalkoinen, laikukas lyijylasite. Mahdollisesti kannusta 
tai purkista. 

550 Y4 Punasavi Astia 1 19,8 Punasaviastian pohjan kannan pala. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 70 
mm. 
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551 Y4 Punasavi Lautanen 1 6,7 Punasavilautasen reunapala. Sisäpinnalla valkoisen savilietteen päällä 
kirkkaanvihreäksi värjätty lyijylasite, jossa mahdollisesti ollut valkoisia 
kuvioita, jotka lohjenneet pois. Astian arivoitu halkaisija 210 mm. 

552 Y4 Punasavi Astia 3 14,0 Punasaviastian reunapala ja kaksi mahdollisesti samaan astiaan kuuluvaa 
kylkipalaa. Mahdollisesti kulhosta tai purkista. Sisäpinnalla vihreä 
lyijylasite. Ulkopinnalla paikoin näkyvissä keltaista lyijylasitetta. Astian 
arvioitu halkaisija 140 mm. 

553 Y4 Punasavi Astia 2 95,7 Punasaviastian reunapala, jossa kiinni vaakatasossa oelva korva. Lisäksi 
mahdollisesti samaan astiaan kuuluva pohjapala. Mahdollisesti kulhosta. 
Sisäpinnalla vihreä lyijylasite valkoisen savilietteen päällä. Astian arvioitu 
halkaisija 160 mm.

554 Y4 Punasavi Astia 1 23,7 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Reuna ulospäin 
avautuvasti profiloitu. Sisäpinnalla keltaivhreä boluskoristelu ja 
lyijylasite. Astian arivoitu halkaisija 200 mm.  

555 Y4 Punasavi Lautanen 3 56,4 Kaksi punasavilautasen reunapalaa ja mahdollisesti saman astian 
kylkipala. Sisäpinnalla epäsäännöllisiä pyörrekuvioita sisältävä 
boluskoristelu ja lyijylasite. 

556 Y4 Punasavi Astia 2 66,9 Punasaviastian pohjapala ja mahdollisesti saman astian reunapala. 
Mahdollisesti kulhosta tai pienestä vadista. Sisäpinnalla vihreitä ja 
keltaisia spiraalikuvioita sisältävä boluskoristelu. Astian halkaisijaa vaikea 
arvioida reunapalan pienestä koosta johtuen. 

557 Y4 Punasavi Astia 2 30,8 Punasavikulhon, purkin tai kannun reunapala ja mahdollisesti samaan 
astiaan kuuluva kylkipala. Sisäpinnalla jälkiä vihreävalkoisesti 
boluskoristelusta, mutta koristelu korrodoitunut tunnistamattomaksi. 
Ulkoreunan reunuksessa rihlausta. Astian suun arivoitu halkaisija 140 
mm. 



HELSINKI Mariankatu 3, Lagerstedt 2018 66 / 124

Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

558 Y4 Punasavi Astia 1 23,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian 
sisäpinnalla vihreäraita ja lyijylasite. Astian arivoitu halkaisija 260 mm. 

559 Y4 Punasavi Vati 1 19,1 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla keltainen boluskoristelu, jossa 
keltaisia, valuvia värialueita. Kirkas lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 
210 mm. 

560 Y4 Punasavi Astia 1 17,6 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai purkista. Reunassa 
ulkopinnalla keltaraitainen boluskoristelu. Molemminpuolinen kirkas 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

561 Y4 Punasavi Vati 1 12,0 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla valkoisia rinnakkaisia renkaita 
esittävä boluskoristelu. Astian arvioitu halkaisija 340 mm. 

562 Y4 Punasavi Vati 1 15,5 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla vihreä- keltainen boluskoristelu ja 
kulunut lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 340 mm. 

563 Y4 Punasavi Astia 1 21,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla kulunut 
kelta-vihreäraidallinen boluskoristelu ja lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 240 mm. 

564 Y4 Punasavi Vati 2 16,8 Punasavivadin reunapala ja kylkipala. Sisäpinnalla valko-vihreä, ilmeisesti 
geometrisia kuvioita esittävä boluskoristelu. Lasite korrodoitunut. Astian 
arivoitu halkaisija 260 mm. 

565 Y4 Punasavi Astia 1 17,0 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäreunalla keltainen 
raita ja lyijylasitteesta. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 

566 Y4 Punasavi Astia 1 9,2 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisä- ja ulkopinnalla 
jälkiä valkoisesta savilietteestä ja lyijylasitteesta. Astian arvioitu 
halkaisija 220 mm. 
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567 Y4 Punasavi Astia 2 53,9 Kaksi punasaviastian korvaa. Eri astioisa. Kahdessa jälkiä vaaleasta 
savilietteestä ja vihreästä koristelusta. Pinnalla lyijylasite. .

568 Y4 Punasavi Vati 1 30,8 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla kelta-punaraidallinen 
boluskoristelu ja lyijylasite. Astian arviotu halkaisija 300 mm. 

569 Y4 Punasavi Astia 1 10,3 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Ulkopinnalla 
keltataustainen hemring-koristelu. Sisäpinnalla nähtävissä valkoinen 
saviliete. Astian arvioitu halkaisija 240 mm. 

570 Y4 Punasavi Astia 1 8,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla 
keltaraitainen boluskoristelu ja lyijylasite. Ulkopinnalla kohovyökoristelu 
astian reunassa. Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 

571 Y4 Punasavi Astia 1 17,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
keltataustainen boluskoristelu, jossa vihreitä kuvioita ja lyijylasite. Astian 
arvioitu halkaisija 340 mm. 

572 Y4 Punasavi Astia 1 11,8 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
jälkiä vihreätaustaisesta boluskoristelusta. Ulkopinnalla jälkiä keltaisesta 
lyijylasitteesta. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 

573 Y4 Punasavi Astia 1 11,2 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinta lohjennut 
pois. Ulkopinnalla jälkiä keltaraidallisesta boluskoristelusta. Astian 
arvioitu halkaisija 300 mm. 

574 Y4 Punasavi Astia 4 23,9 Punasaviastian reunapala ja kolme mahdollisesti samaan astiaan 
kuuluvaa kylkipalaa. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla 
vaaleankeltainen lyijylasite. Ulkopinnalla keltataustainen punaisella ja 
vihreällä savilietteen päälle maalattu kasviaiheinen koristelu ja 
punaruskeita raitoja. Astian arvioitu halkaisija 260 mm. 
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575 Y4 Punasavi Vati 1 27,7 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
vaaleankeltainen lyijylasite. Ulkopinnalla keltataustainen maalattu tai 
kaiverrettu hemring-koristelu ja kirkas lyiylasite. Astian arvioitu halkaisija 
300 mm. 

576 Y4 Punasavi Vati 1 27,2 Punasaviastian reunapala, jossa nähtävissä yksi ripustusreikä. 
Sisäpinnalla tummanvihreä lyijylasite. Astian arivoitu halkaisija 260 mm. 

577 Y4 Punasavi Astia 1 10,4 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
keltaraidallinen boluskoristelu ja lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 280 
mm. 

578 Y4 Punasavi Astia 1 15,1 Punasaviastian reunapala. Mahdolisesti kulhosta. Molemminpuolin kelta-
vihreäraitainen lysterilasitetta muistuttava lasite. Mahdollisesti 
korrodoitunut lyijylasite tai lysterilasite. Astian arvioitu halkaisija 280 
mm.

579 Y4 Punasavi Astia 1 10,8 Punasaviastian sormipainantein koristeltu korva. Korva ollut 
vaakatasossa. Sormipainanteen korvan yläpinnalla ja reunustettu 
vaalealla savilietteellä. 

580 Y4 Punasavi Astia 2 14,0 Kaksi yhteensopivaa punasaviastian korvan palaa. Korva ollut soikean 
lenkin muotoinen. Mahdollisesti astian kannesta.

581 Y4 Punasavi Astia 1 17,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
keltataustainen, mahdollisesti maalattu hemring-koristelu ja lyijylasite. 
Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

582 Y4 Punasavi Astia 1 25,6 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
vaaleanvihreä taustainen, keltaraidallinen lyijylasite. Ulkopinnalla astian 
reunassa kohovyökoristelu. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 
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583 Y4 Punasavi Astia 2 38,7 Punasaviastian reunapala ja mahdollisesti samaan astiaan kuuluva 
kylkipala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla tummanvihreä saviliete, 
jossa valkoisia spiraalikuvioita ja raitoja. Lyijylasite. Ulkopinta lohjennut, 
mutta jälkiä boluskoristelusta. Astian arvioitu halkaisija 180 mm. 

584 Y4 Punasavi Astia 1 28,2 Punasaviastian vaakatasossa oleva korva. Mahdollisesti pienestä 
kulhosta. Sisäpinnalla valko-keltaraidallinen boluskoristelu ja lyijylasite. 
Astian arvioitu halkaisija 130 mm. 

585 Y4 Punasavi Astia 2 24,1 Kaksi punasaviastian yhteensopivaa kylkipalaa. Mahdolisesti vadista. 
Sisäpinnalla keltataustainen koristelu, johon ilmeisesti raaputettu ohuita 
aaltoilevia raitoja. Mahdollisesti korrodoitunut lyijylasite tai lysterilasite. 
Astian arvioitu halkaisija 240 mm.

586 Y4 Punasavi Astia
587 Y4 Punasavi Astia 1 23,1 Punasaviastian reunapala. Mahdolisesti vadista. Sisäpinnalla 

lysterilasitetta muistuttava kirkas lasite, jossa valkoisia ja vihreitä 
sisäkkäisiä renkaita esittävä koristelu. Mahdollisesti korrodoitunut 
lyijylasite tai lysterilasite. Astian arvioitu halkaisija 240 mm.

588 Y4 Punasavi Astia 2 23,5 Kaksi punasaviastian reunapalaa. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla 
vihreätaustainen boluskoristelu, jossa valkoisia spiraalikuvioita. Astian 
arvioitu halkaisija 270 mm 

589 Y4 Punasavi Vati 1 26,8 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla valkotaustainen, lohkeillut 
boluskoristelu. Astian arvioitu halkaisija 320 mm.

590 Y4 Punasavi Astia 1 28,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla vihreitä ja 
valkoisia koristekuvioita sisältävä boluskoristelu. Astian ravioitu 
halkaisija 300 mm. 

591 Y4 Punasavi Astia 1 19,0 Punasaviastian korvan katkelma. Vaalea saviliete. 
592 Y4 Punasavi Astia 1 5,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kannusta. Sisäpinnalla saviliete. 

Astian arivoitu halkaisija 140 mm.
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593 Y4 Punasavi Astia 1 98,6 Punasaviastian pystyasennossa oleva korva. Molemminpuolinen 
kellertävä lyijylasite. Astian kyljessä nähtävissä jälkiä paksusta keltaisesta 
koristeraidasta. Mahdollisesti kannusta. 

594 Y4 Punasavi Vati 1 82,2 Punasavivadin pohjapala. Astian sisäpinnassa jälkiä vihreitä ja keltaisia 
värialueita sisätlävästä boluskoristelusta. Lyijylasite. 

595 Y4 Punasavi Astia 1 24,6 Punasaviastian korvan katkelma. Ollut vaakatasossa. Toisella puolella 
sormipainantakoristelua. Tummanvihreä lyijylasite. 

596 Y4 Punasavi Astia 1 80,0 Punasavivadin tai kulhon pohjapala. Sisäpinnalla keltataustainen, vihreitä 
koristekuvioita sisältävä boluskoristelu. Lyijylasite. 

597 Y4 Punasavi Astia 1 19,2 Punasavivadin tai kulhon reunapala. Sisäpinnalla reunaakiertävä vihreä-
keltainen puoliympyröistä koostuva koristeaihe. Ulospäin avautuvasti 
profiloitu lieri. Lierin alla raidallinen boluskoristelu. Lyijylasite. Astian 
arvioitu halkaisija 240 mm. 

598 Y4 Punasavi Astia 1 41,9 Kaksi punasaviastian kylkipalaa. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla 
keltaisia pisaroita ja raitoja sisältävä boluskoristelu. Kirkas lyijylasite. 
Ulkopinnalla rihlauskoristelu. 

599 Y4 Punasavi Astia 1 26,6 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla vihreä boluskoristelu ja kirkas 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 340 mm. 

600 Y4 Punasavi Astia 1 13,1 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla keltainen spiraaliaiheinen 
boluskoristelu ja kirkas lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 340 mm. 

601 Y4 Punasavi Astia 1 14,6 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla valkoreunaisista, vihreistä 
renkaista koostuva boluskoristelu ja kirkas lyijylasite. Astian arivoitu 
halkaisija 340 mm. 

602 Y4 Punasavi Astia 21 208,9 Punasaviastioiden boluskoristeltuja pohja- ja kylkipaloja. Kaikissa 
paloissa merkkejä palamisesta. Lasite tummunut, kuplinut tai 
kuonaantunut. 
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603 Y4 Punasavi Astia 6 131,5 Punasaviastioiden boluskoristeluja pohjapaloja. Mahdollisesti vadeista ja 
kulhoista. 

604 Y4 Punasavi Astia 2 75,0 Kaksi punasaviastian boluskoristeltua pohjapalaa. Mahdollisesti vadista. 
Sisäpinnalla mahdollisesti kasviaiheinen koristelu, jossa vihreitä pisaroita 
ja keltaisia spiraalikuvoita ja varsikuvioita. Kirkas lyijylasite. 

605 Y4 Punasavi Astia 1 12,3 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Molemmilla puolilla 
jäänteet boluskoristelu ja lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 

606 Y4 Punasavi Astia 1 7,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla keltainen 
boluskoristelu ja lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

607 Y4 Punasavi Astia 1 14,6 Punasaviastian kylkipala, jossa pieni, ulkopinnalta kaiverrettu 
korjausreikä. Sisäpinnalla vaaleataustainen boluskoristelu, josa vihreitä 
ja keltaisia, mahdollisesti kasviaiheisia koristekuvioita. Palassa ollut myös 
vaaleaan savilietteeseen raaputettuja spiraalikuvioita. Lyijylasitteen 
jäänteitä. 

608 Y4 Punasavi Astia 1 8,7 Punasaviastian reunapala. Sisä- ja ulkopinnalla jäänteet palaneesta 
savilietekorislusta. Astian arvioitu halkaisija 320 mm. 

609 Y4 Punasavi Astia 1 9,9 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla jäänteet kelta-vihreästä 
boluskoristelusta. Astian arvioitu halkaisija 340 mm. 

610 Y4 Punasavi Astia 1 7,4 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla jäänteet 
valko-vihreästä boluskoristelusta. Astian arvioitu halkaisja 180 mm. 

611 Y4 Punasavi Vati 1 8,3 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla jäänteet raidallisesta 
boluskoristelusta. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 
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612 Y4 Punasavi Astia 287 2101,9 Boluskoristeltuja punasaviastioiden kylkipaloja. Raita-, spiraali-, kasvi- ja 
geometrisiä kuvioita sisältävä koristelua. Yhdessä palassa puumerkkiä tai 
vieraita aakkosia muistuttava koristeaihe. Osassa paloja myös 
esimerkiksi hemring-koristelua. Osa koristeaiheista maalattuja ja osa 
savilietteen läpi raaputettuja. 

613 Y4 Punasavi Astia 1 7,4 Punasavivadin reunapala. Ulkopinta nokeentunut ja sisäpinnan lasite 
palanut. Jälkiä boluskoristelusta. Astian arivoitu halkaisija 300 mm. 

614 Y4 Punasavi Astia 1 3,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Sisäpinnalla 
spiraalikuvioinen boluskoristelu. Astian arvioitu halkaisija 200 mm.

615 Y4 Punasavi Astia 2 5,2 Kaksi punasaviastian kylkipalaa. Sisäpinnalla mahdollisesti lysterilasite tai 
korrodoitunut lyijylasite. 

616 Y4 Punasavi Astia 1 9,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
vihreäraidallinen boluskoristelu. Astian arvioitu halkaisija 320 mm .

617 Y4 Punasavi Astia 1 7,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
jälkiä keltaisesta savilietteestä ja lasitteesta. Lyijy- tai lysterilasite. 
Ulkoreunaa kiertää kohovyö. Astian arvioitu halkaisija 320 mm .

618 Y4 Punasavi Astia 1 4,2 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai kannusta. 
Sisäpinnalla jälkiä lasitteesta tai keltainen saviliete. Ulkopinnalla 
lyijylasitettu keltainen saviliete ja kohovyökoristelua, jossa mahdollisesti 
nuoralla tai ketjulla tehtyä painettua koristelua. Astian halkaisijaa vaikea 
arvioida luotettavasti.

619 Y4 Punasavi Astia 1 5,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista. Sisäpinnalla jälkiä 
keltataustaisesta ja vihreäkoristeisesta boluskoristelusta. Astian 
halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.
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620 Y4 Punasavi Astia 1 6,2 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
jälkiä vihreästä boluskoristelusta. Kirkas lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 320 mm. 

621 Y4 Punasavi Astia 1 8,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
keltaraitainen boluskoristelu ja kirkas lyijylasite. Ulkopinnalla reunaa 
kiertävä kaiverrettu koristevyöhyke, jossa aaltokuvioita. Astian arvioitu 
halkaisija 340 mm. 

622 Y4 Punasavi Astia 1 7,6 Punasaviastian ulospäin avautuvasti profiloitu reunapala. Mahdollisesti 
vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla jälkiä savilietekoristelusta. Astian 
arvioitu halkaisija 300 mm. 

623 Y4 Punasavi Astia 1 10,8 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
jälkiä keltaraitaisesta savilietekoristelusta. Astian arvioitu halkaisija 360 
mm. 

624 Y4 Punasavi Astia 1 0,6 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisä- ja 
ulkopinnalla keltaisista pystyraidoista tai pisaroista koostuva 
boluskoristelu. Kirkas lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 320 mm. 

625 Y4 Punasavi Astia 1 0,1 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti lautasesta. Sisäpinnalla jälkiä 
vaaleasta savilietteestä ja reunan raitakoristelusta. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.

626 Y4 Punasavi Astia 1 2,8 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti suorareunaisesta tai 
kaatonokallisesta astiasta. Ulkopinnalla keltaisista pystyraidoista tai 
pisaroista koostuva boluskoristelu. Molemminpuolinen kirkas lyijylasite. 

627 Y4 Punasavi Astia 1 8,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
reunaa kiertävä raita. Keltaisessa savilietteessä jälkiä vihreästä väristä. 
Kirkas lyijylasite. Ulkopinnalla kohovyö. Astian arvioitu halkaisija 320 
mm. 
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628 Y4 Punasavi Astia 1 17,0 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
jälkiä keltaisesta savilietekoristelusta ja kirkas lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 300 mm. 

629 Y4 Punasavi Astia 1 2,3 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai kannusta. 
Sisäpinnalla kirkkaasta vihreään liukuvasti vaihtuva lyijylasite. Ulkopinta 
lohjennut pois. Astian arvioitu halkaisija 200 mm. 

630 Y4 Punasavi Astia 1 1,4 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai kannusta. 
Sisäpinnalla jälkiä keltaraitaisesta boluskoristelusta. Astian halkaisijaa 
vaikea arvioida luotettavasti.

631 Y4 Punasavi Astia 1 3,1 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
jälkiä keltaraitaisesta boluskoristelusta. Astian halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti.

632 Y4 Punasavi Astia 1 9,8 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
palanut saviliete. Ulkoreunaa kiertää yksi uurrettu raita. Astian arivoitu 
halkaisija340 mm. 

633 Y4 Punasavi Astia 1 6,6 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
jälkiä kaiverretusta hemring-koristelusta.Molemminpuolinen keltainen 
lyijylasite. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.

634 Y4 Punasavi Astia 1 5,1 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai lautasesta. 
Sisäpinnalla jälkiä keltaraitaisesta boluskoristelusta. Mahdollisesti 
palanut. Ulkopinta lohjennut pois. Astian arvioitu halkaisija 220 mm.

635 Y4 Punasavi Astia 1 9,0 Punasaviastian reunapala. Astiassa mahdollisesti ollut pystysuora 
reunus. Palan pintaa peittää mahdollisesti palanut savikerros. Astian 
arvioitu halkaisija 260 mm.
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636 Y4 Punasavi Astia 1 3,1 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kannusta tai astiasta, jonka 
reuna on ns. rypytetty. Sisäpinnalla viihreäkoristeinen, keltataustainen 
boluskoristelu ja lyijylasite. Ulkopinnalla vaaleankeltainen lyijylasite. 
Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.

637 Y4 Punasavi Astia 1 4,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla valkoinen 
raita ja myrkynvihreä lyijylasite. Ulkoreunassa kaksi uurrettua raitaa. 
Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti.

638 Y4 Punasavi Astia 1 4,7 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisä- ja ulkopinnalla 
jälkiä valkoraitaisesta boluskoristelusta. Astian arvioitu halkaisija 210 
mm.

639 Y4 Punasavi Astia 1 4,2 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla 
mahdollisesti palanut saviliete. Ulkopinnalla jälkiä keltakuvioisesta 
boluskoristelusta. Kirkas lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 200 mm.

640 Y4 Punasavi Astia 1 2,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. Sisäpinnalla 
jälkiä valkoisest savilietteestä ja lyijylasitteesta. Astian arvioitu halkaisija 
280 mm.

641 Y4 Punasavi Astia 1 0,6 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kupista tai lautasesta. 
Sisäpinnalla kelta-vihreä boluskoristelu ja lyijylasite. Ulkopinta lohjennut 
pois. Astian arvioitu halkaisija 140 mm.

642 Y4 Punasavi Astia 1 1,0 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kupista tai lautasesta. 
Molemminpuolinen kirkas lyijylasite.  Astian halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti.

643 Y4 Punasavi Astia 1 5,1 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla jälkiä 
keltaraitaisesta boluskoristelusta.  Astian arvioitu halkaisija 180 mm.
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644 Y4 Punasavi Astia 1 8,8 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
keltainen raita ja jälkiä mahdollisesti vihreätaustaisesta 
boluskoristelusta.  Ulkopinnalla jälkiä lyijylasitteesta. Astian arvioitu 
halkaisija 320 mm.

645 Y4 Punasavi Astia 1 5,2 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla vihreä 
lyijylasite ja valkoinen reunaa kiertävä raita. Astian arvioitu halkaisija 240 
mm.

646 Y4 Punasavi Pata 6 155,9 Punasavipatojen reunapaloja. Kaikissa lyijylasitettu sisäpinta. Kolmessa 
palassa ulkopinnalla rihlausta. Kaikkien palojen ulkopinnassa hieman 
jälkiä nokeentumisesta. Kahden palan ulkopinta on lähes kauttaaltaan 
mustaksi nokeentunut. Neljässä palassa lasite selvästi valunut astian 
ulkopinnalle. Patojen arvioitu halkaisija 140 mm. 

647 Y4 Punasavi Pata 16 266,1 Punasavipatojen reunapaloja. Kaikissa lyijylasitettu sisäpinta. Viidessa 
palassa nähtävissä ulkopinnalla rihlausta. Kaikkien palojen ulkopinnassa 
hieman jälkiä nokeentumisesta. Kahden palan ulkopinta on lähes 
kauttaaltaan mustaksi nokeentunut. Yhden palan ulkopinta kauttaaltaan 
lasitettu. Muissa paloissa lasite on ulkopinnalla vain profiloidun 
reunuksen kohdalla. Patojen arvioitu halkaisija 200 mm. 

648 Y4 Punasavi Pata 1 119,5 Punasavipadan tai muun kuumennusatian reunapala. Reuna ulospäin 
avautuvasti profiloitu. Sisäpinnalla vihertävä lyijylasite, joka valunut 
hieman ulkoreunalle. Astian ulkopinta nokeentunut, erityisesti astian 
alaosaasta. Padan alaosassa rihlausta. Padan reunan arvioitu halkaisija 
120 mm. 
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649 Y4 Punasavi Pata 1 164,6 Punasavipadan reunapala. Reuna ulospäin avautuvasti profiloitu ja 
kohovyöllä ulkopinnalta koristeltu. Sisäpinnalla kirkas, epätasainen 
lyijylasite. Astian ulkopinta paikoin nokeentunut. Padan ulkopinta 
epätasainen, mistä johtuu mahdollisesti myös sisäpinnan lasituksen 
epätasaisuus ja kupruilu. Padan reunan arvioitu halkaisija 180 mm.

650 Y4 Punasavi Pata 14 231,2 Punasavipatojen reunapaloja. Kaikissa lyijylasitettu sisäpinta. Neljässä 
palassa ulkopinnalla rihlausta. Kaikissa paloissa jälkiä nokeentumisesta.  
Kahdessa palassa lasite nähtävissä myös astian ulkopinnalla. Muissa 
paloissa lasite ulkopinnalla valunut. Yhden palan yläreunassa selkeä 
lasitteen valuma padan ollessa lasitettaessa pohja ylöspäin . Patojen 
reunan arvioitu halkaisija 160 mm. 

651 Y4 Punasavi Pata 3 55,4 Punasavipatojen reunapaloja. Kaikissa lyijylasitettu sisäpinta. Kaikissa 
paloissa on reunaa kiertävä kaksoiskohovyökoristelu ja astian yläosassa 
rihlausta. Palat ovat kuitenkin ilmeisesti eri astioista.  Kaikissa paloissa 
jälkiä nokeentumisesta. Patojen reunan arvioitu halkaisija 120 mm. 

652 Y4 Punasavi Pata 1 66,8 Punasavipadan reunapala. Reuna ulospäin avautuvasti profiloitu. 
Sisäpinnalla lyijylasite, jota laikkuina myös ulkopinnalla. Astian ulkopinta 
paikoin nokeentunut. Padan reunan arvioitu halkaisija 180 mm.

653 Y4 Punasavi Pata 1 44,3 Punasavipadan reunapala. Reuna ulospäin avautuvasti profiloitu ja 
kohovyöllä ulkopinnalta koristeltu. Sisäpinnalla ja reunan ulkopinnalla 
kirkas lyijylasite. Ulkopinnalla rihlausta. Astian ulkopinta paikoin 
nokeentunut. Padan reunan arvioitu halkaisija 130 mm.
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654 Y4 Punasavi Astia 1 25,3 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta tai ruukusta. Reuna 
ulospäin avautuvasti profiloitu ja kohovyöllä ulkopinnalta koristeltu. 
Sisäpinta lohjennut pois, mutta reunan kohdalla näkyvissä vihreää 
lyijylasitetta. Astian ulkopinta paikoin tummunut, mahdollisesti 
nokeentunut. Astian reunan kohovyön alla yksin. 5 mm halkaisijaltaan 
oleva reikä. Mahdollisesti korjausreikä. Astian reunan arvioitu halkaisija 
220 mm.

655 Y4 Punasavi Pata 21 338,1 Punasavipatojen reunapaloja. Kaikissa lyijylasitettu sisäpinta. Kaikissa 
paloissa jälkiä nokeentumisesta. 13 palassa nähtävissä rihlausta ja/tai 
reunaa kiertävä kohovyökoristelu. Patojen reunan arvioitu halkaisija 180 
mm. 

656 Y4 Punasavi Pata 10 314,2 Punasavipatojen reunapaloja. Kaikissa lyijylasitettu sisäpinta. Kaikissa 
paloissa jälkiä nokeentumisesta. Seitsemässä palassa nähtävissä 
rihlausta ja/tai reunaa kiertävä kohovyökoristelu. Yhdessä palassa 
reunan kohdalla sormen painauma. Patojen reunan arvioitu halkaisija 
240 mm. 

657 Y4 Punasavi Pata 2 95,2 Punasavipatojen reunapaloja. Molemmissa paloissa lyijylasitettu 
sisäpinta ja ulkopinnalla jälkiä nokeentumisesta. Toisessa palassa reunaa 
kiertävä kohovyökoristelu. Toisessa palassa kohovyökoristelu reunan ylä- 
ja alaosassa sekä astian yläosassa rihlausta. Patojen reunan arvioitu 
halkaisija 260 mm. 

658 Y4 Punasavi Astia 4 54,1 Punasaviastioiden reunapaloja. Yhdessä palassa molemminpuolinen 
vihreä lyiijylasite ja ulospäin avautuvasti profiloitu reuna. Kahdessa 
palassa lyiylasite palan sisäpinnalla. Neljännessä palan ulkopinta 
mahdollisesti maassa valkoiseksi värjäytynyt. Sisäpinnalla tummanvihreä 
lyijylasite. Mahdollisesti pienistä kuumennusastioista tai kannuista. 
Arvioitu halkaisija 120. 
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659 Y4 Punasavi Astia 16 353,3 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista ja padoista. 
Kaikissa sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. 
Paloissa erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 240 mm.

660 Y4 Punasavi Astia 11 163,2 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista ja padoista. 
Kaikissa sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. 
Paloissa erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 260 mm.

661 Y4 Punasavi Astia 19 525,0 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista ja padoista. 
Kaikissa sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. 
Paloissa erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 280 mm.

662 Y4 Punasavi Astia 9 173,5 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista, padoista ja 
kulhoista. Kaikissa sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös 
ulkopinnalla. Paloissa erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 180 
mm.

663 Y4 Punasavi Astia 21 368,9 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista. Kaikissa 
sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. Paloissa 
erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 300 mm.

664 Y4 Punasavi Astia 6 104,0 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista. Kaikissa 
sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. Paloissa 
erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 400 mm.

665 Y4 Punasavi Astia 5 154,3 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista. Kaikissa 
sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. Paloissa 
erilaisia reunuksia. Yhden palan yläosassa, ulkopinnalla vinoristikkoa 
esittävä leimakoristelu. Astioiden arvioitu halkaisija 360 mm.
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666 Y4 Punasavi Astia 14 416,2 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista. Kaikissa 
sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. Paloissa 
erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 320 mm.

667 Y4 Punasavi Astia 12 235,7 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista. Kaikissa 
sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös ulkopinnalla. Paloissa 
erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 340 mm.

668 Y4 Punasavi Astia 12 298,2 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista, padoista ja 
kulhoista. Kaikissa sisäpinnalla lyijylasite. Osassa paloja lasite myös 
ulkopinnalla. Paloissa erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu halkaisija 220 
mm.

669 Y4 Punasavi Astia 1 103,9 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta. Sisäpinnalla kirkas, 
epätasaisen värinen lyijylasite. Ulkoreuna ulsopäin avautusvasti 
profiloitu ja kohovyöllä ulkopinnalta koristeltu. Astian kyljen ulkopinnalla 
rihlausta. Astian alaosassa ulkopinnalla laikkuna tummanvihreää 
lyijylasitetta. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

670 Y4 Punasavi Astia 100 651,8 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 

671 Y4 Punasavi Astia 100 694,4 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 
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672 Y4 Punasavi Astia 100 660,6 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 

673 Y4 Punasavi Astia 100 713,7 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 

674 Y4 Punasavi Astia 100 697,7 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 

675 Y4 Punasavi Astia 100 797,0 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 

676 Y4 Punasavi Astia 100 675,6 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 
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677 Y4 Punasavi Astia 71 784,9 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 
Paloissa tummanvihreitä, tummanruskeita ja kirkkaita lyijylasitteita. 
Kaikki palat koristeettomia. Lähes kaikissa paloissa lasite astian 
sisäpinnalla. Osassa paloja myös ulkopinnalla. Osa paloista täysin 
lasitteettomia, mutta tällöin todennäköisesti lohjennut pois. 

678 Y4 Punasavi Pata 101 800,6 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osassa paloissa lasitetta myös ulkopinnalla. 
Osassa paloja putkikahvan tai jalan arpi. Osassa paloja ulkopinnalla 
rihlausta. 

679 Y4 Punasavi Pata 100 894,5 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osassa paloissa lasitetta myös ulkopinnalla. 
Osassa paloja putkikahvan tai jalan arpi. Osassa paloja ulkopinnalla 
rihlausta. 

680 Y4 Punasavi Astia 50 688,4 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osassa paloissa lasitetta myös ulkopinnalla. 
Osassa paloja putkikahvan tai jalan arpi. Osassa paloja ulkopinnalla 
rihlausta. 

681 Y4 Punasavi Astia 50 653,7 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osassa paloissa lasitetta myös ulkopinnalla. 
Osassa paloja putkikahvan tai jalan arpi. Osassa paloja ulkopinnalla 
rihlausta. 

682 Y4 Punasavi Astia 50 597,5 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osassa paloissa lasitetta myös ulkopinnalla. 
Osassa paloja putkikahvan tai jalan arpi. Osassa paloja ulkopinnalla 
rihlausta. 

683 Y4 Punasavi Astia 40 511,3 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osassa paloissa lasitetta myös ulkopinnalla. 
Osassa paloja putkikahvan tai jalan arpi. Osassa paloja ulkopinnalla 
rihlausta. 
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684 Y4 Punasavi Astia 16 405,0 Punasavipatojen pohjapaloja, joissa jalan lohkeama-arpi. Sisäpinnalla 
lyijylasite. Ulkopinta nokeentunut. 

685 Y4 Punasavi Astia 2 85,2 Kaksi punasavipadan yhteensopivaa pohjapalaa. Padan pohjassa kolme 
jalkaa. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Ulkopinta ja jalat nokeentuneet. 

686 Y4 Punasavi Astia 3 221,0 Kolme punasaviruukun tai -padan kylkipalaa. Sisäpinnalla violetti 
lyijylasite. Ulkopinnalla rihlausta. Ulkopinta hieman nokeentunut. 

687 Y4 Punasavi Astia 3 109,0 Kolme pienen punasaviruukun pohjapalaa. Molemminpuolinen kirkas 
lyijylasite. Ulkopinnalla lisäksi rihlausta. Pohjan halkaisija 80 mm. 

688 Y4 Punasavi Astia 1 62,8 Punasaviruukun reunapala. Lasitteeton. Astiasssa astian yläosaa 
kapeampi suuosa. Reuna kuitenkin ulospäin avautuvasti profiloitu. 
Astian yläosassa kaiverrettu aaltomainen koristeviiva. Astian suun 
arvioitu halkaisija 140 mm.

689 Y4 Punasavi Pata 1 42,9 Punasavipadan kannen pala. Lasitteeton. Kannen arvioitu halkaisija 180 
mm.

690 Y4 Punasavi Pata 1 36,5 Punasavipadan kannen pala. Lasitteeton. Ulkopinta kuonaantunut. 
Kannen arvioitu halkaisija 150 mm.

691 Y4 Punasavi Astia 3 37,5 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista. Kaikissa 
sisäpinnalla lyijylasite. Paloissa erilaisia reunuksia. Astioiden arvioitu 
halkaisija 340 mm.

692 Y4 Punasavi Astia 2 22,5 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista tai padoista. 
Kaikissa sisäpinnalla lyijylasite. Paloissa erilaisia reunuksia. Astioiden 
arvioitu halkaisija 160 mm.

693 Y4 Punasavi Pata 5 29,6 Punasavipatojen tai muiden kuumennusastioiden reunapaloja. 
Sisäpinnalla lyijylasite. Ulkopinta nokeentunut, paitsi yhdessä palassa, 
josta lohjennut pois. Ulkoreunassa kohovyökoristelu. Patojen arvioitu 
halkaisija 100 mm. 
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694 Y4 Punasavi Astia 14 61,5 Punasaviastioiden reunapaloja. Mahdollisesti ruukuista tai kulhoista. 
Koristelemattomia. Osassa paloja lyijylasite. Astioiden halkaisijaa vaikea 
arivoida luotettavasti. 

695 Y4 Punasavi Ruukku 7 651,2 Punasaviruukkujen pohjapaloja. Sisäpinnalla lyijylasite. Pohjan arvioitu 
halkaisija 120 mm.

696 Y4 Punasavi Ruukku 9 395,7 Punasaviruukkujen pohjapaloja. Sisäpinnalla lyijylasite. Pohjan arvioitu 
halkaisija 140 mm.

697 Y4 Punasavi Astia 1 26,2 Nokallisen punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta. Sisäpinnalla 
kirkas lyijylasite. Astian arivoitu halkaisija 160 mm.

698 Y4 Punasavi Astia 6 77,3 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti samasta astiasta. 
Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla kirkkaanvihreä lasite. Ulkopinnalla 
kellertävä lyijylasite. 

699 Y4 Punasavi Astia 18 92,1 Punasaviastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti kulhoista. Kaikissa 
sisäpinnalla keltainen lyijylasite. Ulkopinnalla osassa kirkas lyijylasite, ja 
osa lasitteettomia. 

700 Y4 Punasavi Astia 14 595,0 Punasaviastioiden palaneita kylkipaloja. Palat kuonaantuneet ja 
nokeentuneet. 

701 Y4 Punasavi Astia 5 179,0 Punasaviastioiden palaneita pohjapaloja. Palat kuonaantuneet ja 
nokeentuneet. Mahdollisesti ruukuista ja kulhoista.

702 Y4 Punasavi Astia 10 221,1 Reiällisen punasaviastian/-astioiden paloja. Yksi reunapala, pohjapala ja 
8 kylkipalaa. Mahdollisesti eri astioista. Molemminpuolinen kirkas 
lyijylasite. Reunapalasta arvioitu astian halkasiija 340 mm. Astiassa n. 10 
mm halkaisijaltaan olevia reikiä. 

703 Y4 Punasavi Ruukku 5 156,4 Punasaviruukkujen pohjapaloja. Sisäpinnalla lyiylasite. Astioiden pohjan 
arvioitu halkaisija 180 mm.

704 Y4 Punasavi Astia 2 87,5 Punasavipatojen pohjapaloja. Ulkopinta nokeentunut. Sisäpinnalla kirkas 
lyijylasite. 
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705 Y4 Punasavi Astia 1 28,2 Laakean punasaviastian reunapala. Ulkopinta nokeentunut. Sisäpinnalla 
vihreä lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. Mahdollisesti 
laakeasta padasta tai paistinpannusta. 

706 Y4 Punasavi Astia 1 6,3 Nokallisen punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta. Sisäpinnalla 
kirkas lyijylasite. Astian arivoitu halkaisija 160 mm.

707 Y4 Punasavi Astia 1 134,5 Punasaviastian kannallinen pohjapala. Kuonaantunut. Mahdollisesti 
ruukusta tai suuresta kulhosta. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 160 
mm.

708 Y4 Punasavi Astia 1 313,0 Punasaviruukun korva, jossa pala astian reunaa ja kylkeä. Sisäpinnalla 
kirkas lyijylasite. Korva pystysasennossa ja korvan yläosa jatkuu astian 
reunan yli. Astian arvioitu halkaisija 320 mm.

709 Y4 Punasavi Pata 3 302,6 Kolmijalkaisen punasaviastian pohjapala, jalka ja mahdollisesti samaan 
astiaan kuuluva kahva. Mahdollisesti padasta, mutta ei merkkejä 
nokeentumisesta. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. 

710 Y4 Punasavi Pata 16 791,9 Punasavipatojen putkikahvoja ja niiden katkelmia. Lasitteettomia. 
Osassa mukana pala padan kylkeä, jolloin sisäpinnassa lyijylasite. 
Kaikkien kärjessä kohovyökoristelu. 

711 Y4 Punasavi Astia 1 62,5 Punasaviastian pystyasennossa olevan korvan katkelma, jossa pala astian 
reunaa. Korvan molemmissa reunoissa sormipainannekoristelu. Astian 
sisäpinnalla ja korvan sormipainnerivien välissä vihreä lyijylasite. Astian 
arvioitu halkaisija 160 mm. 

712 Y4 Punasavi Astia 1 101,8 Punasaviastian pystyasennossa olevan korvan katkelma, jossa pala astian 
kylkeä. Korvan molemmissa reunoissa sormipainannekoristelu. Astian 
sisäpinnalla ja korvan sormipainnerivien välissä vihreä lyijylasite. Astian 
arvioitu halkaisija 160 mm. 

713 Y4 Punasavi Pata 8 456,0 Punasavipatojen putkikahvojen katkelmia. Osassa mukana pala padan 
kylkeä, jolloin sisäpinnassa lyijylasite.



HELSINKI Mariankatu 3, Lagerstedt 2018 86 / 124

Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

714 Y4 Punasavi Pata 16 1077,7 Punasavipatojen jalkoja ja niiden katkelmia. Osassa mukana padan 
pohjaa/kylkeä,  jolloin sisäpinnalla lyijylasite.

715 Y4 Punasavi Pata 1 102,4 Punasavipadan kannen reunapala. Lasitteeton. Kannen arvioitu halkaisija 
240 mm.

716 Y4 Punasavi Pata 1 49,8 Punasavipadan kannen reunapala. Lasitteeton. Ulkopinta nokeentunut. 
Kannen arvioitu halkaisija 200 mm.

717 Y4 Punasavi Pata 1 41,1 Punasavipadan reunapala, jossa astian pystyasennossa oleva korva. 
Astian sisä- ja ulkopinnalla kirkas lyijylasite. Padan suun arvioitu 
halkaisija 160 mm.

718 Y4 Punasavi Astia 28 873,9 Punasavipatojen jalkoja ja niiden katkelmia. Osassa mukana padan 
pohjaa/kylkeä,  jolloin sisäpinnalla lyijylasite. Mahdollisesti pienistä 
padoista. 

719 Y4 Punasavi Astia 18 332,9 Punasavipatojen jalkoja ja niiden katkelmia. Osassa mukana padan 
pohjaa/kylkeä,  jolloin sisäpinnalla lyijylasite.

720 Y4 Punasavi Astia 6 250,5 Punasaviruukkujen pohjapala. Osa lasitteettomia. Osan sisäpinnalla 
lyijylasite. Pohjan arvioitu halkaisija 140 mm.

721 Y4 Punasavi Astia 10 302,0 Punasaviastioiden pystyasennossa olevien korvien paloja. Osassa jälkiä 
lyijylasitteesta. Mahdollisesti ruukuista. 

722 Y4 Punasavi Astia 1 79,4 Punasaviastian pystyasennossa olevan korvan pala, jossa mukana astian 
reunaa. Korvan molemmissa reunoissa sormipainannekoristelu. Astian 
sisäpinnalla tummanruskea lyijylasite. Astian reunan arvioitu halkaisija 
160 mm.

723 Y4 Punasavi Astia 1 20,7 Punasaviastian pystyasennossa olevan korvan pala. Jälkiä 
tummanruskeasta lasitteesta.

724 Y4 Punasavi Astia 1 52,5 Punasaviastian pystyasennossa olevan korvan pala, jossa mukana astian 
kylkeä. Mahdollisesti padasta tai kulhosta. Molemminpuolinen kirkas 
lyijylasite. Astian ulkopinnalla rihlausta. 

725 Y4 Punasavi Astia 1 9,1 Punasaviastian kannen reunapala. Molemminpuolinen tummanvihreä 
lyijylasite. Kannen arvioitu halkaisija 90 mm.
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726 Y4 Punasavi Astia 1 117,2 Punasaviastian vaakatasossa olevan korva, jossa mukana astian reunaa. 
Mahdollisesti vadista. Astian sisäpinnalla jälkiä valkoraitaisesta bolus-
koristelusta. Korvassa jälkiä violetista lyijylasitteesta ja valkoisesta 
savilietteestä. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti, mutta 
todennäköisesti n. 300 cm halkaisijaltaan olevasta astiasta. 

727 Y4 Punasavi Astia 1 39,3 Punasaviastian palanut reunapala. Sisäpinnalla ollut lasite. Lasite 
tummunut ja ulkopinta nokeentunut. Mahdollisesti kulhosta tai 
ruukusta. Astian arivoitu halkaisija 210 mm.

728 Y4 Punasavi Astia 4 49,1 Punasaviastioiden vaakatasossa olevian korvien paloja. 
729 Y4 Punasavi Astia 1 20,2 Punasaviastian palanut reunapala. Mahdollisesti astiasta, jossa 

sisäänpäin profiloitu reunus. Sisä- ja ulkopinta nokeentuneet. Ei jälkiä 
lasitteesta. Mahdollisesti jälkiä savilietteestä. Astian arvioitu halkaisija 
280 mm.

730 Y4 Punasavi Astia 1 45,0 Punasaviastian korvan pala. Molemmilla reunoilla 
sormipainannekoristelu. Pinnalla vihreä lyijylasite. 

731 Y4 Punasavi Astia 1 15,0 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla tummanruskea lyijylasite. 
Ulkopinnalla rihlausta. Astian suun arvioitu halkaisija 80 mm. Astian suu 
yläosaa kapeampi. 

732 Y4 Punasavi Astia 3 76,0 Punasaviastioiden pystyasennossa olevien korvien paloja. Kaikissa kirkas 
lyijylasite Mahdollisesti ruukuista. 

733 Y4 Punasavi Astia 1 79,6 Punasaviastian palanut reunapala. Mahdollisesti ruukusta. Astian 
arvioitu halkaisija 340 mm.

734 Y4 Punasavi Astia 1 24,4 Punasaviastian vaakatasossa olleen korvan katkelma, jossa mukana 
astian reunaa. Sisäpinnalla jälkiä keltaraitaisesta bolus-koristelusta. 
Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Astian halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti.

735 Y4 Punasavi Astia 1 14,4 Punasaviastian kannen reunapala. Molemminpuolinen kirkas lyijylasite. 
Astian kannan (ts. astian suun) arvioitu halkaisija 160 mm.
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736 Y4 Punasavi Astia 2 20,6 Nokallisten punasaviastioiden reunapaloja. Molemminpuolinen kirkas 
lyijylasite. Astioiden halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

737 Y4 Punasavi Astia 1 20,0 Kannalisen punasaviastian pohjapala. Sisäpinnalla keltainen lyijylasite. 
Pohjan kannan (ts. astian suun) arvioitu halkaisija 60 mm. 

738 Y4 Punasavi Astia 1 9,1 Kannalisen punasaviastian pohjapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. 
Ulkopinta nokeentunut. Halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti hieman 
epäsäännöllisen muodon vuoksi. 

739 Y4 Punasavi Astia 2 38,3 Saviastioiden pohja- tai kylkipaloja. Ulkopinta nokeentunut. Sisäpinnalla 
6 mm paksu tummunut lasite. 

740 Y4 Punasavi Pata 1 9,5 Punasavipadan reunapala. Ulkopinnalla rihlausta. Sisäpinnalla kellertävä 
lyijylasite. Astian arivoitu halkaisija 100 mm.

741 Y4 Savi Esineen 
katkelma

1 9,2 Saviesineen katkelma. Ulkopinnalla valkoinen tinalasite, joka 
kuonaantunut. Toiselta puolelta litteä savirengas, joka haljennut. 
Mahdollisesti värtinän osa.

742 Y4 Fajanssi Pelimerkki 4 12,9 Fajanssiastioiden paloista tehtyjä pelimerkkejä. Reunat hiottu pyöreiksi. 
Molemmin puolinen valkoinen tinalasite, joissa sinisellä maalattuja 
kuvioita.

743 Y4 Fajanssi/Maj
olika

Pelimerkki 1 2,6 Majolika-astian palasta tehty pelimerkki. Reunat hiottu pyöreiksi. 
Toisella puolella valkoinen tinalasite ja toisella puolella kirkas lyijylasite.

744 Y4 Punasavi Pelimerkki 1 5,5 Punasaviastian palasta tehty pelimerkki. Reunat hiottu pyöreiksi. Toisella 
pinnalla kelta-ruskea-raitainen boluskoristelu. Toinen puoli lasitteeton. 

745 Y4 Punasavi Kaakeli 1 65,8 Reliefikaakelin pala tai muun punasavisen koristeen pala. Mahdolisesti 
linnun siipeä ja päätä esittävä muotilla tehty kohokuvio. Mahdollisesti 
kaakeliuunin koristeosasta. Vaaleanvihreä lyijylasite. Sisäpinnalla 
mahdollisesti kangaspainanne.
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746 Y4 Punasavi Kaakeli 1 678,8 n. 200x160 Suuren reliefikaakelin pala. Tulppaaneja ja muita kukkia sisältävä 
kasviaiheinen koristelu. Violetti, hieman laikukas lyijylasite. Yläosassa 
kohovyö. Pinta mahdollisesti palanut. 

747 Y4 Punasavi Kaakeli 4 104,3 Reliefikaakelin paloja. Tulppaaneja ja muita kukkia sisältävä 
kasviaiheinen koristelu. Violetti lyijylasite. Yhdessä palassa vain pieniä 
jälkiä lasitteesta. Yksi paloista kuperanmuotoinen.

748 Y4 Punasavi Kaakeli 1 24,5 Maalauskoristellun levykaakelin pala. Valkoinen saviliete, jossa jälkiä 
ohuella viivalla tehdystä vihreästä spiraalikuviosta. 

749 Y4 Punasavi Kaakeli 2 12,3 Kaksi korrodoitunutta levykaakelin palaa. Mahdollisesti valkoinen 
savilietetaustainen koristelu. 

750 Y4 Punasavi Kaakeli 2 64,7 Kaksi levykaakelin palaa. Jälkiä mustasta, mattapintaisesta lasitteesta. 

751 Y4 Punasavi Kaakeli 1 22,8 Köynnösaiheisella kohokuviolla koristeltu listakaakelin pala. Violetti 
lyiylasite tai tummunut lyijylasite, jonka alkuperäinen väri peittynyt. 

752 Y4 Punasavi Kaakeli 1 18,4 Maalauskoristeisen levykaakelin pala. Valkoinen tinalasite, jossa vihreää 
kasviaiheista koristelua. 

753 Y4 Punasavi Kaakeli 2 97,2 Maalauskoristeltuja levykaakelin paloja. Mahdollisesti keltataustainen 
koristelu, jossa vihreitä kasviaiheita. Jälkiä lyijylasitteesta. 

754 Y4 Punasavi Kaakeli 1 32,6 Maalauskoristeisen levykaakelin pala. Valkoinen tinalasite, jossa 
vaaleanruskeaa kasviaiheista koristelua. 

755 Y4 Punasavi Kaakeli 1 555,0 217x110 Maalauskoristeisen levykaakelin pala. Valkoinen tinalasite, jossa 
vaaleansininen koristeaihe. Mahdollisesti kasviaiheinen koristelu. Lasite 
ja maalauskoristelu kuluneet. Kaakelin alkuperäinen pituus 217 mm. 

756 Y4 Punasavi Kaakeli 3 348,7 Maalauskoristeltuja levykaakeleiden paloja. Kulunut valkoinen tinalasite, 
jossa ruskealla ja sinisellä maalattu koristeaihe. Yhdessä palassa 
tunnistettava kukka-aiheinen koristelu.

757 Y4 Punasavi Kaakeli 7 376,8 Valkoisella tinalasitteella lasitetettujen kaakeleiden paloja.



HELSINKI Mariankatu 3, Lagerstedt 2018 90 / 124

Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

758 Y4 Punasavi Kaakeli 5 305,2 Maalauskoristeltuja levykaakeleiden paloja. Kulunut valkoinen tinalasite, 
jossa ruskealla ja sinisellä maalattu erilaisia kukkia sisältävä koristelu. 

759 Y4 Punasavi Kaakeli 7 166,6 Maalauskoristeltuja levykaakeleiden paloja. Kaikissa korrodoitunut, 
mahdollisesti palanut lasite. Kaikissa mahdollisesti ollut valkoinen, 
maalauskoristeltu tinalasite. 

760 Y4 Punasavi Kaakeli 1 72,7 Levykaakelin pala. Ruskea lyijylasite. 
761 Y4 Punasavi Kaakeli 7 703,6 Reliefikoristeltujen levykaakelien paloja. Kaikissa hedelmä- tai 

kasviaiheinen kohokuviokoristelu ja tummanvihreä lyijylasite. Osa 
paloista kuonaantunut. 

762 Y4 Punasavi Kaakeli 11 623,3 Pyöreähkö, mahdollisesti putkimaisen uuninrakenteen peittäneitä 
kaakelin paloja. Osassa jälkiä vihreästä lyijylasitteesta. 

763 Y4 Punasavi Kaakeli 5 191,8 Kuonaantuneita reliefikoristeltujen levykaakelien paloja. Osassa 
tunnistettava tummanvihreä lyijylasite. Mahdollisesti hedelmä-
/kasviaiheinen koristelu. 

764 Y4 Punasavi Kaakeli 6 469,2 Levykaakelin paloja, jossa jälkiä valuneesta valkoisesta tinalasitteesta. 

765 Y4 Punasavi Kaakeli 12 287,4 Levykaakelien levyjen paloja. Vihreä lyijylasite. Osa paloista 
kuonaantunut. 

766 Y4 Punasavi Kaakeli 2 163,0 Kaksi levykaakelin palaa, joissa levy ollut kuperanmuotoinen. Palat 
palaneet, mutta mahdollisesti levyssä ollut valkoinen tinalasite ja sininen 
maalauskoristelu. 

767 Y4 Punasavi Kaakeli 1 115,4 Refliefikoristeisen levykaakelin pala. Mahdollisesti kasviaiheinen 
koristelu. Kirkkaanvihreä lyijylasite. 

768 Y4 Punasavi Kaakeli 1 65,0 Koveran reliefikaakelin pala. Kukka-aiheinen koristelu ja vihreä lyijylasite.

769 Y4 Punasavi Kaakeli 17 423,0 Reliefikoristeltuja listakaakelien paloja. Osassa selkeästi nähtävissä 
köynnöisaiheinen koristelu. Kaikissa vihreä lyijylasite. Osa paloista 
kuonaantunut. 



HELSINKI Mariankatu 3, Lagerstedt 2018 91 / 124

Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

770 Y4 Punasavi Kaakeli 6 289,0 Kaakelien paloja, joissa rivissä sormella painettua kuoppakoristelua. 

771 Y4 Punasavi Kaakeli 6 463,5 Kuperien levykaakelien paloja. Palat kuonaantuneet, mutta niissä on 
mahdollisesti ollut valkoinen tinalasite ja sinistä maalauskoristelua. 

772 Y4 Punasavi Kaakeli 4 324,7 Kaksi koveran suorakaiteen muotoista kaakelia, joiden yhdestä reunasta 
lähtee suorassa kulmassa alaspäin putkimainen kappale. Paloissa jälkiä 
valkoisesta tinalasitteesta. Kolmas mahdollisesti samanmuotoisesta 
kaakelista. Ilmeisesti lasite kuonaantunut. 

773 Y4 Punasavi Kaakeli 19 486,6 Listakaakelien paloja. Osassa nähtävissä köynnösaiheinen 
reliefikoristelu. Palat kuonaantuneita, ja lasitteeen alkuperäinen väri ei 
ole enää nähtävissä.

774 Y4 Punasavi Kaakeli 2 108,0 Kaksi reliefikoristeista levykaakelin palaa. Lasite korrodoitunut, mutta 
nähtävissä tummanvihreä lyijylasite ja kasviaiheinen kohokuviokoristelu. 

775 Y4 Punasavi Kaakeli 28 562,4 Kuonaantuneita levykaakelien levyjen paloja. Osassa mahdollisesti ollut 
reliefikoristelu. Paloissa mahdollisesti ollut vihreä lyijylasite. Osassa 
mahdollisesti valkoista tinalasitetta. 

776 Y4 Punasavi Kaakeli 4 170,3 Kaakelin paloja, jotka olleet mahdollisesti tulisijan ympärillä tai uuniin 
kuuluvissa pienissä kulmauksissa. Yhdessä palassa sisäänpäin kääntyvä 
levyosa, joka lohjennut pois. Yhdesssä palassa kovera levyosa, jossa 
kuonaantunutta, mahdollisesti vihreää lyijylasitetta ja reliefikoristelua. 

777 Y4 Punasavi Kaakeli 3 162,4 Kaakelin paloja, jotka olleet mahdollisesti tulisijan ympärillä tai uuniin 
kuuluvissa pienissä kulmauksissa. Palat ilmeisesti yhdestä kulmastaan 
vinoon leikattuja. Yksi paloista kuonaantunut. Toisessa palassa 
nähtävissä vihreää lyijylasitettta, mutta myös merkkejä palamisesta. 
Kolmannessa palassa pieniä jälkiä vihreästä lyijylasitteesta. 
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778 Y4 Punasavi Kaakeli 5 172,7 Leyvkaakelin paloja. Violetti lyijylasite. 
779 Y4 Punasavi Kaakeli 1 124,0 Kaakelin pala, joka on mahdollisesti ollut uunin tulisijan sisäänpäin 

kääntyvässä kulmauksessa. 
780 Y4 Punasavi Kaakeli 4 132,4 Listakaakelin paloja. Kaikissa köynnösaiheinen kohokuviokoristelu, mutta 

ei jälkiä lasitteesta. 
781 Y4 Punasavi Kaakeli 224 5936,6 Levykaakelien paloja. Ei tunnistettavaa lasitetta. 
782 Y4 Punasavi Kaakeli 80 5536,5 Levykaakelien paloja. Kaikissa jälkiä valkoisen savilietteen päälle 

maalatusta tummanvihreästä lyijylasitteesta. 
783 Y4 Punasavi Kaakeli 3 187,1 Levykaakelien paloja. Kaikissa kupera levyosa. Kaikissa valkoinen 

tinalasite ja sinistä kasviaiheista koristelua. 
784 Y4 Punasavi Kaakeli 2 177,8 Levykaakelien paloja. Kaikissa valkoinen tinalasite ja sinistä kasviaiheista 

koristelua. Palat kuonaantuneet.
785 Y4 Punasavi Kaakeli 2 38,3 Maalauskoristeltujen levykaakelien paloja. Valkoinen tinalasite. Toisessa 

sinisellä tehtyjä kukkakuvioita, joilla vihreä varsi. Toisessa sinistä, 
mahdollisesti kasviaiheista koristelua. 

786 Y4 Punasavi Kaakeli 2 77,7 Kaksi mahdollisesti listakaakelin palaa, joista varsinainen listaosa 
lohjennut pois. Vihreä lyijylasite. 

787 Y4 Punasavi Kaakeli 3 38,6 Levykaakelien paloja. Mahdollisesti relifikoristelua. Tummanvihreä 
lyijylasite. Palat korrodoituneet.

788 Y4 Punasavi Kaakeli 1 33,5 Maalauskoristellun levykaakelin pala. Valkoinen saviliete, jossa 
kellertävä lyijylasite. Jälkiä mustasta ja vihreästä koristelusta. 

789 Y4 Lasi Astia 1 0,5 Lasiastian kylkipala. Kirkas lasimassa, jossa sininen aaltoileva 
lasinauhakoristelu. 

790 Y4 Lasi Astia 1 5,0 Lasiastian pala. Mahdollisesti astian reunasta tai jonkinlaisesta 
ulkonevasta koristereunuksesta. Mahdollisen reunan päällä muotoiltu 
koristelu. Tummanvihreä lasimassa. Mahdollisen reunan arvioitu 
halkaisija 100 mm. 

791 Y4 Lasi Astia 1 0,6 Lasiastian kylkipala. Kirkas lasimassa, jossa musta-valkoinen 
koristemaalaus tai mahdollisesti emalikoristelu.
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792 Y4 Lasi Astia 1 7,7 Lasiastian reuna- tai pohjapala. Mahdollisesti pikarista, jossa ollut 
kartionmuotoinen pohja. Vaaleansininen lasimassa. Reunaa kiertävä 
kohovyökoristelu. Palasta arvioidun reunan halkaisija 60 mm. 

793 Y4 Lasi Pikari 1 4,6 Lasipikarin pala, jossa pikarin kuppiosan pyöreää pohjaa ja ohuen, 
suoravartisen jalan yläosaa. Jalan ja kuppiosan välissä paksumpi kohta. 
Kirkas lasimassa. 

794 Y4 Lasi Astia 1 1,2 Lasiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Kirkas tai vaaleansininen 
lasimassa, joka syöpynyt valkoiseksi. Astian reunan arvioitu halkaisija 
140 mm.

795 Y4 Lasi Juomalasi 1 4,0 Juomalasin jalan reunapala. Pyöreä, ilmeisesti lähes tasapohjainen jalka. 
Mahdollisesti alun perin kirkas lasimassa, mutta pinta syöpynyt. Pohjan 
arvioitu halkaisija 70 mm. 

796 Y4 Lasi Pikari 1 1,3 Lasipikarin pohjapala. Pyöreä, ilmeisesti lähes tasapohjainen jalka. 
Väritön, himmeä lasimassa. Pohjan arvioitu halkaisija 80 mm. 

797 Y4 Lasi Pokaali 1 21,9 Lasipokaalin/-maljan pala. Kukannupun mallinen pyöreä koristelu, jonka 
sinivalkoinen filigraanikoristelu. Venetsialaistyylistä lasia. 

798 Y4 Lasi Pokaali 1 4,6 Venetsialaistyylisen lasipokaalin/-maljan pala. Varsimaisen osan varressa 
siipeä tai lehteä esittävä optisella ristikkokuvioinnilla koristeltu 
koristeosa. Varressa sinivalkoinen filigraanikoristelu. Venetsialaistyylistä 
lasia.

799 Y4 Lasi Astia 3 1,4 Kolme lasiastian palaa. Kirkas lasimassa. Pinta syöpynyt. Litteän 
lasihelmen mallinen katkelma, mutta mahdollisesti astiasta. 

800 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,5 Juomalasin reunapala. Kaiverrettu lehtikuvioinen koristelu. Vihertävä, 
kirkas lasimassa. Reunan arvioitu halkaisija 80 mm. 
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801 Y4 Lasi Astia 1 7,4 Mahdollisesti lasipikarin pohjapala, pyöreä, hieman kartionmallista 
pohjaa ja ohuen, suoravartisen jalan yläosaa. Toisaalta jalan yläosan 
"arven" reunat lähes pehmeäksi hioituneet. Väritön, himmeä lasimassa. 

802 Y4 Lasi Juomalasi 1 1,3 Juomalasin reunapala. Valkoiseksi syöpynyt pinta, mutta mahdollisesti 
alun perin sinertävä, kirkas lasimassa. Ohutreunainen, mahdollisesti 
loisvasti ulospäin avautuvasta vesi- tai viinilasista. Astian reunan arvioitu 
halkaisija 70 mm. 

803 Y4 Lasi Astia 1 4,8 Lasiastian pala. Mahdollisesti vinoista kohovöistä koostuva opitnen 
koristelu. Himmeä, väritön lasimassa. 

804 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,7 Lasiastian reunapala, mahdollisesti viinilasista. Mahdollisesti hieman 
pallonmallinen, sisäänpäin profiloitu reuna. Kirkas, hieman sinertävä 
lasimassa. Astian arvioitu halkaisija 70 mm. 

805 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,8 Lasiastian reunapala. Mahdollisesti vesi- tai viinilasista. Hieman 
paksuneva reuna. Lasimassan sisällä näkyvissä valkoisia, ohuita 
juonteita. Lähes suorareunainen, ylöspäin levenevä lasi. Astian arvioitu 
halkaisija 80 mm. 

806 Y4 Lasi Pikari 1 1,6 Lasipikarin pohjan reunapala. Pyöreäpohjainen astia. Väritön, himmeä 
lasimassa. Pohjan arvioitu halkaisija 80 mm. 

807 Y4 Lasi Astia 1 2,0 Lasiastian kylkipala. Sininen lasimassa, jossa tummansininen 
kohovyökoristelu. 

808 Y4 Lasi Astia 2 9,3 Lasiastioiden kylkipaloja. Molemmat ilmeisesti kahdeksankulmaisista, 
paksu- ja suorareunaisista astioista. Toinen toista kapeampia. Kirkas 
lasimassa. Iridisoituneita. 

809 Y4 Lasi Juomalasi 2 0,8 Kaksi ilmeisesti kahdeksankulmaisen passglasin/passglasien kylkipalaa. 
Vaaleanvihreä lasimassa. 

810 Y4 Lasi Astia 1 6,9 Lasiastian pala. Ilmesesti pikarin pyöreästä pohjasta. Kirkas lasimassa. 
Iridisoitunut. Astian pohjan arvioitu halkaisija 80 mm. 
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811 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,3 Ilmeisesti kuusikulmaisen passglasin reunapala. Vaaleanvihreä lasimassa. 
Pinta iridisoitunut. 

812 Y4 Lasi Astia 1 1,4 Mahdollisesti juomalasin kylkipala. Kirkas lasimassa, jossa kaiverrettua 
koristelua. 

813 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,8 Ohutreunaisen juomalasin reunapala. Valkoiseksi syöpynyt, ilmeisesti 
alun perin kirkas lasimassa. Mahdollisesti lähes suorareunainen astia. 
Astian reunan arvioitu halkaisija 50 mm.

814 Y4 Lasi Astia 2 0,8 Kirkkaansinisiä lasiastioiden paloja. Mahdollisesti samasta astiasta. 

815 Y4 Lasi Juomalasi 1 1,1 Kartiopohjaisen remmarin pohjan reunapala. Kirkas lasimassa ja 
rihlauskoristelu. Pohjan arvioitu halkaisija 80 mm. 

816 Y4 Lasi Astia 1 1,9 Mahdollisesti luulasisen astian koristeosan pala. Epäsäännöllisen 
muotoinen, mahdollisen kasvin vartta esittävä osa. 

817 Y4 Lasi Juomalais 1 0,5 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti lähes suorareunainen astia. Astian 
suun arvioitu halkaisija 80 mm. Kirkas lasimassa. 

818 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,3 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti lähes suorareunainen astia. Astian 
suun arvioitu halkaisija 80 mm. Iridisoitumisen vuoksi lasimassan 
alkuperäistä vaikea määrittää.

819 Y4 Lasi Astia 1 1,4 Lasiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Kirkas lasimassa, jossa 
valkoraidallinen, mahdollisesti emalikoristelu. Astian arvioitu halkaisija 
120 mm.

820 Y4 Lasi Astia 1 1,4 Lasiastian pala. Sisäpinnalla rihlaus, ulkopinta tasainen. Kirkas lasimassa. 

821 Y4 Lasi Juomalasi 2 2,3 Lasiastian paloja. Mahdollisesti pikarista/remmarista, jossa ollut 
kartionmuotoinen pohja. Rihlauskoristeltu. Kirkas lasimassa. Pinnassa 
jälkiä valkoisesta emalikoristelusta tai lasin syöpymää. 
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822 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,9 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti lähes suoraseinäisestä ylöspäin 
levenevästä juomalasista. Sähkönsininen, hieman liukuvan värinen 
lasimassa. 

823 Y4 Lasi Astia 1 2,9 Lasiastian pohjapala. Mahdollisesti passglassista. Pohjassa puntteliarpi. 
Vaaleanvihreä lasimassa. 

824 Y4 Lasi Astia 3 4,5 Lasiastioiden paloja. Ulkopinalla kohovyökoristelua. Kirkas lasimassa. 

825 Y4 Lasi Astia 1 2,9 Lasiastian kylkipala. Mahdollisesti kasviaiheinen kaiverruskoristelu. 
Mahdollisesti juomalasista. 

826 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,2 Juomalasin reunapala. Pinta iridisoitunut ja alkuperäistä väriä vaikea 
määrittää. Mahdollisesti remmarista, jossa pallomainen, sisäänpäin 
profiloitu yläosa. Astian suun arvioitu halkaisija 70 mm.

827 Y4 Lasi Juomalasi 1 1,1 Juomalasin pohjan reunapala. Mahdollisesti pikarista. Kirkas lasimassa. 
Pohjan arvioitu halkaisija 80 mm. 

828 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,7 Juomalasin reunapala. Kirkas, iridisoitunut lasimassa. Mahdollisesti 
pallomaisesta, sisäänpäin profiloidusta remmarista. Astian suun arvioitu 
halkaisija 80 mm.

829 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,8 Juomalasin reunapala. Kirkas, iridisoitunut lasimassa. Mahdollisesti lähes 
suorareunaisesta, ylöspäin levenevästä astiasta. Astian suun arvioitu 
halkaisija 80 mm.

830 Y4 Lasi Astia 1 1,8 Lasiastian pala, jossa rihlausta. Mahdollisesti pikarin jalasta. Kirkas, 
iridisoitunut lasimassa.

831 Y4 Lasi Juomalasi 1 5,0 Juomalasin reunapala. Lähes suorareunaisesta astiasta. Tummanvihreä 
lasimassa, jossa ilmakuplia. Astian suun arvioitu halkaisija 80 mm.

832 Y4 Lasi Juomalasi 2 0,7 Juomalasin pohjan reunapala. Mahdollisesti kartiopohjaisesta 
remmarista. Rihlauskoristeltu. Kirkas, iridisoitunut lasimassa. Lisäksi 
mahdollisesti samasta astiasta oleva rihlauskoristeltu pohjan pala.
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833 Y4 Lasi Astia 1 3,4 Lasiastian nyppyruusukkeella koristeltu pala. Mahdollisesti 
pikarin/remmarin jalasta. Vaaleanvihreä lasimassa. 

834 Y4 Lasi Astia 1 0,6 Lasiastian kylkipala. Kirkas lasimassa, jossa ohut, valkoinen mahdollisesti 
emaliraita. Mahdollisesti juomalasista.

835 Y4 Lasi Juomalasi 5 2,2 Juomalasin reunapala ja mahdollisesti neljä saman astian kylkipalaa. 
Kirkas lasimassa, jossa mahdollisesti kasviaiheinen kaiverruskoristelu. 
Astian suun arvioitu halkaisija 80 mm.

836 Y4 Lasi Astia 1 2,1 Juomalasin pala, jossa kaksi ulkonevaa nyppyä. Mahdollisesti pikarin 
pohjapala. Kirkas lasimassa. 

837 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,6 Passglasin reunapala. Mahdollisesti kuusikulmainen. Pinta 
kuonaantunut. 

838 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,7 Juomalaisn reunapala. Mahdollisesti pallomaisesta, sisäänpäin 
profiloidusta remmarista. Pinta tummunut ja iridisoitunut. Astian suun 
arvioitu halkaisija 70 mm.

839 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,4 Juomalasin kylkipala. Mahdollisesti kartiopohjaisen remmarin pohjasta. 
Rihlauskoristelu. Vaaleanvihreä lasimassa.

840 Y4 Lasi Astia 1 1,0 Juomalasin kylkipala. Lasinauhakoristelu. Vaaleanvihreä lasimassa. 
Iridisoitunut. 

841 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,6 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti lähes suorareunaisesta astiasta. 
Lasimassa syöpynyt valkoiseksi. Astian suun arvioitu halkaisija 50 mm.

842 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,5 Juomalasin reunapala. Kirkas lasimassa. Iridisoitunut. Astian suun 
arvioitu halkaisija 100 mm.

843 Y4 Lasi Juomalasi 1 1,2 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti lähes suorareunaisesta, ylöspäin 
levenevästä astiasta. Kirkas lasimassa syöpynyt valkoiseksi. Astian suun 
arvioitu halkaisija 80 mm.

844 Y4 Lasi Astia 1 2,8 Lasiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Kirkas lasimassa. 
Iridisoitunut. Astian arvioitu halkaisija 120 mm.
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845 Y4 Lasi Astia 1 3,6 Lasiastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai paksureunaisesta vesi-
/olutlasista. Kirkas lasimassa. Iridisoitunut. Astian arvioitu halkaisija 100 
mm.

846 Y4 Lasi Juomalasi 1 3,2 Lasiastian pala, jossa nyppyruusuke. Mahdollisesti pikarin/remmarin 
jalasta. Vaaleansinivihreä lasimassa. Iridisoitunut. 

847 Y4 Lasi Juomalasi 1 1,7 Lasiastian pala, jossa nyppyruusuke. Mahdollisesti pikarin/remmarin 
jalasta. Kirkas lasimassa. Iridisoitunut. 

848 Y4 Lasi Astia 1 7,4 Lasiastian kylkipala. Kaiverrettu koristekuvio, mahdollisesti 
kasviaiheinen. Kirkas lasimassa. Mahdollisesti juomalasista. Iridisoitunut. 

849 Y4 Lasi Astia 1 15,5 Lasiastian kylkipala. Kaiverrettu koristekuvio, mahdollisesti rengas. 
Kirkas lasimassa. Mahdollisesti pullosta. Iridisoitunut. 

850 Y4 Lasi Juomalasi 1 15,4 Juomalasin reunapala. Kaiverrettu, ratsastavaa miestä esittävä 
koristekuvio. Miehellä on mahdollisesti miekka kädessä. Kirkas 
lasimassa. Iridisoitunut. Mahdollisesti vesi- /olutlasista. Astian arvioitu 
halkaisija 90 mm.

851 Y4 Lasi Astia 1 7,6 Lasiastian pohjapala. Mahdollisesti pyöreästä passglassista tai 
suorareunaisesta laboratorioastiasta. Keltavalkoiseksi iridisoitunut ja 
syöpynyt. Pohjan arvioitu halkaisija 90 mm. Itse astian alaosan halkaisija 
noin 60 mm.

852 Y4 Lasi Astia 1 18,2 Lasiastian pohjapala. Mahdollisesti ohutseinaisestä pullosta tai 
suorareunaisesta laboratorioastiasta. Pohjassa puntteliarpi. 
Vaaleanvihreä, iridisoitunut lasimassa. 

853 Y4 Lasi Juomalasi 1 7,7 Lasiastian kylkipala, jossa kaksi nyppyruusuketta. Mahdollisesti 
nyppykoristeisen pikarin/remmarin jalasta. Vaaleanvihreä lasimassa. 
Valkoiseksi syöpynyt ja iridisoitunut. 

854 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,5 Lasiastian kylkipala, jossa kaksi nyppyruusuketta. Mahdollisesti 
nyppykoristeisen pikarin/remmarin jalasta. Vaaleansininen lasimassa. 
Valkoiseksi syöpynyt ja iridisoitunut. 
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855 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,1 Lasiastian kylkipala, jossa kaksi nyppyruusuketta. Mahdollisesti 
nyppykoristeisen pikarin/remmarin jalasta. Vaaleanvihreä lasimassa. 
Valkoiseksi syöpynyt ja iridisoitunut. 

856 Y4 Lasi Juomalasi 1 3,1 Lasiastian kylkipala, jossa kaksi nyppyruusuketta. Mahdollisesti 
nyppykoristeisen pikarin/remmarin jalasta. Kirkkaanvihreä lasimassa. 
Valkoiseksi syöpynyt ja iridisoitunut. 

857 Y4 Lasi Astia 1 0,5 Lasiastian pala. Jälkiä ratasmaisesta optisesta koristelusta. Iridisoitunut 
lasimassa. Mahdollisesti pullosta tai pikarista. 

858 Y4 Lasi Astia 1 1,0 Lasiastian reunapala. Lähes suorareunaisesta astiasta. Mahdollisesti 
juomalasista tai laboratoriolasista. Kirkas lasimassa. Astian suun arvioitu 
halkaisija 60 mm.

859 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,5 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti lähes suorareunaisesta astiasta. 
Kirkas, valkoiseksi syöpynyt lasimassa. Astian suun arvioitu halkaisija 80 
mm.

860 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,8 Juomalaisn reunapala. Mahdollisesti pallomaisesta, sisäänpäin 
profiloidusta remmarista. Kirkas lasimassa. Pinta iridisoitunut. Astian 
suun arvioitu halkaisija 80 mm.

861 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,6 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti pallomaisesta, sisäänpäin 
profiloidusta remmarista. Vaaleansininen lasimassa. Astian suun arvioitu 
halkaisija 80 mm.

862 Y4 Lasi Astia 1 1,4 Lasiastian pala, jossa lasilevyä taivutettu silmukalle. Sinivihreä lasimassa. 

863 Y4 Lasi Astia 1 2,8 Lasiastian pala, jossa nyppyruusuke. Tummanvihreä tai ruskea lasimassa. 

864 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,4 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti pallomaisesta, sisäänpäin 
profiloidusta remmarista. Vaaleanvihreä lasimassa. Astian suun arvioitu 
halkaisija 80 mm.

865 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,6 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti pallomaisesta, sisäänpäin 
profiloidusta remmarista. Vaaleanvihreä lasimassa. Iridisoitunut. Astian 
suun arvioitu halkaisija 80 mm.
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866 Y4 Lasi Astia 1 1,3 Lasiastian kylkipala. Paksuseinäinen, pinnassa näkyvissä raitakoristelu, 
mutta pinta iridisoitunut ja valkoiseksi syöpynyt, joten koristelun laatua 
vaikea määrittää. 

867 Y4 Lasi Juomalasi 1 1,9 Lasiastian kylkipala, jossa nyppyruusuke. Mahdollisesti nyppykoristeisen 
pikarin/remmarin jalasta. Vaaleansininen lasimassa. Iridisoitunut. 

868 Y4 Lasi Astia 1 3,0 Lasiastian kylkipala, jossa nyppyruusuke. Mahdollisesti nyppykoristeisen 
pikarin/remmarin jalasta. Myrkynvihreä lasimassa. 

869 Y4 Lasi Astia 1 7,5 Lasiastian kylkipala, jossa nähtävissä kolme raitaa. Mahdollisesti 
emaliraitoja, mutta iridisoitumisen vuoksi vaikeita määrittää tarkasti. 
Myrkynvihreä lasimassa. 

870 Y4 Lasi Astia 1 4,2 Lasiastian kylkipala, jossa jälkiä kaiverretusta raitakoristelusta. Kirkas 
lasimassa. Mahdollisesti juomalasista. 

871 Y4 Lasi Astia 3 9,3 Kirkkaansinisiä lasiastioiden kylkipaloja. 

872 Y4 Lasi Astia 1 4,9 Violetin lasiastian kylkipala. Mahdollisesti kuperakylkisen pullon 
pohjasta. 

873 Y4 Lasi Astia 1 11,2 Lasiastian suun pala. Mahdollisesti purkista tai ns. kaulattomasta 
lääkepullosta. Mahdollisesti myrkynvihreä lasimassa, alkuperäistä väriä 
vaikea määrittää tummumisen ja syöpymisen takia. Astian suu ei ole 
säännöllisen ympyrän muotoinen.  

874 Y4 Lasi Astia 6 3,6 Lasiastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti kahdeksan- tai kuusikulmaisista 
passglaseista. Erisävyisiä, vaaleanvihreitä palasia. Osa iridisoitunut. 

875 Y4 Lasi Astia 1 6,9 Lasiastian pohjapala. Mahdollisesti pullosta tai suorareunaisesta 
laboratoriolasista. Kirkkaan vihreä, iridisoitunut lasimassa. Pohjassa 
puntteliarpi. 
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876 Y4 Lasi Juomalasi 1 2,3 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti lähes suorareunaisesta astiasta. 
Kirkas lasimassa. Mahdollisesti vesi-/olutlasista. Astian suun arvioitu 
halkaisija 80 mm.

877 Y4 Lasi Astia 1 5,0 Astian kylkipala. Mahdollisesti lähes suorareunaisesta, vesi-/olutlasista. 
Kirkas lasimassa, jossa mahdollisesti kaiverrettua koristelua. Astia myös 
naarmuuntunut ja lohkeillut.

878 Y4 Lasi Astia 1 1,3 Lasiastian pala. Mahdollisesti astian jalasta tai kyljestä, jossa ollut 
kohovyö/levennys. Kirkas lasimassa. 

879 Y4 Lasi Astia 1 0,8 Lasiastioiden kylkipala, joissa ohut, koholla oleva valkoraitainen 
koristelu. Mahdollisesti paksu emali- tai ohut lasinauhakoristelu. 

880 Y4 Lasi Astia 139 196,8 Lasiastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti juoma-astioista, lääkepulloista ja 
laboratorioastioista. Mahdollisesti myös joitakin pullojen kylkipaloja, 
joiden tunnistus pulloksi ollut epävarma. Kirkas, vihreä, ruskea tai 
sinivihreä lasimassa. Ei koristelua. Osa paloista iridisoituneita.

881 Y4 Lasi Astia 5 8,1 Lasiastioiden kylkipaloja. Kaikissa nähtävissä ainakin yksi suora sivu. 
Mahdollisesti neliskulmaisista tai litteistä, suhteellisen ohutseinäisistä 
astioista. Mahdollisesti lääkepulloista. Kirkas, tummanvihreä tai 
vaaleanvihreä lasimassa. Osa iridisoituneita. 

882 Y4 Lasi Astia 1 2,5 Lasiastian kylkipala. Sininen lasimassa, jossa mahdollisesti valkoista 
raitakoristelua. Mahdollisesti emalikoristelu. Lasi saattaa olla myös 
paikoin valkoiseksi syöpynyt. 

883 Y4 Lasi Astia 2 2,3 Kaksi lasiastian tai lasiastioiden palaa. Mahdollisesti samasta astiasta. 
Ilmeisesti kylkipaloja, jossa aaltomainen muoto. Tunnistus astiaksi 
epävarma. Vaaleanvihreä lasimassa.

884 Y4 Lasi Astia/Tasolasi 1 0,6 Tunnistamaton lasin pala. Kirkas lasimassa. Tasapintainen lasi, jonka yksi 
reuna paksu ja pyöreä. Mahdollisesti tasolasin leikkausjätettä. 
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885 Y4 Lasi Astia 1 4,0 Lasiastian kylkipala. Mahdollisesti pienen lasipullon kylkeä ja pohjaa. 
Mahdollisesti lääkepullosta tai laboratoriolasista. Kirkas lasimassa. 

886 Y4 Lasi Astia 1 1,5 Lasiastian kylkipala. Tasapintainen, jossa mahdollisesti optinen 
koristeaihe tai leima. Myrkynvihreä lasimassa. 

887 Y4 Lasi Astia 1 2,5 Lasiastian pala. Mahdollisesti ohutseinäisestä pullosta. Vaaleansininen 
lasimassa. 

888 Y4 Lasi Astia 2 1,3 Kaksi lasiastian palaa. Kaareva muoto, mutta molemmista mahdollisesti 
leikattu irti suorakulman muotoinen pala. Tunnistus astiaksi epävarma. 
Kirkkaansininen massa. 

889 Y4 Lasi Astia 1 3,1 Lasiastian reunapala. Tasaisen valkoiseksi syöpynyt. Mahdollisesti lähes 
suorareunaisesta, ylöspäin levenevästä juoma-astiasta. Astian arvioitu 
halkaisija 80 mm.

890 Y4 Lasi Astia 2 0,8 Lasiastioiden kylkipaloja. Molemmissa jälkiä ohuesta, valkoraitaisesta 
emali- tai maalikoristelusta. Palat iridisoituneita. Eri astioista. 

891 Y4 Lasi Astia 1 1,4 Pienen lääkepullon kaulapala. Kaulan halkaisija n. 10 mm. 
Vaaleansininen lasimassa. 

892 Y4 Lasi Astia 1 6,2 Kartionmuotoisen lasiastian pala. Pehmeäkulmainen pohja, jonka 
keskellä n 6 mm levyinen pyöreä reikä. Kartion kärki lohjennut, joten 
esineen alkuperäistä muotoa vaikea arvioida. Mahdollisesti 
laboratorioesineen katkelma tai lääkepullon osa. 

893 Y4 Lasi Astia 1 0,7 Lasiastian pala. Mahdollisesti pienen lääkepullon pohjasta. Vaaleansiinen 
lasimassa. Iridisoitunut. 

894 Y4 Lasi Astia 1 6,5 Lasiastian kylkipala, jossa mahdollisesti kirjaimet TAE. Vaaleanvihreä 
lasimassa. Mahdollisesti pullosta. 

895 Y4 Lasi Astia 1 1,1 Ohutseinäisen, kulmikkaan lasiastian pala. Mahdollisesti pienestä 
lääkepullosta. Vaaleanvihreä lasimassa. 

896 Y4 Lasi Astia 1 8,0 Neliskulmaisen pullon kulma- ja pohjapala. Myrkynvihreä lasimassa. 
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897 Y4 Lasi Astia 1 22,2 Lasipullon suupala. Kaulassa kohovyö. Mahdollisesti hyvin 
lyhytkaulaisesta laboratoriopullosta. Pinta iridisoitunut. Tummanvihreä 
lasimassa. 

898 Y4 Lasi Astia 1 11,8 6021x21 Pieni lääkepullo, josta pala reunaa lohjennut. Vaaleanvihreä, tummunut 
lasimassa. Ulospäin avautuvasti profiloitu reuna. Pullo levenee hieman 
pohjaa kohden. 

899 Y4 Lasi Astia 1 7,5 Pyöreän lasiastian pohjapala. Mahdollisesti pullosta. Vaaleanvihreä 
lasimassa, joka iridisoitunut. Pohjassa puntteliarpi. Pullon pohjan 
arvioitu halkaisija 50 mm.

900 Y4 Lasi Astia 75 75,8 Lasiastioiden paloja. Lähes tasapintaisia. Mahdollisesti lääkepulloista. 
Mahdollisesti seassa hieman epätasaisia tasolasin paloja. 

901 Y4 Lasi Astia 1 8,3 Neliskulmaisen lasipullon pohja- ja kulmapala. Sinivihreä, iridisoitunut 
lasimassa. Mahdollisesti lääkepullosta. 

902 Y4 Lasi Astia 1 4,0 Lasiastian pala. Mahdollisesti pienen lasipullon kaulaa, jossa kohovyö. 
Sähkönsininen lasimassa. Kaulan halkaisija 19 mm.

903 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,3 Juomalasin reunapala. Mahdollisesti pallomaisesta, sisäänpäin 
profiloidusta remmarista. Lasimassan väriä vaikea määrittää 
iridisoitumisen vuoksi. Astian suun arvioitu halkaisija 80 mm.

904 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,6 Juomalasin reunpala. Ylöspäin levenevästä astiasta. Kirkas lasimassa. 
Iridisoitunut. Astian suun arvioitu halkaisija 80 mm.

905 Y4 Lasi Juomalasi 1 0,8 Juomalasin reunapala. Ylöspäin levenevästä astiasta. Valkoiseksi 
syöpynyt lasimassa. Astian suun arvioitu halkaisija 80 mm.

906 Y4 Lasi Astia 1 2,0 Mahdollisesti neljä- tai kuusikulmaisen astian reunapala. Kulmat eivät 
ole säännöllisen muotoiset. Mahdollisesti pullosta. Myrkynvihreä 
lasimassa, joka syöpynyt tai mahdollisesti palanut. 
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907 Y4 Lasi Pelimerkki 1 2,9 Kaksi astia- tai tasolasista tehtyä, pyöreäksi retusoitua pelimerkkiä. 
Reunat retusoitu pyöreiksi. Toisessa kirkas, toisessa myrkynvihreä 
lasimassa. 

908 Y4 Lasi Astia 1 47,4 Pala kaulattoman, neliskulmaisen lasipullon tai -purkin yläosaa. Pullon 
suun arvioitu halkaisija 30 mm. Pullon syvyys n. 90 mm. Myrkynvihreä 
lasimassa, jossa ilmakuplia. 

909 Y4 Lasi Pullo 1 168,2 Paksuseinäisen, pyöreäpohjaisen ja kuperakylkisen lasipullon pohja. 
Tummanvihreä lasimassa. Pohjassa puntteliarpi. 

910 Y4 Lasi Pullo 17 688,4 Neliskulmaisten, paksuseinäisten lasipullon pohjapaloja. Erisävyisiä 
tummanvihreitä ja tummanruskeita pulloja. 

911 Y4 Lasi Pullo 89 674,2 Lasipullojen kylkipaloja. Pullon muotoa vaikea määrittää luotettavasti. 

912 Y4 Lasi Pullo 69 570,7 Lasipullojen kylkipaloja. Pullon muotoa vaikea määrittää luotettavasti. 

913 Y4 Lasi Pullo 42 281,2 Neliskulmaisten lasipullojen kylkipaloja. 

914 Y4 Lasi Pullo 5 135,6 Lasipullojen pohjapaloja. Pullon muotoa vaikea määrittää luotettavasti. 

915 Y4 Lasi Pullo/Tasolasi 98 390,2 Lasipullojen kylkipaloja, joissa ainakin yksi tasainen pinta. Joukossa 
mahdollisesti epätasaista tai kaareva pintaista tasolasia. 

916 Y4 Lasi Tasolasi 82 220,1 Tasolasin paloja, joissa yksi reuna paksu ja pyöreä. Leikkuujätettä. 

917 Y4 Lasi Tasolasi Ei lask. 777,2 Tasolasin paloja. Eripaksuisia. Eri sinisen ja vihreä sävyisiä laseja. Osassa 
mahdollisia leikkausjälkiä. Lähes kaikki iridisoituneita.

918 Y4 Lasi Tasolasi Ei lask. 862,3 Tasolasin paloja. Eripaksuisia. Eri sinisen ja vihreä sävyisiä laseja. Osassa 
mahdollisia leikkausjälkiä. Lähes kaikki iridisoituneita.
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919 Y4 Lasi Tasolasi Ei lask. 687,5 Tasolasin paloja. Eripaksuisia. Eri sinisen ja vihreä sävyisiä laseja. Osassa 
mahdollisia leikkausjälkiä. Lähes kaikki iridisoituneita.

920 Y4 Lasi Astia/Tasolasi 65 206,9 Palaneita taso- ja astialasin paloja. Pinta kuonaantunut ja lasin muoto 
muuttunut. 

921 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 9,4 Liitupiipun pesä ja pala vartta. Pesän alaosassa molemminpuolin 
viisiterälehtinen Tudor-ruusu -reliefikoristelu. Kannassa ei leimaa. Gouda 
1600-luku.

922 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 16,8 Liitupiipun pesä ja pala vartta. Kannallinen. Ei leimoja.
923 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 12,2 Liitupiipun pesän katkelma. Pesän etupuolella jälkiä mustasta 

leimakuviosta. 
924 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 7,5 Liitupiipun pesä ja pala vartta. Kannallinen. Kannan pohjassa kulunut, 

tunnistamaton leima. 
925 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 7,8 Liitupiipun pesä ja pala vartta. Kannallinen. Viivoitus suun reunassa. 

Kannassa kolme kruunua leima. Gouda 1680-1789. Muodon perusteella 
mahdollisesti ennen 1740-lukua.

926 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 7,0 Liitupiipun pesä ja kannan katkelma. Kannassa kulunut, tunnistamaton 
leima.

927 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 12,3 Liitupiipun pesän katkelma. Jalallinen. 
928 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,7 Liitupiipun pesän katkelma, jossa kanta ja pieni pala vartta. Kannassa 

kulunut, tunnistamaton leima. 
929 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,6 Liitupiipun kanta ja varren katkelma. Kannassa kulunut leima. 

Mahdollisesti kruunu, jonka alapuolella kirjaimet C ja K.
930 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 6,2 Liitupiipun pesän katkelma ja pieni pala vartta. Kannallinen. Kannassa 

kulunut, tunnistamaton leima. 
931 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 5,2 Relifikoristellun liitupiipun pesän katkelma ja pala vartta. Pesän toisella 

puolella mahdollisesti ihmiskasvoinen lintuhahmo. Toisella puolella 
myös mahdollisesti lintua esittävä hahmo. Piipun etuosassa kaksi 
puoliskoa erottava silmukka- ja köynnösaiheinen koristelu. Jalallinen. 
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932 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,1 Liitupiipun kanta ja varren katkelma. Kannassa kulunut, tunnistamaton 
leima.

933 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,5 Liitupiipun pesän katkelma ja pala vartta. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

934 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,9 Liitupiipun pesän katkelma ja pala kantaa. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima.

935 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,1 Liitupiipun kierrerelifillä koristellun varren katkelma. 
936 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,7 Liitupiipun pesän katkelma ja pieni pala vartta. Kannallinen. Kannassa 

kulunut, tunnistamaton leima. 
937 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,4 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa leima VWM. 
938 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,9 Liitupiipunn pesän katkelma ja pieni pala vartta. Kannallinen. Kannassa 

tunnistamaton leima, mahdollisesti kirjaimet S ja P.
939 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,8 Liitupiipun pesän katkelma ja pieni pala vartta. Toisella puolella pesän 

alaosassa 8-terälehtinen Tudor-ruusu-reliei. Toisella puolella myös Tudor-
ruusu, mutta reliefi kulunut. Kannallinen. Kannassa mahdollisesti kulunut 
leima. 

940 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,6 Liitupiipun pesän katkelma ja pieni pala vartta. Kannallinen. Kannassa 
kruunullinen VB -leima. Mahdollisesti Gouda 1737-1832. 

941 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 6,2 Liitupiipun varsi, jossa pieni, lähes pyöreä kanta. Kannan toisella upolella 
mahdollisesti kruunu-leima. Toisella puolella nähtävissä yksi pallo, 
mahdollisesti Tudor-ruusun terälehti. 

942 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 5,4 Liitupiipun pesän katkelma, jossa kanta ja pieni pala vartta. Pesän 
alaosassa toisella puolella 7-terälehtinen Tudor-ruusu reliefi. Toisella 
puolella jäänteet Tudor-ruususta. Kannassa mahdollisesti kulunut leima. 

943 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,2 Liitupiipun pesän katkelma, jossa kanta ja pieni pala vartta. Pesän 
alaosassa toisella puolella 6-terälehtinen Tudor-ruusu reliefi. Toisella 
puolella jäänteet Tudor-ruususta. Kannassa mahdollisesti kulunut leima. 
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944 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 7,4 Liitupiipun pesä. Jalallinen. 
945 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,2 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Reunakoristelu. Kannassa 

kolme kruunua leima. Gouda 1680-1789. 
946 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 6,7 Liitupiipun pesä. Kannallinen. Ulkoreunassa pisteviivakoristelu. Kannassa 

tunnistamaton leima.
947 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 13,1 Liitupiipun pesä, jossa mukana pieni pala vartta. Jalallinen. Pesän 

etupuolella tunnistamaton leima.
948 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,0 Liitupiipun koristeltu varren katkelma, jossa kanta. Kannassa kulunut, 

tunnistamaton leima. 
949 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,7 Liitupiipun pesän katkelma ja pala vartta. Kannallinen. Kannassa leima, 

jossa kruunu ja alapuolella ilmeisesti rautaharkkoa esittävä symboli. 
Gouda 1670-1774.

950 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,6 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen.
951 Y4 Valkosavi Liitupiippu 4 14,7 Liitupiippujen pesien katkelmia. Kannallisia. Kannassa kruunullinen leima 

MP. Machiel Pietersz, Gouda 1704-1835.
952 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,3 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassakruunullinen leima FS 

tai RS. 
953 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 6,5 Liitupiipun varren katkelma, jossa kanta. Kannassa kulunut leima, 

mahdollisesti kruunu ja kirjaimet AR. 
954 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 5,0 Liitupiipun pesän katkelma. Jalallinen. 
955 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,2 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa rikkoutunut leima, 

nähtävissä kruunu. 
956 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,7 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen Kannassa tunnistamaton leima, 

mahdollisesti kirjaimet GHV.
957 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 1,5 Liitupiipun varren katkelma, jossa kanta. Kannassa kruunullinen leima 

HP. 
958 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,6 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa tunnistamaton leima. 

959 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 1,7 Liitupiipun varren katkelma, jossa mukana kantaa. Kannassa leima VDB.
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960 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 1,7 Liitupiipun varren katkelma, jossa mukana kantaa. Kannassa 
kruunullinen leima 67. Gouda 1728-1868. 

961 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,8 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

962 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,9 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

963 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,2 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kruunullinen leima, 
mahdollisesti KL. Gouda 1700-1715.

964 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 4,1 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa tunnistamaton leima. 

965 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 1,9 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa tunnistamaton leima. 

966 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,0 Liitupiipun varren katkelma, jossa mukana kantaa. Kannassa 
tunnistamaton leima. 

967 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 1,4 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Pesän toisella puolella 
nähtävissä Tudor-ruusun reliefi, josta säilynyt osa, jossa on neljä 
terälehteä. 

968 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,3 Liitupiipun varren katkelma, jossa mukana kantaa. Kannassa 
tunnistamaton leima. 

969 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,8 Liitupiipun varren katkelma, jossa mukana kantaa. Kannassa 
tunnistamaton leima. 

970 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,2 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

971 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,7 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

972 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,5 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana kantaa. Kannallinen. Pesän 
toisella puolella 6-terälehtinen Tudor-ruusu. Toisella puolella myös jälkiä 
Tudor-ruususta. 
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973 Y4 Valkosavi Liitupiippu 2 3,4 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana kantaa. Kannallinen. Pesän 
molemminpuolin 6-terälehtinen Tudor-ruusu reliefi. Koristelun 
perusteella ajoitus 1620-1790. 

974 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,5 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana kantaa. Kannallinen. Pesän 
toisella puolella Tudor-ruusu reliefi, jossa ollut 7 tai 8 terälehteä. Toisella 
puolella jälkiä Tudor-ruususta.

975 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,3 Liitupiipun varren katkelma, jossa tunnistamaton leima.
976 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,3 Liitupiipun varren katkelma, jossa mukana kantaa. Kannan 

molemminpuolin visi- tai kuusi-sakaraista tähteä muistuttava kohokuvio.

977 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 1,3 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mahdollisesti jälkiä leimasta tai 
koristelusta. 

978 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,5 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

979 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,6 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

980 Y4 Valkosavi Liitupiippu 2 5,9 Liitupiipun varren katkelmia. Toinen jalallinen, ja toisesta mahdollisesti 
jalan lohkeama-arpi. 

981 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,9 Kasviaiheisella reliefikoristelulla koristeltu liitupiipun varren katkelma. 
982 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 1,5 Renkaita sisältävällä kasviaiheiselle reliefikoristelulla koristeltu 

liitupiipun varren katkelma.
983 Y4 Valkosavi Liitupiippu 2 1,4 Mahdollisesti kasviaiheella ja vinoviinoituksella koristeltu liitupiipun 

pesän katkelma. Lisäksi pieni mahdollisesti reliefi- tai leimakoristellun 
piipun pesän pala. 

984 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 3,9 Mahdollisesti spiraalikuviota sisältävällä koristeaiheella koristeltu 
liitupiipun varren pala. 

985 Y4 Valkosavi Liitupiippu 100 260,2 Nokeentuneita liitupiipun varren katkelmia. Koristelemattomia.
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986 Y4 Valkosavi Liitupiippu 2 4,3 Liitupiipun varren ja liitupiipun pesän katkelma, joissa jälkiä 
vaaleanpunaisesta maalista. Varressa maali on varren toisessa päässä ja 
näyttää olevan nokeentuneen pinnan päällä. Pesässä vain pieni jälkiä 
maalista. 

987 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 5,4 Liitupiipun pesä. Kannallinen. Kannassa tunnistamaton leima. 
988 Y4 Valkosavi Liitupiippu 4 16,7 Kaksi Tudor-ruusukoristeista liitupiipun varren katkelmaa, joissa mukana 

kantaa ja kaksi Tudor-ruusukoristeista liitupiipun pesän katkelmaa. 
Terälehtien alkuperäistä määrää vaikea arvioida. 

989 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,2 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa kulunut, 
tunnistamaton leima. 

990 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,8 Tunnistamaton lasin pala. Kirkas lasimassa. Tasapintainen lasi, jonka yksi 
reuna paksu ja pyöreä. Mahdollisesti tasolasin leikkausjätettä. 

991 Y4 Valkosavi Liitupiippu 1 2,3 Liitupiipun pesän katkelma. Kannallinen. Kannassa tunnistamaton leima. 
992 Y4 Valkosavi Liitupiippu 13 59,3 Kannallisia liitupiippujen varsien katkelmia. Kannassa ei nähtävissä 

leimaa. 
993 Y4 Valkosavi Liitupiippu 5 19,6 Liitupiippujen varsien katkelmia, joiden päässä näkyvissä vuolemista tai 

käytössä tullutta kulumaa. 
994 Y4 Valkosavi Liitupiippu 16 80,5 Liitupiippujen pesien katkelmia. Kannallisia. Leimattomia. Osan kannassa 

mahdollisesti ollut leima, mutta niin huonossa kunnossa, että ei ole 
tunnistettavissa. 

995 Y4 Valkosavi Liitupiippu 81 116,2 Liitupiippujen pesien katkelmia, joissa ei säilynyt kanta- tai jalkaosaa. 
Piipun alkuperäinen muoto vaikeasti nähtävissä. 

996 Y4 Valkosavi Liitupiippu 300 569,3 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
997 Y4 Valkosavi Liitupiippu 400 582,8 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
998 Y4 Valkosavi Liitupiippu 300 570,7 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
999 Y4 Valkosavi Liitupiippu 300 586,8 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
1000 Y4 Valkosavi Liitupiippu 300 647,2 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
1001 Y4 Valkosavi Liitupiippu 300 618,0 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
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1002 Y4 Valkosavi Liitupiippu 300 699,7 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
1003 Y4 Valkosavi Liitupiippu 300 629,0 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.
1004 Y4 Valkosavi Liitupiippu 229 400,0 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.

1005 Y4 Valkosavi Liitupiippu 213 731,1 Koristeltuja liitupiippujen vartsien katkelmia. Osa nokeentuneita. 

1006 Y4 Luu Kampa 1 1,8 33x32x3 Kaksirivisen, luisen hiuskamman katkelma. 

1007 Y4 Luu Esineen katkelma1 1,6 19x12x8 Kupera, suorakulmion muotoinen esineen katkelma. Keskellä 
pitkittäissuuntainen harjanne, jonka molemmin puolin kaiverrettua, 
spiraali- tai silmäkuvioista koristelua. Mahdollisesti luuta, joka palanut, 
mutta materiaalin tunnistus epävarma.

1008 Y4 Luu Esineen katkelma1 1,1 34x13x2 Litteän, lähes suorakulmion muotoinen luuesineen katkelma. Toinen 
kärki on toista kapeampi. Mahdollisesti neulan tai muun käsityöesineen 
katkelma. Esineen reunoissa lyhyin vinoviivoin tehtyä kaiverrusta. Pinta 
mahdollisesti hiottu. 

1009 Y4 Kivilaji Kirjoituspuikko 2 4,9 Kaksi haarmaasta liuskekivestä tehtyä kirjoituspuikkoa eli rihveliä. Toisen 
päässä kaksi kaiverrettua poikkiraitaa. 

1010 Y4 Kivilaji Esineen katkelma1 6,0 Litteä, kivilajista tehdyn esineen katkelma, jossa ollut pyöreä kannallinen 
pohja. Pohjassa pyöreän kannan katkelma, jonka arvioitu halkaisija 40 
mm. 

1011 Y4 Pii Iskos 22 252,3 Pii-iskoksia. Tuluspiitä.

1012 Y4 Kuona Esineen katkelma10 306,6 Kuonaantunutta tiiltä, punasaviastioista ja lasia. 

1013 Y4 Tiili Esineen katkelma8 81,3 Tunnistamattomia putken muotoisen esineen paloja. Mahdollisesti 
vanhasta, kapeasta viemäriputkesta. Hyvin karkea, ruskea 
savisekoitemassa. Pinnalla ruskea lasite tai muu pinnoite. 
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1014 Y4 Tiili Kattotiili 7 1115,5 Kattotiiilien paloja. 

1015 Y5 Fajanssi Astia 14 26,2 Fajanssiastioiden kylkipaloja. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 

1016 Y5 Fajanssi Astia 1 14,0 Fajanssiastian pohjapala. Mahdolliseseti vadista. Tummunut tinalasite, 
jossa sisäpinnalla näkyvissä valkoiselle taustalle maalattuja 
tummansinisiä kasviaiheisia kuvioita. Pohjan kannan arvioitu halkaisija 
180 mm.

1017 Y5 Fajanssi Astia 1 9,1 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti vadista. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite. Sisäpinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu. 

1018 Y5 Fajanssi Astia 1 13,0 Fajanssiastian reunapala, jossa katkelma korvaa. Korva on mahdollisesti 
ollut ns. puolikkaan ruusukkeen muotoinen. Mahdollisesti kulhosta. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian halkaisijaa vaikea 
arvioida luotettavasti. 

1019 Y5 Fajanssi Astia 1 11,4 Fajanssiastian kylkipala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
sinertävä, valkoinen tinalasite, jossa sinisellä taustalla vaaleansinisiä 
spiraalikuvioita. Ulkopinnalla valkoinen tinalasite. 

1020 Y5 Fajanssi Astia 1 5,5 Fajanssiastian pystyasennossa ollut korvapala. Mahdollisesti kannusta. 
Sinertävä tinalasite, jossa tummansinisiä vaakaraitakuvioita. 

1021 Y5 Fajanssi Astia 1 2,3 Fajanssiastian reunapala. Astiassa mahdollisesti ollut hieman 
aaltoilevaksi muotoiltu reuna. Molemminpuolin valkoinen tinalasite, 
jossa on sisäpinnalla ilmeisesti ollut sinistä koristelua. Sisäreunassa 
nähtävisss pieniä tummansinisiä jälkiä. Astian halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti. 

1022 Y5 Fajanssi Astia 1 2,5 Fajanssisastian kylkipala, jossa nähtävissä useita erikokoisia reikiä, joiden 
halkaisija on 5-8 mm. Mahdollisesti siivilästä. Molemminpuolinen 
valkienn tinalasite. 
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1023 Y5 Fajanssi Astia 1 3,5 Fajanssiastian kannen reunapala. Molemminpuolinen tummunut 
tinalasite, jossa ulkopinnalla ollut tummansinistä koristelua. 
Mahdollisesti kulhon kansi. Kannen reunan arvioitu halkaisija 180 mm.

1024 Y5 Fajanssi Astia 1 3,1 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 
Mahdollisesti lautasesta. Astian arvioitu halkaisija 220 mm. 

1025 Y5 Fajanssi Astia 2 5,8 Fajanssiastiioiden kylkipaloja, joissa korvan lohkeama-arpi. 
Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 

1026 Y5 Fajanssi Astia 1 1,9 Fajanssiastian reunapala. Lasitteeton. Mahdollisesti lautasesta. Astian 
arvioitu halkaisija 220 mm. 

1027 Y5 Fajanssi Astia 1 0,5 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti pienestä kulhosta tai 
aluslautasesta. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite, jossa sisäpinnalla 
nähtäivssä tummansininen raitakoristelu. Astian arvioitu halkaisija 140 
mm. 

1028 Y5 Fajanssi Astia 4 2,9 Fajanssiastioiden reunapaloja. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 
Astioiden halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

1029 Y5 Fajanssi Astia 1 2,3 Fajanssiastian korvan pala. Valkoinen tinalasite. 

1030 Y5 Fajanssi Astia 1 2,8 Fajanssiastian reunapala. Ulkopinnalla säilynyt valkoinen tinalasite. 
Mahdollisesti lautasesta. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

1031 Y5 Fajanssi Astia 1 1,5 Fajanssiastian reunapala. Mahdollisesti pienestä kulhosta tai 
aluslautasesta. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. Astian arvioitu 
halkaisija 140 mm. 

1032 Y5 Fajanssi Astia 1 0,7 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, jossa 
ulkopinnalla tummansininen koristeaihe. Ohutreunaisesta astiasta, jossa 
profiloitu reunus. Mahdollisesti kannusta tai maljakosta. Astian arvioitu 
halkaisija 80 mm. 
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1033 Y5 Fajanssi Lautanen 1 2,6 Fajanssilautasen reunapala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite, 
jossa sisäpinnalla tummansininen kasviaiheinen koristelu. Astian arvioitu 
halkaisija 160 mm. 

1034 Y5 Fajanssi Astia 1 0,8 Fajanssiastian reunapala. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite, jossa 
sisäpinnalla erilaisilla sinisen sävyillä maalattu kasviaiheinen koristelu. 
Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

1035 Y5 Fajanssi Astia 1 6,7 Fajanssiastian pohjapala. Mahdollisesti vadista. Molemminpuolinen 
valkoinen tinalasite.

1036 Y5 Fajanssi Kannu 1 7,6 Fajanssikannun kylkipala. Molemminpuolinen valkoinen tinalasite. 

1037 Y5 Fajanssi Astia 2 8,2 Fajanssiastioiden kylkipaloja. Mahdollisesti vadeista tai kulhoista. 
Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa tummansininen koristeaihe. 
Ulkopinnalla valkoinen tinalasite. 

1038 Y5 Fajanssi Astia 4 8,3 Fajanssiastioiden kylkipaloja. Ulkopinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansininen koristeaihe. Osassa paloja kasviaihe. Yhdessä  palassa 
mahdollisesti maisema-aihe. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. 

1039 Y5 Fajanssi Astia 13 15,7 Fajanssiastioiden kylkipaloja. Molemminpuolinen sinertävä tinalasite, 
jossa nähtävissä tummansinistä koristelua. Osa mahdollisesti yksikössä 
Y4 olleista astioista. 

1040 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 13,5 Majolika-astian reunapala. Mahdollisesti kulhosta tai vadista. 
Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa tummansinisellä maalattu 
geometrisiä kuvioita sisältävä koristeaihe. Ulkopinnalla lyijylasite. Astian 
halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

1041 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,8 Majolika-astian kylkipala. Sisäpinnalla valkoisen tinalasitteen päälle 
maalattu sininen, mahdollisesti maisema-aiheinen koristelu. 
Ulkopinnalla lyijylasite. 
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1042 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 4,2 Majolika-astian kylkipala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
tummansininen spiraaleja sisältävä koristeaihe. Ulkopinnalla lyijylasite. 

1043 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 0,8 Majolika-astian kylkipala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, jossa 
harmaanvihreällä ja sinisellä maalattu raitakuvio. Ulkopinnan lasite 
kulunut pois. 

1044 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 1,7 Majolikavadin reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 300 mm. 

1045 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 2,6 Majolikavadin tai -kulhon reunapala. Sisäpinnalla valkoinen tinalasite, 
josssa vaaleanvioletilla maalattu kaksi ohutta raitaa. Ulkopinnalla 
lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 280 mm. 

1046 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Astia 1 18,9 Majolika-astian kylkipala. Sisäpinnalla mangaaninvioletin värin 
sävyttämä valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla lyijylasite.

1047 Y5 Fajanssi/Maj
olika

Vati 1 26,0 Majolikavadin kylkipala, jossa nähtävissä astian reunusta. Sisäpinnalla 
valkoinen tinalasite. Ulkopinnalla lyijylasite. 

1048 Y5 Kivisavi Astia 1 10,9 Kivisaviastian korvan pala. Harmaa massa, jossa laikukas ruskea saviliete 
ja suolalasite. Mahdollisesti kölniläistä tai frecheniläistä keramiikkaa.

1049 Y5 Kivisavi Astia 1 4,7 Kivisaviastian kylkipala. Punaruskea ulkopinta, jossa suolalasite. 

1050 Y5 Kivisavi Astia 1 2,9 Kivisaviastian kylkipala. Vaaleanruskea massa. Ulkopinnalla jälkiä 
ruskeasta savilietteesta. 

1051 Y5 Kivisavi Astia 1 1,8 Kivisaviastian pohjapala. Mahdollisesti kannusta. Harmaa massa. 
Lasitteeton.

1052 Y5 Kivisavi Kannu 1 6,1 Kivisavikannun kylkipala. Vaaleanharmaa ulkopinta, jossa kahden 
harmaan kohovyön väliin maalattu sininen raita.  Raitojen alla (tai yllä) 
sinisellä taustalla reliefikoristevyöhyke, jossa sisäkkäisiä ympyröitä, 
joiden keskellä ruusuke. Suolalasite. Westerwaldilaista keramiikkaa. 
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1053 Y5 Kivisavi Astia 1 1,5 §

1054 Y5 Kivisavi Astia 1 7,7 Kivisaviastian kylkipala. Harmaa ulkopinta, jossa nähtävissä sininen, 
epäsäännöllisen muotoinen värialue. Suolalasite. Kuperakylkisestä 
astiata, mahdollisesti kannusta. 

1055 Y5 Kivisavi Astia 1 1,7 Kivisaviastian kylkipala. Harmaa ulkopinta, jossa suolalasite. Sisäpinta 
punertava. Ei dreijausjälkiä. 

1056 Y5 Valkosavi Astia 1 1,9 Valkosaviastian kylkipala. Sisäpinnalla vihreä lyijylasite. Ulkopinnalla 
keltainen lyijylasite.

1057 Y5 Valkosavi Astia 2 8,1 Kaksi valkosaviastian kylkipalaa. Sisäpinnalla keltainen lyijylasite. 
Ulkopinta lasitteeton.

1058 Y5 Valkosavi Astia 1 18,3 Valkosaviastian kylkipala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla keltainen 
ja ulkopinnalla vihreä lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 240 mm.

1059 Y5 Valkosavi Astia 1 6,2 Valkosaviastian kylkipala. Sisäpinnalla rihlausta ja keltainen lyijylasite. 
Ulkopinta lasitteeton.

1060 Y5 Valkosavi Astia 6 16,4 Valkosaviastioiden kylkipaloja. Sisäpinnalla keltainen ja ulkopinnalla 
vihreä lyijylasite.

1061 Y5 Valkosavi Astia 1 3,6 Valkosaviastian kylkipala. Molemminpuolinen keltainen lyijylasite.

1062 Y5 Valkosavi Astia 3 11,0 Valkosaviastioiden kylkipaloja. Sisäpinnalla keltainen lyijylasite. 
Ulkopinta lasitteeton.

1063 Y5 Punasavi Vati 1 18,4 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla kelta-vihreä raidallinen 
boluskoristelu. Leveään, keltaiseen savilieteraitaan kaiverrettu raitojen 
ääriviivat. Vadin arvioitu halkaisija 360 mm.

1064 Y5 Punasavi Astia 1 15,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla 
boluskoristelu, jossa eripaksuisisa keltaisia spiraalikuvioita. Astian 
arvioitu halkaisija 220 mm.



HELSINKI Mariankatu 3, Lagerstedt 2018 117 / 124

Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

1065 Y5 Punasavi Astia 1 2,6 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Astian halkaisijaa 
vaikea arvioida luotettavasti. Mahdollisesti padasta tai ruukusta. 

1066 Y5 Punasavi Astia 1 22,6 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista tai kulhosta. Sisäpinnalla 
aaltokuvioinen boluskoriselu, jossa mahdollisesti ollut vihreä saviliete. 
Palassa on merkkejä palamisesta. Sisäpinnan lasite lohkeillut ja kuplinut. 
Ulkopinta nokeentunut. Astian arvioitu halkaisija 280 mm.

1067 Y5 Punasavi Astia 2 10,1 Punasaviastioiden kylkipaloja. Molemmissa sisäpinnalla valkoinen 
saviliete ja jälkiä keltaisesta lyijylasitteesta. Mahdollisesti ns. 
tarjoiluastioista. 

1068 Y5 Punasavi Astia 1 13,8 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista. Sisäpinnalla jälkiä 
boluskoristelusta. Astian halkaisijaa vaikea arivoida luotettavasti. Reuna 
osin lohjennut. 

1069 Y5 Punasavi Astia 1 7,8 Punasaviastian kylkipala. Sisäpinnalla valkoinen saviliete, jossa 
kaiverrettuja koristevyöhykkeitä. 

1070 Y5 Punasavi Astia 1 5,6 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 200 mm. Mahdollisesti padasta tai ruukusta. 

1071 Y5 Punasavi Astia 1 10,8 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta. Sisäpinnalla kirksa 
lyijylasite. Ulkopinta lohjennut pois. Sisäpinta tummunut.

1072 Y5 Punasavi Astia 1 22,7 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti ruukusta. Sisäpinnalla vihreä 
lyijylasite. Karkea massa. Astian halkaisijaa vaikea arvioida luotettavasti. 

1073 Y5 Punasavi Astia 1 11,7 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti ruukusta tai padasta. 
Sisäpinnalla vihreä epätasainen lyijylasite. Mahdollisesti palanut. Astian 
arvioitu halkaisija 200 mm.
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1074 Y5 Punasavi Astia 2 13,6 Punasaviastioiden kylkipaloja. Molemmat palat mahdollisesti palaneet. 
Toisessa palassa sisäpinnalla kuplinut ja tummunut lyijylasite. Toisessa 
palassa sisäpinnalla mahdollisesti ollut saviliete. Pala nokeentunut. 

1075 Y5 Punasavi Astia 1 13,8 Punasaviastian reunapala, jossa korvan lohkeama-arpi. 
Molemminpuolinen lyijylasite. Astian halkaisijaa vaikea arvioida 
luotettavasti. 

1076 Y5 Punasavi Astia 1 12,5 Punasaviastian nauhakorvan pala. Jälkiä violetistä lyijylasittesta. 

1077 Y5 Punasavi Astia 1 4,7 Punasaviastian kylkipala, jossa korvan lohkeama-arpi. 
Molemminpuolinen kirkas lyijylasite. 

1078 Y5 Punasavi Astia 1 8,0 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta. Molemminpuolinen 
kirkas lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 200 mm.

1079 Y5 Punasavi Astia 1 8,3 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta. Astian halkaisijaa 
vaikea arvioida luotettavasti. 

1080 Y5 Punasavi Pata 1 5,7 Punasavipadan reunapala. Sisäpinnalla vihreä lyijylasite. Ulkopinnalla 
rihlauskoristelu. Ulkopinta nokeentunut. Astian arvioitu halkaisija 160 
mm.

1081 Y5 Punasavi Astia 1 10,9 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 200 mm. Mahdollisesti padasta tai ruukusta. 

1082 Y5 Punasavi Astia 1 9,2 Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Astian arvioitu 
halkaisija 160 mm. Mahdollisesti padasta tai ruukusta. 

1083 Y5 Punasavi Pata 1 8,5 Punasavipadan reunapala. Sisäpinnalla tummunut epätasainen 
lyijylasite. Pala mahdollisesti palanut. Ulkopinnalla rihlausta. Ulkopinta 
nokeentunut. Astian arvioitu halkaisija 160 mm. 

1084 Y5 Punasavi Astia 1 29,7 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisä- ja ulkopinnalla 
jälkiä valkoisesta savilietteestä. Sisäpinnalla mahdollisesti ollut 
boluskoristelua. Sisäpinnalla jälkiä lyijylasitteesta. Astian arvioitu 
halkaisija 220 mm.
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1085 Y5 Punasavi Vati 1 42,6 Punasavivadin reunapala. Sisäpinnalla keltaraidallinen boluskoristelu, 
jossa päällä tummanvihreitä pysty- tai vinoraitoja. Astian arvioitu 
halkaisija 320 mm.

1086 Y5 Punasavi Astia 1 23,2 Punasaviastian kylkipala, jossa korvan katkelma. Molemminpuolinen 
kirkas lyijylasite.

1087 Y5 Punasavi Astia 1 25,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti vadista. Sisäpinnalla 
vaaleanvihreitä ja keltaisia raitoja. Lyijylasite. Reunassa myös kaksi 
ripustusreikää. Astian arvioitu halkaisija 260 mm.

1088 Y5 Punasavi Pata 1 17,9 Punasavipadan kylkipala, jossa putkikahvan tai jalan lohkeama-arpi. 
Ulkopinta nokeentunut. Sisäpinta lohjennut pois. 

1089 Y5 Punasavi Astia 1 27,3 Punasaviruukun pohjapala. Sisäpinalla vihreä lyijylasite. 

1090 Y5 Punasavi Astia 1 19,3 Punasaviastian reunapala. Sisäpinta lohjennut pois, mutta ulkoreunassa 
jälkiä ruskeasta lyijylasitteesta. Astian arvioitu halkaisija 200 mm.

1091 Y5 Punasavi Astia 1 77,7 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti padasta tai ruukusta. 
Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Astian arvioitu halkaisija 260 mm.

1092 Y5 Punasavi Pata 1 35,2 Punasavipadan reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Ulospäin 
avautuvasti profiloitu reuna, jonka ulkopinnalla kohovyö. Astian arvioitu 
halkaisija 180 mm.

1093 Y5 Punasavi Astia 1 29,5 Punasaviastian reunapala. Mahdollisesti kulhosta. Sisäpinnalla jälkiä 
mahdollisesti kasviaiheisesta boluskoristelusta. Ulkopinnalla reunusta 
kiertävä valkotaustainen koristevyöhyke, jossa on violetteja palloja ja 
tummanvihreitä pystyraitoja. Astian arvioitu halkaisija 140 mm.

1094 Y5 Punasavi Astia 11 70,5 Punasaviastioiden boluskoristeltuja kylkipaloja. Paloissa raitakoristelua 
ja geometrisia kuvioita. 



HELSINKI Mariankatu 3, Lagerstedt 2018 120 / 124

Alanro Yksikkö Materiaali Laji Määrä Paino g Mitat mm Kuvaus

1095 Y5 Punasavi Pata 1 20,8 Punasavipadan reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Ulospäin 
avautuvasti profiloitu reuna, jonka ulkopinnalla kohovyö.Ulkopinta 
nokeentunut. Astian arvioitu halkaisija 140 mm.

1096 Y5 Punasavi Pata 1 20,9 Punasavipadan reunapala, jossa todennäköisesti putkikahvan lohkeama-
arpi. Sisäpinnalla vihreä lyijylasite. Ulkopinnalla ilmeisesti lasitteen 
valumajälkiä. Astian arvioitu halkaisija 160 mm.

1097 Y5 Punasavi Pata 1 65,9 Punasavipadan putkikahvan katkelma. Putkikahvassa pieniä lyijylasitteen 
valumajälkiä. Ulkopinta nokeentunut. 

1098 Y5 Punasavi Pata 1 15,0 Punasavipadan reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Ulkopinta 
nokeentunut. Astian suun arvioitu halkaisija 160 mm.

1099 Y5 Punasavi Astia 48 293,5 Punasaviastioiden kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Mahdollisesti padoista ja ruukuista. 

1100 Y5 Punasavi Pata 16 155,8 Punasavipatojen kylkipaloja. Sisäpinnalla erivärisiä lyijylasitteita. 
Ulkopinta nokeentunut. Osassa paloissa lasitetta myös ulkopinnalla. 
Osassa paloja ulkopinnalla rihlausta. 

1101 Y5 Punasavi Pata 1 199,7 Punasavipadan reunapala. Sisäpinnalla kirkas lyiylasite. Ulospäin 
avautuvasti profiloitu reuna, jossa ulkopinnalla kohovyö. Padan kyljessä 
ulkopinnalla rihlausta. Astian arvioitu halkaisija 230 mm.

1102 Y5 Punasavi Pata 4 282,3 Erikokoisia punasavipatojen jalkoja ja niiden katkelmia. 

1103 Y5 Punasavi Kaakeli 2 498,4 Reliefikaakelien paloja. Kaakelien levyssä reliefikoristelu, jossa vihreä 
lyijylasite. Kuva-aiheena toisessa kaakelissa mahdollisesti kumarassa 
oleva, tyylitelty ihmishahmo. Toisessa kaakelissa mahdollisesti kasviaihe. 

1104 Y5 Punasavi Kaakeli 1 176,6 Reliefikaakelin pala, jossa kovera levyosa. Levyssä kasviaiheinen 
reliefikoristelu, jossa vihreä lyijylasite. 
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1105 Y5 Punasavi Kaakeli 4 215,2 Levykaakelien paloja. Ei jälkiä lasitteesta. 

1106 Y5 Punasavi Kaakeli 1 91,3 Levykaakelin pala. Hyvin pieniä jälkiä violetista lasitteesta. 

1107 Y5 Punasavi Kaakeli 1 38,2 Levykaakelin pala. Jälkiä mustasta lyijylasittesta. 

1108 Y5 Punasavi Kaakeli 1 1,3 Pieni kaakelin pala. Valkoinen tinalasite, jossa tummansininen maalattu 
koristelu. 

1109 Y5 Lasi Astia 1 0,5 Kirkkaan lasiastian kylkipala. Iridisoitunut. Mahdollisesti ohutseinäisestä 
juomalasista. 

1110 Y5 Lasi Astia 1 0,8 Kirkkaan lasiastian reunapala. Iridisoitunut. Mahdollisesti 
ohutseinäisestä juomalasista tai laboratoriolasista. Astian suun arvioitu 
halkaisija 50 mm.

1111 Y5 Lasi Astia 1 2,2 Lasiastian pohjapala. Mahdollisesti mittalasista. Kirkas lasimassa, joka on 
valkoiseksi syöpynyt. Pohjan reunan arvioitu halkaisija 80 mm.

1112 Y5 Lasi Astia 1 3,3 Lasiastian kylkipala, jossa kaiverrettua koristelua. Mahdollisesti 
juomalasista. Kirksa lasimassa. Iridisoitunut. 

1113 Y5 Lasi Juomalais 1 8,5 Juomalasin reunapala. Kirkas lasimassa. Iridisoitunut. Astian suun 
arvioitu halkaisija 110 mm.

1114 Y5 Lasi Astia 1 4,7 Juomalasin reunapala. Kirkas lasimassa. Iridisoitunut. Astian suun 
arvioitu halkaisija 90 mm.

1115 Y5 Lasi Astia 8 11,6 Lasiastioiden paloja. Mahdollisesti pulloista tai ohutseinäisistä 
lääkepulloista. Kirkas, vaaleanvihreä ja tummanvihreä lasimassa. 
Iridisoituneita. 

1116 Y5 Lasi Pullo 1 9,9 Lasipullon kylkipala. Neliskulmaisesta lasipullosta. Mahdollisesti 
vaaleanvihreä lasimassa. Iridisoitunut. 

1117 Y5 Lasi Pullo 1 13,1 Lasipullon pohjapala. Kirkas lasimassa. Iridisoitunut. Pohjan arvioitu 
halkaisija 55 mm.
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1118 Y5 Lasi Pullo 2 20,2 Lasipullojen kylkipaloja. Mahdollisesti myrkynvihreä lasimassa. 
Iridisoituneita. 

1119 Y5 Lasi Pullo 6 34,4 Neliskulmaisten lasipullojen kylkipaloja. Vaaleanvihreä, sinivihreä ja 
myrkynvihreä lasimassa. Iridisoituneita. 

1120 Y5 Lasi Tasolasi 41 55,6 Tasolasin paloja. Vaaleanvihreitä ja vaaleansinisiä. Iridisoituneita. 

1121 Y5 Lasi Tasolasi 5 5,2 Kaksi palanutta tasolasin palaa. Kuumuudessa vääntyneet. Iridisoituneita.

1122 Y5 Lasi Tasolasi 1 5,9 Tasolasin pala, jossa yksi reuna paksu ja pyöreä. Leikkuujätettä. 

1123 Y5 Valkosavi Liitupiippu 1 5,6 Liitupiipun pesän katkelma. 

1124 Y5 Valkosavi Liitupiippu 1 2,5 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana pala vartta. Kannallinen. 
Kannassa mahdollisesti kruunullinen RC leima, mutta tunnistus 
lohkeamisen vuoksi hieman epävarma. 

1125 Y5 Valkosavi Liitupiippu 1 2,2 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana pala vartta. Kannallinen. 
Kannassa leima DIP.

1126 Y5 Valkosavi Liitupiippu 8 29,7 Koristeltuja liitupiippujen varsien katkelmia. 

1127 Y5 Valkosavi Liitupiippu 8 22,1 Nokeentuneita liitupiipun varren katkelmia. Koristelemattomia.

1128 Y5 Valkosavi Liitupiippu 1 4,8 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana pala vartta. Kannallinen. 
Kannassa mahdollisesti leima, jossa kuusisakarainen tähti mutta 
tunnistus kulumisen vuoksi hieman epävarma. Piipun ulkopinta 
nokeentunut.

1129 Y5 Valkosavi Liitupiippu 1 4,6 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana pala vartta. Kannallinen. 
Kannassa ei ole leimaa.

1130 Y5 Valkosavi Liitupiippu 1 5,5 Liitupiipun pesän katkelma, jossa mukana pala vartta. Kannallinen. 
Kannassa kruunullinen leima MP. Machiel Pietersz, Gouda 1704-1835.
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1131 Y5 Valkosavi Liitupiippu 5 6,3 Liitupiippujen pesien katkelmia. Yhden ulkopinta nokeentunut. 

1132 Y5 Valkosavi Liitupiippu 2 7,5 Kaksi liitupiipun varren katkelmaa, joiden kärkeä muotoiltu. 

1133 Y5 Valkosavi Liitupiippu 146 265,2 Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.

1134 Y6 Lasi Juomalasi 1 0,5 Lasiastian kylkipala. Sininen lasimassa, jossa sininen lasilankakoristelu. 

1135 Y6 Lasi Astia 1 0,4 Lasiastian kylkipala. Vaaleanvihreä lasimassa. 

1136 Y6 Lasi Astia 1 0,2 Lasiastian kylkipala. Vaaleansininen lasimassa. 

1137 Y6 Lasi Pullo/Tasolasi 1 2,0 Neliskulmaisen lasipullon tai paksun tasolasin pala. Iridisoitunut massa. 
Mahdollisesti alun perin vaaleanvihreä lasimassa. 

1138 Y6 Lasi Tasolasi 4 4,5 Tasolasin paloja. Vaaleanvihreä lasimassa. Iridisoituneita.

1139 Y6 Lasi Tasolasi 1 0,9 Tasolasin pala, jossa yksi reuna paksu ja pyöreä. Leikkuujätettä. 
Vaaleanvihreä lasimassa. 

1140 Y3 Kupariseos Raha 1 5,8 24 1 äyri KM, Fredrik I, 1724-1726
1141 Y4 Hopeaseos Raha 1 1,25 20 1 äyri, Kaarle XI, 1660-1697
1142 Y4 Kupariseos Raha 1 7,7 26 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1673 
1143 Y4 Kupariseos Raha 1 6,8 26 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1660-1697
1144 Y4 Kupariseos Raha 1 10,9 30 1/4 äyri, Kristiina, 1633-1644 
1145 Y4 Kupariseos Raha 1 6,6 26 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1681-1686 
1146 Y4 Kupariseos Raha 1 6,1 25 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1674 
1147 Y4 Kupariseos Raha 1 6,7 26 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1666-1673 
1148 Y4 Kupariseos Raha 1 8,3 27 1/2 äyriä KM, Kaarle XI, 1661-1664 
1149 Y4 Kupariseos Raha 1 7,3 27 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1666-1686 
1150 Y4 Kupariseos Raha 1 7,3 27 Tunnistamaton kupariraha
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1151 Y4 Kupariseos Raha 1 6,7 26 1/6 äyri SM, Kaarle XI,1666 
1152 Y4 Kupariseos Raha 1 11,9 29 Tunnistamaton kupariraha
1153 Y4 Kupariseos Raha 1 10,1 30  1/4 äyri, Kristiina, 1633-1660
1154 Y4 Kupariseos Raha 1 7,8 25 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1660-1669 
1155 Y4 Kupariseos Raha 1 10,7 29 1/4 äyri, Kaarle X Kustaa, 1655
1156 Y4 Kupariseos Raha 1 5,6 25 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1674
1157 Y4 Kupariseos Raha 1 7,7 25 1/6 äyri SM, Kaarle XI, 1670
1158 Y4 Kupariseos Sormus 1 2,4 24 (halkaisija) Kuparisormus.

1159 Y4 Lasi Pullo 1 11,2 Tummanvihreän lasipullon kylkipala, jossa pyöreä leima. Leimassa 
näkyvissä teksti: 2/3 Stop. BIORK NAS


